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LAMPIRAN A 

Peta Kemiringan Lereng Data Collar dan SRTM
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LAMPIRAN B 

Contoh Data Assay, Collar dan Litologi  
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Data Assay 

Hole_id 
From 

(m) 

To 

(m) 

Fe 

(%) 

SiO2 

(%) 

MgO 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Ni 

(%) 

Co 

(%) 

MnO 

(%) 

Cr2O3 

(%) 

KBN_36_030 

 

0 1 31,88 27,34 5,36 3,42 1,98 0,09 0,91 2,15 

1 2 31,80 29,29 5,79 3,49 2,01 0,09 0,86 2,19 

2 3 15,99 35,68 22,64 2,09 2,36 0,05 0,44 1,14 

3 3,6 11,98 39,18 26,89 1,52 2,44 0,03 0,28 0,85 

3,6 4 6,19 39,67 35,77 1,00 1,42 0,02 0,15 0,56 

4 5 8,34 41,83 30,01 1,18 1,75 0,02 0,20 0,69 

5 6 11,22 42,88 24,92 1,14 2,61 0,03 0,26 0,82 

6 7 12,37 42,45 22,42 1,28 2,57 0,03 0,29 0,91 

7 8 8,69 41,77 28,97 0,99 2,38 0,02 0,20 0,62 

8 9 7,29 44,85 28,00 1,54 1,34 0,02 0,19 0,81 

9 10 7,71 43,27 30,58 0,97 1,27 0,02 0,18 0,62 

10 10,5 6,39 41,26 34,79 0,92 0,77 0,02 0,16 0,56 

10,5 11 9,36 52,14 20,89 1,08 0,98 0,02 0,22 0,72 

11 11,5 10,07 48,28 22,20 1,08 1,10 0,02 0,22 0,65 

11,5 12 6,57 41,27 34,71 0,94 0,88 0,02 0,15 0,57 

12 13 5,78 38,60 38,77 1,02 0,35 0,02 0,15 0,56 

13 13,3 5,39 36,30 45,75 0,93 0,22 0,01 0,14 0,52 

KBN_36_032 

0 0,5 26,66 28,56 12,12 3,00 2,11 0,08 0,75 2,03 

0,5 1 12,83 35,73 25,48 1,96 2,25 0,03 0,26 0,95 

1 2 13,50 38,36 22,25 2,13 2,67 0,03 0,30 0,89 

2 3 13,51 37,48 22,14 2,31 2,62 0,04 0,34 1,02 

3 4 14,34 39,43 21,14 1,71 2,42 0,04 0,33 0,88 

4 5 18,46 37,47 18,44 1,66 2,32 0,05 0,40 0,98 

5 5,5 10,62 38,19 28,15 1,01 2,93 0,03 0,23 0,72 

5,5 6 5,78 38,34 33,94 0,95 2,67 0,02 0,15 0,53 

6 7 20,99 38,72 14,44 1,54 1,84 0,05 0,38 1,44 

7 8 14,25 41,41 18,76 1,66 1,88 0,03 0,28 1,02 

8 9 15,77 40,63 15,80 1,91 1,93 0,04 0,31 1,03 

9 10 11,84 40,16 23,35 1,42 2,02 0,03 0,24 0,81 

10 11 8,22 41,98 27,45 1,76 1,46 0,02 0,18 0,71 

11 11,5 6,95 40,49 30,59 1,70 0,81 0,02 0,17 0,63 

11,5 12 13,40 42,71 18,44 2,46 1,68 0,03 0,28 0,92 

12 12,7 12,27 42,44 19,91 2,56 1,68 0,03 0,28 0,88 
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Hole_id 
From 

(m) 

To 

(m) 

Fe 

(%) 

SiO2 

(%) 

MgO 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Ni 

(%) 

Co 

(%) 

MnO 

(%) 

Cr2O3 

(%) 

 12,7 13 7,64 40,62 28,68 1,97 0,94 0,02 0,17 0,67 

 13 14 6,29 38,69 31,16 1,74 0,42 0,02 0,16 0,56 

 14 15 6,78 39,71 30,51 1,57 0,40 0,02 0,17 0,60 

 

Data Collar 

Hole_id Easting Northing Elevation Total_depth (m) 

KBN_36_030 390297,724 9427297,992 242,528 13,3 

KBN_36_032 390349,920 9427302,740 260,943 15 

 

Data Litologi 

Hole_Id From To Lithology 

KBN_36_030 

0 1 LIM 

1 2 LIM 

2 3 SAP 

3 3,6 SAP 

3,6 4 BLD 

4 5 BLD 

5 6 SAP 

6 7 SAP 

7 8 SAP 

8 9 SAP 

9 10 BLD 

10 10,5 BLD 

10,5 11 SAP 

11 11,5 SAP 

11,5 12 BRK 

12 13 BRK 

13 13,3 BRK 

KBN_36_032 

0 0,5 SAP 

0,5 1 SAP 

1 2 SAP 

2 3 SAP 

3 4 SAP 

4 5 SAP 

5 5,5 SAP 

5,5 6 SAP 

6 7 SAP 

7 8 SAP 

8 9 SAP 
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Hole_Id From To Lithology 

  9 10 SAP 

  10 11 SAP 

  11 11,5 SAP 

  11,5 12 SAP 

  12 12,7 SAP 

  12,7 13 BRK 

  13 14 BRK 

  14 15 BRK 

  



115 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN C 

Data Komposit
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Hasil Komposit Zona Limonit 

No Hole_id Easting Northing Elevation Depth Lit Fe (%) SiO2(%) MgO(%) Al2O3(%) Ni (%) Co (%) MnO(%) Cr2O3(%) 

1 KBN_40_038 390498,73 9427199,91 290,14 7 LIM 40,34 14,49 1,73 5,89 1,36 0,12 1,04 2,52 

2 KBN_40_040 390549,58 9427200,32 289,32 3 LIM 41,53 11,20 0,41 6,25 1,30 0,12 1,00 2,53 

3 KBN_42_036 390450,31 9427151,52 288,73 6 LIM 49,39 2,23 0,12 7,68 1,14 0,12 0,89 3,38 

4 KBN_42_038 390499,42 9427149,29 287,51 10 LIM 46,33 7,13 1,38 6,31 1,21 0,14 0,95 3,07 

5 KBN_42_040 390548,73 9427150,77 286,41 7 LIM 43,99 8,21 0,22 6,71 1,21 0,13 0,99 2,74 

6 KBN_42_042 390599,82 9427148,95 286,14 4 LIM 36,77 20,42 1,13 6,58 1,42 0,10 1,16 2,39 

7 KBN_44_034 390400,49 9427104,18 289,84 3,5 LIM 43,16 11,77 1,28 5,26 1,54 0,18 2,13 2,64 

8 KBN_44_036 390449,93 9427100,05 287,11 10 LIM 47,96 2,41 0,15 5,97 1,43 0,16 1,59 3,54 

9 KBN_44_038 390500,13 9427100,49 284,53 17 LIM 46,12 4,04 0,12 5,76 1,57 0,17 1,05 3,47 

10 KBN_44_040 390551,03 9427098,50 283,09 11 LIM 44,63 8,49 0,84 6,92 1,39 0,14 1,24 2,91 

11 KBN_44_042 390600,40 9427100,79 284,12 8 LIM 37,20 16,40 1,58 6,54 1,35 0,11 1,01 2,35 

12 KBN_46_038 390499,91 9427048,84 281,01 21 LIM 44,05 8,71 0,64 5,52 1,41 0,12 1,23 2,57 

13 KBN_46_040 390550,88 9427050,47 280,05 20 LIM 42,64 9,91 0,19 6,53 1,61 0,15 1,21 2,89 

14 KBN_46_042 390598,78 9427047,24 281,29 11 LIM 40,59 14,86 1,29 6,36 1,16 0,12 0,86 2,39 

15 KBN_46_044 390649,53 9427049,25 283,04 8,5 LIM 38,95 15,71 1,20 6,02 1,40 0,11 1,06 2,29 

16 KBN_48_040 390548,43 9426999,81 279,72 11 LIM 41,85 10,92 0,75 7,18 1,42 0,12 1,11 2,69 

17 KBN_48_042 390601,78 9427001,34 280,15 12 LIM 42,89 10,89 0,42 5,67 1,40 0,11 0,89 2,54 

18 KBN_48_044 390649,86 9426998,23 283,82 8,5 LIM 46,06 5,03 0,71 6,90 1,33 0,15 1,05 3,47 

19 KBN_48_046 390700,30 9426999,11 285,18 6 LIM 39,12 13,97 2,33 5,19 1,54 0,14 1,04 2,53 

20 KBN_50_042 390600,86 9426949,79 280,59 1 LIM 30,02 33,31 5,12 4,05 1,02 0,10 1,05 2,57 
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No Hole_id Easting Northing Elevation Depth Lit Fe (%) SiO2(%) MgO(%) Al2O3(%) Ni (%) Co (%) MnO(%) Cr2O3(%) 

21 KBN_40_030 390298,63 9427199,67 264,84 1 LIM 33,72 25,86 1,47 3,69 1,47 0,11 0,87 2,19 

22 KBN_40_042 390599,80 9427200,09 292,69 0,5 LIM 18,32 10,26 0,48 2,42 0,75 0,05 0,56 1,17 

23 KBN_42_044 390648,56 9427148,40 293,77 1 LIM 30,83 28,71 3,50 5,29 1,42 0,08 0,81 2,28 

24 KBN_44_044 390648,41 9427100,65 288,48 8 LIM 35,52 21,81 1,40 5,85 1,44 0,09 0,87 2,15 

25 KBN_46_034 390397,13 9427046,97 291,08 3 LIM 33,18 26,80 2,33 4,32 1,30 0,10 0,84 1,88 

26 KBN_46_036 390449,91 9427051,53 283,67 11 LIM 40,05 17,44 0,64 5,09 1,64 0,13 1,25 2,28 

27 KBN_48_038 390499,73 9427000,47 285,39 4 LIM 34,40 23,97 4,13 4,73 1,37 0,10 1,00 2,16 

28 KBN_30_008 389752,40 9427451,40 258,60 1,6 LIM 16,90 53,59 2,00 2,82 0,80 0,07 0,68 1,20 

29 KBN_32_010 389799,14 9427400,57 267,09 2 LIM 33,25 30,06 2,37 3,24 0,88 0,07 0,36 1,74 

30 KBN_34_006 389705,51 9427352,32 226,30 0,5 LIM 15,03 17,21 2,29 1,61 0,78 0,04 0,35 0,99 

31 KBN_36_030 390297,72 9427297,99 242,53 2 LIM 31,84 28,32 5,58 3,45 1,99 0,09 0,89 2,17 

32 KBN_38_030 390301,46 9427247,80 261,17 0,2 LIM 6,14 4,27 1,64 0,70 0,53 0,02 0,19 0,42 

33 KBN_38_036 390451,15 9427248,31 287,69 1 LIM 39,85 14,51 2,46 5,00 1,74 0,13 1,21 3,08 

34 KBN_38_038 390500,86 9427247,08 293,34 0,6 LIM 20,62 13,26 2,51 2,31 1,17 0,06 0,56 1,40 

35 KBN_38_032 390348,64 9427250,26 271,01 0,5 LIM 17,66 10,23 2,00 1,94 0,97 0,07 0,54 1,18 

36 KBN_40_024 390149,82 9427200,05 284,85 1 LIM 31,84 27,38 4,49 3,64 2,34 0,09 0,75 1,92 

37 KBN_40_026 390205,20 9427197,83 287,48 3 LIM 32,98 27,56 2,84 3,97 1,70 0,11 0,84 2,25 

38 KBN_30_006 389700,25 9427450,70 241,64 12 LIM 25,91 26,47 1,42 3,21 1,11 0,08 0,59 1,65 

Rata-Rata 35,31 16,78 1,71 4,91 1,33 0,11 0,94 2,30 
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Hasil Komposit Zona Saprolit 

No Hole_id Easting Northing Elevation Depth Lit 
Fe  

(%) 

SiO2 

(%) 

MgO 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Ni 

(%) 

Co 

(%) 

MnO 

(%) 

Cr2O3 

(%) 

1 KBN_34_020 390049,44 9427347,12 298,12 3 SAP 10,68 39,31 26,88 1,39 3,54 0,028 0,25 0,87 

2 KBN_34_036 390450,95 9427351,39 295,47 3 SAP 11,66 43,00 22,72 1,61 1,92 0,031 0,29 0,86 

3 KBN_34_038 390498,57 9427348,37 297,46 4 SAP 9,36 45,27 25,85 1,30 0,82 0,024 0,21 0,65 

4 KBN_38_022 390101,94 9427251,64 289,70 2,5 SAP 8,55 44,62 25,91 1,35 0,35 0,023 0,22 0,64 

5 KBN_40_034 390400,24 9427198,79 286,29 18 SAP 15,03 37,83 21,91 1,93 2,47 0,044 0,38 1,14 

6 KBN_40_038 390498,73 9427199,91 290,14 11 SAP 16,42 37,10 18,82 2,09 2,39 0,047 0,38 1,15 

7 KBN_40_040 390549,58 9427200,32 289,32 7 SAP 16,10 33,71 22,39 2,29 2,74 0,044 0,44 1,06 

8 KBN_42_036 390450,31 9427151,52 288,73 5 SAP 12,65 37,66 25,46 1,84 2,34 0,075 0,52 1,02 

9 KBN_42_038 390499,42 9427149,29 287,51 12 SAP 28,03 29,20 9,33 2,17 2,33 0,078 0,60 1,82 

10 KBN_42_040 390548,73 9427150,77 286,41 14 SAP 25,89 34,27 5,98 3,50 2,12 0,068 0,65 1,67 

11 KBN_42_042 390599,82 9427148,95 286,14 14 SAP 16,08 40,64 16,90 2,51 2,82 0,039 0,37 1,08 

12 KBN_44_034 390400,49 9427104,18 289,84 6,5 SAP 14,11 44,91 16,98 1,73 1,68 0,036 0,35 0,99 

13 KBN_44_036 390449,93 9427100,05 287,11 9 SAP 20,24 35,05 14,70 2,23 2,35 0,060 0,45 1,30 

14 KBN_44_038 390500,13 9427100,49 284,53 4,6 SAP 17,39 37,38 17,95 2,23 2,56 0,059 0,41 1,30 

15 KBN_44_040 390551,03 9427098,50 283,09 7 SAP 20,00 34,55 15,45 2,95 2,45 0,051 0,48 1,39 

16 KBN_44_042 390600,40 9427100,79 284,12 20 SAP 15,75 38,01 17,09 2,48 3,45 0,039 0,34 1,20 

17 KBN_46_038 390499,91 9427048,84 281,01 14 SAP 21,18 36,05 13,31 2,72 1,97 0,052 0,48 1,37 

18 KBN_46_040 390550,88 9427050,47 280,05 29,25 SAP 22,70 33,26 11,93 2,87 2,40 0,058 0,51 1,73 

19 KBN_46_042 390598,78 9427047,24 281,29 11 SAP 13,47 39,20 19,94 2,26 3,06 0,037 0,34 1,01 

20 KBN_46_044 390649,53 9427049,25 283,04 10 SAP 13,86 37,95 20,12 2,65 3,23 0,035 0,34 1,07 
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No Hole_id Easting Northing Elevation Depth Lit 
Fe  

(%) 

SiO2 

(%) 

MgO 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Ni 

(%) 

Co 

(%) 

MnO 

(%) 

Cr2O3 

(%) 

21 KBN_48_040 390548,43 9426999,81 279,72 12 SAP 21,72 37,05 13,19 2,71 1,83 0,057 0,53 1,43 

22 KBN_48_042 390601,78 9427001,34 280,15 11 SAP 12,52 39,04 25,29 2,22 1,61 0,031 0,29 0,93 

23 KBN_48_044 390649,86 9426998,23 283,82 12,5 SAP 21,09 32,80 17,93 2,89 1,34 0,063 0,54 1,44 

24 KBN_48_046 390700,30 9426999,11 285,18 26,4 SAP 10,62 40,17 26,83 1,86 1,67 0,028 0,27 0,86 

25 KBN_48_048 390751,57 9426999,76 281,98 34,5 SAP 15,67 41,23 16,54 2,24 2,47 0,042 0,38 1,05 

26 KBN_50_042 390600,86 9426949,79 280,59 18 SAP 14,23 50,85 12,13 1,78 1,60 0,034 0,30 0,86 

27 KBN_52_046 390701,53 9426901,35 306,55 14,5 SAP 11,21 46,95 20,84 1,47 0,80 0,028 0,25 0,74 

28 KBN_28_006 389701,27 9427497,74 243,06 9,7 SAP 15,53 41,28 16,61 2,38 2,35 0,040 0,37 0,96 

29 KBN_28_008 389751,52 9427499,38 256,32 9 SAP 10,49 50,74 17,04 1,59 0,53 0,027 0,25 0,72 

30 KBN_28_010 389801,10 9427499,51 254,44 6 SAP 8,69 49,26 21,50 1,31 0,35 0,022 0,22 0,64 

31 KBN_30_008 389752,40 9427451,40 258,60 12,4 SAP 9,46 47,90 20,59 1,34 0,83 0,026 0,25 0,70 

32 KBN_30_010 389799,98 9427453,67 270,77 5 SAP 12,18 52,87 10,72 1,67 0,82 0,032 0,32 0,77 

33 KBN_30_012 389850,14 9427451,61 274,94 4 SAP 9,56 46,61 20,89 1,61 0,39 0,024 0,23 0,68 

34 KBN_32_010 389799,14 9427400,57 267,09 9 SAP 14,13 51,60 10,01 1,68 0,90 0,032 0,25 0,83 

35 KBN_32_014 389901,57 9427401,65 278,14 4 SAP 10,24 43,16 26,52 1,42 0,50 0,026 0,22 0,69 

36 KBN_32_016 389949,76 9427397,34 291,82 5 SAP 13,08 41,83 21,94 1,60 2,08 0,033 0,30 0,90 

37 KBN_32_024 390150,47 9427400,18 241,18 4,6 SAP 15,42 42,52 16,40 1,68 1,53 0,039 0,35 0,89 

38 KBN_34_006 389705,51 9427352,32 226,30 1 SAP 11,55 49,96 15,04 1,79 1,20 0,030 0,31 0,75 

39 KBN_34_010 389802,63 9427351,43 260,21 7 SAP 10,64 53,90 16,38 1,64 1,11 0,028 0,27 0,79 

40 KBN_34_012 389846,59 9427349,93 246,06 2 SAP 14,13 48,17 12,20 2,08 0,89 0,036 0,32 0,86 

41 KBN_34_018 390001,49 9427351,76 292,83 2,5 SAP 13,75 41,41 19,86 1,64 2,68 0,036 0,34 0,91 
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No Hole_id Easting Northing Elevation Depth Lit 
Fe  

(%) 

SiO2 

(%) 

MgO 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Ni 

(%) 

Co 

(%) 

MnO 

(%) 

Cr2O3 

(%) 

42 KBN_34_026 390200,58 9427348,47 237,15 11 SAP 10,78 43,56 23,90 1,78 0,91 0,027 0,25 0,77 

43 KBN_36_018 390000,61 9427306,76 274,89 1 SAP 19,20 39,73 14,37 2,20 1,43 0,050 0,47 1,11 

44 KBN_36_020 390049,64 9427303,26 290,22 1 SAP 17,76 44,77 12,92 1,77 1,17 0,045 0,37 1,18 

45 KBN_36_022 390098,77 9427296,49 289,11 1 SAP 16,46 44,29 15,10 1,81 1,01 0,040 0,34 0,91 

46 KBN_36_030 390297,72 9427297,99 242,53 6,6 SAP 10,98 42,63 24,94 1,37 2,08 0,029 0,26 0,83 

47 KBN_36_036 390449,32 9427302,24 293,00 10,5 SAP 13,23 43,83 20,47 1,80 2,11 0,033 0,30 0,90 

48 KBN_36_038 390499,93 9427298,71 306,29 10 SAP 10,77 40,23 24,89 1,57 3,51 0,030 0,25 0,75 

49 KBN_36_040 390552,09 9427298,89 315,72 7 SAP 11,90 42,88 22,02 1,41 2,22 0,031 0,27 0,83 

50 KBN_36_042 390598,50 9427300,85 320,78 5 SAP 9,23 49,07 22,84 1,24 0,56 0,023 0,22 0,66 

51 KBN_36_044 390645,46 9427293,36 322,98 0,6 SAP 9,33 26,98 8,53 1,06 0,66 0,023 0,21 0,53 

52 KBN_38_030 390301,46 9427247,80 261,17 18,3 SAP 9,64 39,07 29,06 1,27 3,29 0,029 0,23 0,77 

53 KBN_38_034 390401,24 9427251,41 280,88 7 SAP 12,76 37,15 25,77 2,04 3,27 0,039 0,32 1,02 

54 KBN_38_036 390451,15 9427248,31 287,69 13 SAP 15,05 33,95 23,29 2,26 3,43 0,048 0,38 1,10 

55 KBN_38_038 390500,86 9427247,08 293,34 10,4 SAP 14,30 37,88 21,28 1,94 2,77 0,037 0,35 1,01 

56 KBN_38_046 390700,41 9427250,98 324,25 4 SAP 11,58 46,33 16,59 2,10 0,82 0,030 0,31 0,74 

57 KBN_40_030 390298,63 9427199,67 264,84 22,3 SAP 14,34 43,15 17,04 1,57 1,95 0,048 0,33 1,04 

58 KBN_40_042 390599,80 9427200,09 292,69 15,5 SAP 16,36 38,69 11,45 2,01 2,59 0,040 0,35 1,06 

59 KBN_40_056 390952,79 9427198,56 325,92 1 SAP 10,17 42,14 22,53 1,93 0,47 0,027 0,24 0,79 

60 KBN_42_044 390648,56 9427148,40 293,77 12 SAP 14,92 43,12 14,62 2,32 2,70 0,038 0,37 1,00 

61 KBN_42_048 390747,72 9427150,74 317,07 4 SAP 11,18 51,59 14,94 1,55 0,50 0,029 0,28 0,86 

62 KBN_42_058 390998,56 9427150,01 331,01 2 SAP 9,11 42,19 25,51 2,05 0,48 0,023 0,21 0,70 
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63 KBN_44_030 390299,92 9427096,09 292,79 5,6 SAP 15,69 46,41 12,51 1,64 0,98 0,038 0,33 1,02 

64 KBN_44_044 390648,41 9427100,65 288,48 2 SAP 14,41 41,53 16,30 2,31 3,16 0,035 0,36 1,29 

65 KBN_44_046 390702,15 9427102,43 295,23 14 SAP 11,67 45,17 19,37 2,23 1,52 0,029 0,29 0,83 

66 KBN_46_026 390199,18 9427049,10 321,17 6,4 SAP 13,32 37,27 24,55 2,02 3,34 0,037 0,34 0,94 

67 KBN_46_032 390350,35 9427047,83 295,09 14 SAP 13,48 38,61 23,84 1,93 2,86 0,034 0,31 0,94 

68 KBN_46_034 390397,13 9427046,97 291,08 5 SAP 12,69 40,50 21,83 1,85 3,24 0,035 0,30 0,95 

69 KBN_46_036 390449,91 9427051,53 283,67 21 SAP 16,66 42,40 15,93 2,42 2,18 0,042 0,38 1,15 

70 KBN_46_046 390700,35 9427048,16 284,03 27,4 SAP 12,97 46,03 17,45 1,94 1,32 0,032 0,29 0,98 

71 KBN_48_036 390448,36 9427001,41 294,22 5 SAP 16,24 44,20 15,05 2,08 1,62 0,039 0,35 0,97 

72 KBN_48_038 390499,73 9427000,47 285,39 9 SAP 15,19 40,58 20,69 2,06 1,98 0,036 0,32 1,07 

73 KBN_48_056 390946,81 9427001,92 254,83 3 SAP 9,34 43,01 26,42 1,63 0,40 0,025 0,25 0,67 

74 KBN_50_044 390648,60 9426947,41 288,29 33 SAP 13,34 45,36 16,06 2,13 1,26 0,034 0,32 0,92 

75 KBN_50_046 390699,92 9426950,12 291,63 12 SAP 14,91 43,32 15,55 1,67 1,55 0,040 0,39 1,05 

76 KBN_50_048 390748,80 9426949,47 282,74 17,5 SAP 6,79 22,10 8,51 1,01 0,75 0,017 0,15 0,50 

77 KBN_52_042 390599,74 9426899,33 285,99 1 SAP 12,67 45,77 19,05 1,47 0,51 0,033 0,31 0,81 

78 KBN_52_044 390649,64 9426900,72 292,85 10 SAP 8,83 47,69 22,16 1,89 0,34 0,022 0,21 0,68 

79 KBN_28_012 389851,61 9427498,78 248,00 4 SAP 9,48 51,69 17,49 1,40 0,40 0,024 0,22 0,70 

80 KBN_28_014 389898,83 9427501,05 242,78 6 SAP 10,36 46,10 20,47 1,60 0,40 0,027 0,25 0,75 

81 KBN_28_016 389948,98 9427496,99 235,46 4 SAP 11,57 51,57 15,24 1,57 0,50 0,029 0,25 0,79 

82 KBN_30_014 389898,99 9427447,08 273,98 3 SAP 10,78 47,39 16,95 1,99 0,41 0,027 0,25 0,84 

83 KBN_32_006 389701,85 9427399,28 232,17 7,5 SAP 14,41 46,69 16,32 1,66 2,48 0,037 0,34 0,94 
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84 KBN_32_008 389752,76 9427399,30 255,64 25 SAP 14,72 45,96 14,21 1,81 1,49 0,037 0,35 0,89 

85 KBN_32_030 390300,51 9427397,83 271,12 5,6 SAP 12,72 37,44 27,10 1,42 3,16 0,033 0,29 0,87 

86 KBN_32_032 390350,60 9427396,58 285,52 6,1 SAP 12,74 41,11 22,29 1,85 2,50 0,033 0,30 0,88 

87 KBN_34_014 389901,57 9427348,81 267,53 16 SAP 13,18 39,89 20,74 2,16 1,66 0,035 0,31 0,93 

88 KBN_34_016 389946,15 9427350,57 276,11 9 SAP 15,57 43,71 15,55 1,72 1,74 0,040 0,35 0,94 

89 KBN_34_028 390250,38 9427350,39 240,55 6,5 SAP 11,34 41,75 24,74 1,40 1,45 0,029 0,26 0,77 

90 KBN_34_032 390351,86 9427349,96 276,07 9 SAP 12,22 40,23 14,85 1,82 2,97 0,032 0,28 0,86 

91 KBN_34_034 390400,53 9427351,18 287,03 5,5 SAP 12,55 40,98 22,90 1,53 2,00 0,033 0,29 0,88 

92 KBN_36_028 390252,31 9427298,44 245,48 11,5 SAP 11,18 40,50 26,43 1,74 1,80 0,028 0,26 0,83 

93 KBN_36_032 390349,92 9427302,74 260,94 12,7 SAP 13,98 39,16 21,42 1,85 2,09 0,035 0,30 0,97 

94 KBN_36_034 390401,59 9427299,34 278,09 10 SAP 12,22 40,03 24,23 1,75 2,45 0,032 0,30 0,88 

95 KBN_38_024 390147,38 9427250,25 272,54 4 SAP 14,26 50,13 13,27 1,89 0,81 0,034 0,29 0,93 

96 KBN_38_026 390201,39 9427250,13 270,02 4 SAP 12,60 42,32 20,24 1,84 1,65 0,032 0,28 0,85 

97 KBN_38_028 390251,63 9427248,99 267,39 4 SAP 10,29 37,94 26,55 1,91 2,94 0,027 0,25 0,82 

98 KBN_38_032 390348,64 9427250,26 271,01 22,3 SAP 13,21 40,24 21,96 1,64 2,24 0,040 0,32 0,93 

99 KBN_38_040 390549,08 9427247,94 296,84 6 SAP 12,89 41,45 21,86 1,73 2,07 0,035 0,35 0,89 

100 KBN_38_042 390598,36 9427253,95 302,69 4 SAP 13,54 36,47 25,92 1,73 1,99 0,034 0,32 0,86 

101 KBN_38_044 390648,84 9427247,26 317,64 20,8 SAP 13,42 45,86 8,76 1,71 1,38 0,032 0,28 0,93 

102 KBN_40_022 390101,03 9427198,78 288,35 10,5 SAP 9,97 45,95 19,92 2,74 2,22 0,027 0,25 0,73 

103 KBN_40_024 390149,82 9427200,05 284,85 20 SAP 16,42 42,09 16,07 2,42 2,41 0,043 0,39 1,16 

104 KBN_40_026 390205,20 9427197,83 287,48 28 SAP 14,06 43,55 17,61 1,94 1,74 0,036 0,32 0,98 
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105 KBN_40_028 390251,15 9427199,28 278,34 11 SAP 12,69 40,01 22,86 1,97 1,70 0,034 0,32 0,93 

106 KBN_40_032 390350,89 9427203,24 280,71 13,6 SAP 12,84 40,61 22,99 1,59 1,95 0,039 0,37 0,95 

107 KBN_40_044 390649,05 9427200,91 302,84 8 SAP 13,37 46,70 14,46 1,99 1,78 0,037 0,41 1,13 

108 KBN_42_024 390151,24 9427149,02 303,12 2,5 SAP 14,18 48,73 13,65 2,29 0,56 0,034 0,30 0,93 

109 KBN_42_026 390200,47 9427148,14 301,00 7 SAP 12,43 46,37 17,51 1,41 1,65 0,032 0,31 0,79 

110 KBN_42_028 390250,56 9427150,71 293,37 9 SAP 12,93 44,50 17,47 1,83 1,75 0,036 0,32 0,91 

111 KBN_42_046 390701,73 9427150,43 298,97 6,5 SAP 12,35 46,36 17,47 2,08 0,82 0,031 0,32 0,92 

112 KBN_42_054 390897,45 9427151,56 303,54 3 SAP 9,90 45,74 20,69 1,86 0,41 0,027 0,30 0,73 

113 KBN_44_024 390147,60 9427101,40 317,72 2 SAP 11,33 46,83 20,29 1,41 0,46 0,029 0,26 0,79 

114 KBN_44_026 390198,16 9427099,88 312,47 3 SAP 10,49 43,47 22,94 1,64 0,75 0,029 0,29 0,79 

115 KBN_44_028 390249,39 9427105,86 301,32 1 SAP 16,04 43,03 16,84 1,92 0,65 0,044 0,43 1,08 

116 KBN_44_048 390749,03 9427099,40 307,34 3 SAP 7,71 44,09 29,45 1,39 0,52 0,019 0,19 0,74 

117 KBN_44_050 390798,94 9427099,33 318,17 3 SAP 11,06 47,23 19,02 1,56 0,61 0,028 0,27 0,71 

118 KBN_46_028 390248,82 9427051,91 312,55 14 SAP 15,05 38,30 19,94 2,30 2,68 0,040 0,00 1,05 

119 KBN_46_030 390298,34 9427049,29 300,89 9 SAP 11,51 41,70 27,07 1,80 2,44 0,028 0,26 0,78 

120 KBN_46_048 390748,81 9427049,02 290,67 2 SAP 13,35 44,50 19,38 1,73 0,98 0,036 0,35 0,89 

121 KBN_46_050 390800,48 9427050,88 297,91 1,5 SAP 11,15 47,05 18,83 1,44 0,43 0,031 0,29 1,05 

122 KBN_46_054 390896,98 9427047,62 260,15 11,5 SAP 9,21 48,02 21,47 1,46 0,39 0,023 0,22 0,65 

123 KBN_48_034 390402,23 9426999,18 297,48 4 SAP 13,15 49,84 14,01 2,09 0,59 0,032 0,28 1,00 

124 KBN_48_050 390799,10 9427001,07 289,06 35 SAP 13,61 46,23 14,22 1,89 1,89 0,034 0,33 0,89 

125 KBN_48_052 390851,77 9427002,40 269,38 17 SAP 11,84 47,59 17,34 1,90 1,05 0,029 0,27 0,80 
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126 KBN_50_050 390797,13 9426950,77 268,14 3,4 SAP 15,78 46,98 13,14 2,15 1,39 0,047 0,48 1,00 

127 KBN_52_050 390796,34 9426897,36 274,89 1 SAP 10,33 43,06 22,69 1,46 0,53 0,028 0,25 0,69 

128 KBN_30_006 389700,25 9427450,70 241,64 13 SAP 13,57 42,15 22,75 1,97 2,83 0,035 0,30 0,89 

129 KBN_32_018 389998,89 9427404,65 284,16 4 SAP 11,35 43,24 22,56 1,51 1,03 0,029 0,27 0,82 

130 KBN_32_020 390051,38 9427393,19 281,64 7 SAP 10,65 41,29 24,51 1,42 1,46 0,028 0,25 0,74 

131 KBN_34_008 389750,95 9427344,67 246,62 9 SAP 15,89 49,61 7,31 2,07 1,87 0,042 0,38 1,00 

132 KBN_34_022 390099,03 9427348,72 281,32 12 SAP 13,91 43,37 19,41 1,66 1,65 0,036 0,33 0,89 

133 KBN_34_024 390147,62 9427350,87 259,04 8 SAP 13,47 45,50 18,92 1,72 1,51 0,033 0,30 0,89 

134 KBN_34_030 390301,86 9427350,93 264,38 5,6 SAP 14,03 39,95 23,29 1,89 2,06 0,036 0,34 1,01 

135 KBN_36_024 390151,70 9427301,47 266,75 1 SAP 16,96 34,01 21,56 1,93 2,55 0,048 0,46 1,47 

136 KBN_36_026 390196,93 9427298,45 245,10 5 SAP 10,82 42,42 25,86 1,45 1,14 0,027 0,23 0,76 

137 KBN_42_030 390293,50 9427153,22 276,85 6 SAP 12,61 43,91 17,91 2,26 1,49 0,033 0,29 0,81 

138 KBN_44_052 390849,88 9427101,78 301,47 2,5 SAP 8,05 45,03 25,91 1,69 0,37 0,021 0,20 0,66 

139 KBN_44_056 390949,61 9427101,97 287,55 2 SAP 11,57 42,63 21,04 2,02 0,52 0,030 0,29 0,95 

140 KBN_52_048 390747,71 9426901,01 295,94 3,5 SAP 10,38 45,64 22,84 1,30 0,80 0,027 0,24 0,71 

141 KBN_30_016 389950,53 9427445,71 265,34 3 SAP 9,35 45,81 23,00 1,32 0,49 0,025 0,22 0,69 

142 KBN_30_018 389997,47 9427449,34 258,42 1 SAP 12,55 41,58 21,97 1,72 0,81 0,033 0,29 0,89 

143 KBN_32_022 390100,88 9427399,13 264,02 10 SAP 10,70 43,80 23,54 1,49 0,92 0,027 0,25 0,74 

144 KBN_32_026 390198,78 9427399,42 229,79 1 SAP 11,44 37,99 25,73 1,76 1,12 0,031 0,30 0,77 

145 KBN_32_028 390250,28 9427399,32 256,20 6 SAP 11,17 38,47 26,20 1,58 2,83 0,029 0,26 0,80 

Rata-Rata 13,19 42,59 19,36 1,85 1,64 0,035 0,31 0,92 
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1 KBN_32_010 389799,14 9427400,57 267,09 2 BRK/BLD 7,20 55,91 16,05 1,18 0,35 0,02 0,18 0,62 

2 KBN_32_014 389901,57 9427401,65 278,14 1 BRK/BLD 6,88 43,68 30,74 1,16 0,32 0,02 0,17 0,58 

3 KBN_32_016 389949,76 9427397,34 291,82 2 BRK/BLD 8,40 52,36 21,01 1,27 0,67 0,02 0,00 0,75 

4 KBN_34_012 389846,59 9427349,93 246,06 5 BRK/BLD 8,26 45,85 24,96 1,31 0,46 0,02 0,19 0,58 

5 KBN_34_018 390001,49 9427351,76 292,83 2 BRK/BLD 6,39 39,06 35,81 1,30 0,53 0,02 0,15 0,58 

6 KBN_36_020 390049,64 9427303,26 290,22 2 BRK/BLD 6,27 44,87 29,50 1,20 0,36 0,02 0,16 0,54 

7 KBN_36_040 390552,09 9427298,89 315,72 3 BRK/BLD 7,80 42,99 30,19 1,13 0,44 0,02 0,18 0,66 

8 KBN_38_022 390101,94 9427251,64 289,70 2 BRK/BLD 5,78 40,67 33,11 0,97 0,25 0,02 0,00 0,50 

9 KBN_38_044 390648,84 9427247,26 317,64 3,2 BRK/BLD 8,51 42,93 21,96 1,46 0,61 0,02 0,20 0,71 

10 KBN_38_046 390700,41 9427250,98 324,25 2 BRK/BLD 5,45 40,29 33,54 1,30 0,23 0,02 0,16 0,52 

11 KBN_40_034 390400,24 9427198,79 286,29 3 BRK/BLD 7,70 41,22 30,16 1,34 1,94 0,02 0,18 0,68 

12 KBN_40_038 390498,73 9427199,91 290,14 2 BRK/BLD 8,65 38,18 28,04 1,45 2,29 0,03 0,20 0,71 

13 KBN_40_040 390549,58 9427200,32 289,32 2 BRK/BLD 7,55 37,10 33,24 1,24 1,91 0,02 0,18 0,67 

14 KBN_42_036 390450,31 9427151,52 288,73 1,7 BRK/BLD 6,19 40,65 32,91 1,22 1,53 0,02 0,16 0,53 

15 KBN_42_038 390499,42 9427149,29 287,51 2 BRK/BLD 9,15 44,54 30,19 1,78 1,26 0,02 0,21 0,73 

16 KBN_42_040 390548,73 9427150,77 286,41 2 BRK/BLD 8,57 39,55 29,90 1,59 2,50 0,02 0,19 0,74 

17 KBN_42_042 390599,82 9427148,95 286,14 2 BRK/BLD 8,87 42,28 27,12 1,37 3,06 0,02 0,19 0,77 

18 KBN_44_034 390400,49 9427104,18 289,84 5 BRK/BLD 7,53 42,69 29,85 1,40 0,36 0,02 0,19 0,65 
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19 KBN_44_036 390449,93 9427100,05 287,11 1,7 BRK/BLD 7,19 41,21 32,48 1,28 0,73 0,02 0,17 0,64 

20 KBN_44_038 390500,13 9427100,49 284,53 2 BRK/BLD 7,26 39,36 32,51 1,44 1,73 0,02 0,17 0,66 

21 KBN_44_040 390551,03 9427098,50 283,09 2 BRK/BLD 8,04 40,74 27,56 1,79 3,44 0,02 0,19 0,69 

22 KBN_44_042 390600,40 9427100,79 284,12 3,5 BRK/BLD 8,97 43,19 24,97 1,52 2,59 0,02 0,20 0,80 

23 KBN_44_044 390648,41 9427100,65 288,48 2 BRK/BLD 8,23 41,72 26,84 1,53 2,28 0,02 0,18 0,69 

24 KBN_46_026 390199,18 9427049,10 321,17 2,1 BRK/BLD 6,37 40,73 32,22 1,23 1,80 0,02 0,15 0,58 

25 KBN_46_032 390350,35 9427047,83 295,09 3,5 BRK/BLD 8,47 40,95 28,23 1,52 2,83 0,02 0,19 0,65 

26 KBN_46_034 390397,13 9427046,97 291,08 2 BRK/BLD 10,23 39,83 26,98 1,94 2,29 0,03 0,21 0,85 

27 KBN_46_036 390449,91 9427051,53 283,67 1 BRK/BLD 7,51 45,17 27,71 1,18 1,61 0,02 0,17 1,04 

28 KBN_46_040 390550,88 9427050,47 280,05 2,15 BRK/BLD 8,36 43,05 27,97 1,33 1,81 0,02 0,18 0,90 

29 KBN_46_042 390598,78 9427047,24 281,29 2 BRK/BLD 8,03 39,48 29,13 1,26 3,06 0,02 0,17 0,70 

30 KBN_46_044 390649,53 9427049,25 283,04 1,5 BRK/BLD 9,33 40,05 26,88 1,75 2,43 0,02 0,19 0,80 

31 KBN_46_046 390700,35 9427048,16 284,03 1,6 BRK/BLD 6,24 40,69 34,75 1,27 0,29 0,02 0,15 0,59 

32 KBN_48_032 390351,14 9426999,02 313,16 4,5 BRK/BLD 7,25 39,03 31,51 1,33 0,31 0,02 0,18 0,60 

33 KBN_48_034 390402,23 9426999,18 297,48 2,5 BRK/BLD 6,88 44,19 30,24 1,32 0,30 0,02 0,17 0,55 

34 KBN_48_036 390448,36 9427001,41 294,22 7,5 BRK/BLD 8,29 46,51 26,46 1,51 0,43 0,02 0,18 0,65 

35 KBN_48_038 390499,73 9427000,47 285,39 4 BRK/BLD 7,73 48,66 26,87 1,11 1,13 0,02 0,18 0,63 

36 KBN_48_042 390601,78 9427001,34 280,15 5 BRK/BLD 8,15 42,17 29,05 1,58 1,30 0,02 0,19 0,75 

37 KBN_48_044 390649,86 9426998,23 283,82 1,5 BRK/BLD 6,12 42,76 33,65 1,17 0,55 0,02 0,15 0,52 
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38 KBN_48_046 390700,30 9426999,11 285,18 2,1 BRK/BLD 6,13 38,68 36,00 1,14 0,50 0,02 0,15 0,56 

39 KBN_50_046 390699,92 9426950,12 291,63 2 BRK/BLD 6,80 40,98 32,03 1,13 0,35 0,02 0,16 0,57 

40 KBN_52_046 390701,53 9426901,35 306,55 5 BRK/BLD 8,49 45,22 25,66 1,41 0,35 0,02 0,19 0,64 

41 KBN_28_006 389701,27 9427497,74 243,06 3,3 BRK/BLD 6,01 40,03 32,95 1,31 1,24 0,02 0,15 0,53 

42 KBN_30_010 389799,98 9427453,67 270,77 2 BRK/BLD 6,47 48,95 25,10 1,12 0,27 0,02 0,16 0,58 

43 KBN_32_008 389752,76 9427399,30 255,64 2 BRK/BLD 7,90 49,15 22,57 1,16 0,55 0,02 0,18 0,65 

44 KBN_32_012 389850,50 9427401,90 268,16 3 BRK/BLD 8,11 47,64 23,19 1,51 0,35 0,02 0,20 0,70 

45 KBN_32_026 390198,78 9427399,42 229,79 3 BRK/BLD 6,61 38,80 34,29 1,37 0,43 0,02 0,17 0,59 

46 KBN_32_030 390300,51 9427397,83 271,12 3 BRK/BLD 8,01 39,72 31,95 1,09 2,40 0,02 0,17 0,66 

47 KBN_34_010 389802,63 9427351,43 260,21 2 BRK/BLD 5,81 49,78 43,43 1,09 0,32 0,02 0,17 0,63 

48 KBN_34_016 389946,15 9427350,57 276,11 1,6 BRK/BLD 6,26 42,39 29,51 1,42 0,44 0,02 0,17 0,60 

49 KBN_34_026 390200,58 9427348,47 237,15 8 BRK/BLD 6,70 40,53 33,93 1,28 0,47 0,02 0,16 0,58 

50 KBN_34_028 390250,38 9427350,39 240,55 3,1 BRK/BLD 7,02 42,00 30,77 1,25 0,71 0,02 0,17 0,59 

51 KBN_34_032 390351,86 9427349,96 276,07 2 BRK/BLD 7,03 40,44 33,60 1,17 1,52 0,02 0,16 0,62 

52 KBN_34_034 390400,53 9427351,18 287,03 4,5 BRK/BLD 7,06 39,56 33,09 1,10 1,20 0,02 0,16 0,59 

53 KBN_36_018 390000,61 9427306,76 274,89 4 BRK/BLD 8,09 43,58 26,47 1,47 0,45 0,02 0,20 0,64 

54 KBN_36_022 390098,77 9427296,49 289,11 3,7 BRK/BLD 8,10 47,07 23,80 1,27 0,45 0,02 0,19 0,60 

55 KBN_36_028 390252,31 9427298,44 245,48 2,2 BRK/BLD 7,13 39,50 34,98 1,08 0,77 0,02 0,16 0,60 

56 KBN_36_030 390297,72 9427297,99 242,53 4,7 BRK/BLD 6,89 40,79 34,50 1,02 1,03 0,02 0,17 0,60 
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57 KBN_36_034 390401,59 9427299,34 278,09 1 BRK/BLD 7,49 42,02 29,57 1,55 1,29 0,02 0,17 0,65 

58 KBN_36_038 390499,93 9427298,71 306,29 2 BRK/BLD 6,95 39,60 34,56 1,06 0,80 0,02 0,16 0,60 

59 KBN_36_042 390598,50 9427300,85 320,78 2,3 BRK/BLD 6,25 45,82 30,39 1,07 0,25 0,02 0,16 0,54 

60 KBN_38_024 390147,38 9427250,25 272,54 2 BRK/BLD 9,07 49,65 22,21 1,43 0,65 0,02 0,20 0,72 

61 KBN_38_034 390401,24 9427251,41 280,88 1,8 BRK/BLD 5,98 39,46 36,22 1,42 0,99 0,02 0,15 0,58 

62 KBN_38_036 390451,15 9427248,31 287,69 2,1 BRK/BLD 7,02 39,00 32,60 1,10 2,36 0,02 0,17 0,64 

63 KBN_38_038 390500,86 9427247,08 293,34 1,4 BRK/BLD 7,21 37,98 33,69 1,19 1,92 0,02 0,17 0,65 

64 KBN_38_040 390549,08 9427247,94 296,84 2 BRK/BLD 5,99 39,42 38,70 1,54 0,87 0,02 0,15 0,59 

65 KBN_38_042 390598,36 9427253,95 302,69 2,2 BRK/BLD 7,46 39,62 33,97 1,10 1,40 0,02 0,17 0,63 

66 KBN_40_030 390298,63 9427199,67 264,84 4 BRK/BLD 5,01 54,23 21,52 0,99 1,14 0,02 0,13 0,51 

67 KBN_40_042 390599,80 9427200,09 292,69 3,6 BRK/BLD 9,23 37,54 15,32 1,67 2,28 0,02 0,21 0,74 

68 KBN_40_046 390699,79 9427200,09 309,85 7,5 BRK/BLD 8,77 47,42 23,18 1,65 0,41 0,02 0,23 0,69 

69 KBN_42_022 390100,78 9427150,54 311,82 4,5 BRK/BLD 8,77 44,32 25,48 1,45 0,41 0,02 0,21 0,65 

70 KBN_42_024 390151,24 9427149,02 303,12 2 BRK/BLD 8,48 48,24 23,82 1,71 0,34 0,02 0,19 0,67 

71 KBN_42_026 390200,47 9427148,14 301,00 2 BRK/BLD 6,33 41,33 31,98 1,25 0,30 0,02 0,16 0,57 

72 KBN_42_028 390250,56 9427150,71 293,37 5 BRK/BLD 7,59 43,06 28,34 1,18 0,43 0,02 0,18 0,62 

73 KBN_42_030 390293,50 9427153,22 276,85 2,3 BRK/BLD 6,01 48,25 26,20 1,11 0,50 0,02 0,15 0,53 

74 KBN_42_044 390648,56 9427148,40 293,77 2 BRK/BLD 8,75 42,26 23,16 1,85 2,88 0,02 0,21 0,66 

75 KBN_42_046 390701,73 9427150,43 298,97 2,2 BRK/BLD 5,43 43,36 30,41 1,69 0,22 0,01 0,18 0,54 



129 
 

No Hole_id Easting Northing Elevation Interval LIT 
Fe  

(%) 

SiO2 

(%) 

MgO 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Ni  

(%) 

Co  

(%) 

MnO 

(%) 

Cr2O3 

(%) 

76 KBN_42_048 390747,72 9427150,74 317,07 2 BRK/BLD 7,86 59,11 14,67 0,98 0,32 0,02 0,19 0,91 

77 KBN_44_022 390104,53 9427100,38 324,24 3 BRK/BLD 8,68 41,18 28,03 1,27 0,34 0,02 0,21 0,66 

78 KBN_44_024 390147,60 9427101,40 317,72 5 BRK/BLD 7,69 46,05 26,43 1,19 0,32 0,02 0,19 0,61 

79 KBN_44_026 390198,16 9427099,88 312,47 2 BRK/BLD 5,71 38,30 35,51 1,23 0,26 0,02 0,15 0,53 

80 KBN_44_028 390249,39 9427105,86 301,32 3,6 BRK/BLD 7,56 44,79 25,60 1,30 0,35 0,02 0,19 0,69 

81 KBN_44_030 390299,92 9427096,09 292,79 2 BRK/BLD 6,07 40,30 33,00 1,05 0,29 0,02 0,15 0,53 

82 KBN_44_046 390702,15 9427102,43 295,23 2 BRK/BLD 7,05 41,31 31,95 1,12 1,11 0,02 0,16 0,59 

83 KBN_44_048 390749,03 9427099,40 307,34 2 BRK/BLD 6,02 40,50 35,37 1,17 0,31 0,02 0,15 0,57 

84 KBN_46_030 390298,34 9427049,29 300,89 1,5 BRK/BLD 6,49 42,16 32,57 1,44 1,07 0,02 0,15 0,56 

85 KBN_46_048 390748,81 9427049,02 290,67 3 BRK/BLD 6,40 41,31 34,13 0,98 0,27 0,02 0,16 0,57 

86 KBN_48_028 390250,98 9427000,90 319,42 3 BRK/BLD 7,39 41,49 29,69 1,45 0,40 0,02 0,18 0,66 

87 KBN_48_030 390300,07 9427000,93 318,91 5,5 BRK/BLD 6,98 46,80 24,59 1,16 0,30 0,02 0,18 0,57 

88 KBN_48_040 390548,43 9426999,81 279,72 2 BRK/BLD 7,73 40,68 30,51 1,26 1,28 0,02 0,18 0,64 

89 KBN_50_040 390549,42 9426948,75 282,84 3 BRK/BLD 8,29 41,60 29,47 1,23 0,40 0,02 0,23 0,65 

90 KBN_50_042 390600,86 9426949,79 280,59 2 BRK/BLD 6,35 42,87 32,74 1,20 0,32 0,02 0,16 0,57 

91 KBN_50_044 390648,60 9426947,41 288,29 3 BRK/BLD 6,09 51,66 21,43 1,39 0,45 0,02 0,00 0,52 

92 KBN_30_012 389850,14 9427451,61 274,94 2 BRK/BLD 6,87 43,44 29,36 1,23 0,28 0,02 0,17 0,59 

93 KBN_32_024 390150,47 9427400,18 241,18 9,9 BRK/BLD 10,90 42,68 23,32 1,62 0,51 0,03 0,24 0,77 

94 KBN_32_028 390250,28 9427399,32 256,20 5 BRK/BLD 7,77 41,82 29,95 1,21 1,24 0,02 0,18 0,61 
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No Hole_id Easting Northing Elevation Interval LIT 
Fe  

(%) 

SiO2 
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Co  
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MnO 

(%) 
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95 KBN_32_032 390350,60 9427396,58 285,52 5,9 BRK/BLD 7,39 42,44 30,16 1,38 0,85 0,02 0,17 0,62 

96 KBN_34_014 389901,57 9427348,81 267,53 6 BRK/BLD 8,68 42,75 27,08 1,72 0,42 0,02 0,21 0,68 

97 KBN_34_020 390049,44 9427347,12 298,12 1,5 BRK/BLD 8,50 39,56 29,56 1,19 3,34 0,02 0,17 0,66 

98 KBN_34_030 390301,86 9427350,93 264,38 2,4 BRK/BLD 6,08 40,73 35,13 1,33 0,46 0,02 0,15 0,55 

99 KBN_34_036 390450,95 9427351,39 295,47 3 BRK/BLD 6,41 43,72 32,15 1,04 0,29 0,02 0,16 0,56 

100 KBN_36_026 390196,93 9427298,45 245,10 3,6 BRK/BLD 5,85 37,65 38,25 1,06 0,28 0,02 0,15 0,56 

101 KBN_36_032 390349,92 9427302,74 260,94 2,3 BRK/BLD 6,68 39,38 30,55 1,70 0,48 0,02 0,16 0,59 

102 KBN_36_036 390449,32 9427302,24 293,00 3,5 BRK/BLD 7,13 43,61 33,19 1,27 0,58 0,02 0,17 0,62 

103 KBN_36_044 390645,46 9427293,36 322,98 2 BRK/BLD 5,84 39,70 34,61 1,18 0,27 0,02 0,15 0,52 

104 KBN_38_026 390201,39 9427250,13 270,02 5 BRK/BLD 8,92 42,91 25,77 1,35 0,58 0,02 0,21 0,65 

105 KBN_38_028 390251,63 9427248,99 267,39 2 BRK/BLD 6,96 39,23 30,08 1,15 3,20 0,02 0,17 0,53 

106 KBN_38_030 390301,46 9427247,80 261,17 3 BRK/BLD 6,67 37,40 33,08 1,20 2,15 0,02 0,17 0,58 

107 KBN_38_032 390348,64 9427250,26 271,01 0,7 BRK/BLD 6,66 38,93 34,70 1,15 0,97 0,02 0,17 0,56 

108 KBN_40_022 390101,03 9427198,78 288,35 3,5 BRK/BLD 7,44 49,93 22,52 1,23 0,54 0,02 0,18 0,57 

109 KBN_40_024 390149,82 9427200,05 284,85 2 BRK/BLD 5,99 53,80 19,37 1,35 2,98 0,02 0,15 0,59 

110 KBN_40_026 390205,20 9427197,83 287,48 1,5 BRK/BLD 6,57 40,32 32,45 1,23 0,31 0,02 0,16 0,54 

111 KBN_40_028 390251,15 9427199,28 278,34 1,7 BRK/BLD 6,14 38,66 33,62 1,30 0,80 0,02 0,15 0,56 

112 KBN_40_032 390350,89 9427203,24 280,71 2,4 BRK/BLD 8,65 42,65 27,35 1,30 2,00 0,03 0,19 0,68 

113 KBN_40_044 390649,05 9427200,91 302,84 2 BRK/BLD 6,37 40,64 34,43 1,03 0,50 0,02 0,15 0,57 
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114 KBN_42_058 390998,56 9427150,01 331,01 2 BRK/BLD 5,62 37,61 36,48 1,50 0,24 0,02 0,15 0,54 

115 KBN_46_028 390248,82 9427051,91 312,55 1,8 BRK/BLD 8,04 40,96 28,90 1,45 1,56 0,02 0,17 0,65 

116 KBN_46_050 390800,48 9427050,88 297,91 2,3 BRK/BLD 6,24 43,82 29,86 0,93 0,28 0,02 0,15 0,59 

117 KBN_46_054 390896,98 9427047,62 260,15 3,5 BRK/BLD 5,66 40,68 28,96 1,17 0,26 0,02 0,16 0,53 

118 KBN_48_056 390946,81 9427001,92 254,83 2,2 BRK/BLD 5,35 42,95 32,59 0,92 0,26 0,02 0,14 0,46 

119 KBN_50_048 390748,80 9426949,47 282,74 2,5 BRK/BLD 4,25 22,08 13,08 0,71 0,23 0,01 0,09 0,33 

120 KBN_50_050 390797,13 9426950,77 268,14 3,6 BRK/BLD 6,14 42,89 32,88 1,21 0,33 0,02 0,17 0,60 

121 KBN_52_044 390649,64 9426900,72 292,85 2 BRK/BLD 6,15 42,18 31,93 1,40 0,26 0,02 0,16 0,53 

122 KBN_52_048 390747,71 9426901,01 295,94 2 BRK/BLD 5,79 41,59 33,63 1,03 0,27 0,02 0,15 0,53 

123 KBN_28_008 389751,52 9427499,38 256,32 2 BRK/BLD 6,01 44,91 27,73 1,16 0,28 0,02 0,16 0,51 

124 KBN_28_010 389801,10 9427499,51 254,44 2 BRK/BLD 6,06 43,11 32,31 0,94 0,31 0,02 0,15 0,44 

125 KBN_28_012 389851,61 9427498,78 248,00 4 BRK/BLD 6,72 47,07 27,14 1,01 0,30 0,02 0,16 0,57 

126 KBN_30_006 389700,25 9427450,70 241,64 2 BRK/BLD 6,10 43,19 33,36 1,10 1,06 0,02 0,19 0,58 

127 KBN_30_014 389898,99 9427447,08 273,98 2 BRK/BLD 5,12 55,40 21,35 1,08 0,25 0,02 0,13 0,54 

128 KBN_30_016 389950,53 9427445,71 265,34 2 BRK/BLD 7,30 45,30 26,38 1,08 0,32 0,02 0,17 0,54 

129 KBN_30_018 389997,47 9427449,34 258,42 2,5 BRK/BLD 5,74 37,73 33,02 1,40 0,26 0,02 0,15 0,55 

130 KBN_32_006 389701,85 9427399,28 232,17 2 BRK/BLD 6,96 48,48 25,33 1,10 0,90 0,02 0,16 0,55 

131 KBN_32_018 389998,89 9427404,65 284,16 2 BRK/BLD 6,08 40,62 30,04 1,08 0,28 0,02 0,16 0,54 

132 KBN_32_020 390051,38 9427393,19 281,64 2 BRK/BLD 7,16 42,43 30,12 1,13 0,39 0,02 0,17 0,58 
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133 KBN_32_022 390100,88 9427399,13 264,02 7,3 BRK/BLD 8,45 43,57 28,79 1,26 0,35 0,02 0,20 0,60 

134 KBN_34_008 389750,95 9427344,67 246,62 2 BRK/BLD 8,22 48,74 25,21 1,48 0,59 0,02 0,18 0,69 

135 KBN_34_022 390099,03 9427348,72 281,32 3 BRK/BLD 7,21 41,99 31,72 1,44 0,40 0,02 0,17 0,62 

136 KBN_34_024 390147,62 9427350,87 259,04 2,1 BRK/BLD 5,91 40,49 36,42 0,90 0,28 0,02 0,15 0,54 

137 KBN_34_038 390498,57 9427348,37 297,46 2,2 BRK/BLD 6,58 46,41 31,13 1,02 0,54 0,02 0,16 0,56 

138 KBN_36_024 390151,70 9427301,47 266,75 2 BRK/BLD 7,50 37,48 31,80 1,30 2,70 0,02 0,16 0,57 

139 KBN_40_056 390952,79 9427198,56 325,92 5,2 BRK/BLD 6,09 39,73 33,80 1,63 0,26 0,02 0,16 0,56 

140 KBN_42_054 390897,45 9427151,56 303,54 2,6 BRK/BLD 5,58 40,70 34,79 1,08 0,26 0,02 0,14 0,51 

141 KBN_44_050 390798,94 9427099,33 318,17 2 BRK/BLD 6,74 42,66 31,46 0,99 0,26 0,02 0,17 0,53 

142 KBN_44_052 390849,88 9427101,78 301,47 2 BRK/BLD 5,67 39,49 33,61 1,32 0,25 0,02 0,15 0,52 

143 KBN_52_042 390599,74 9426899,33 285,99 3,4 BRK/BLD 5,82 42,63 30,77 1,01 0,26 0,02 0,15 0,54 

144 KBN_52_050 390796,34 9426897,36 274,89 2,5 BRK/BLD 6,14 40,92 31,21 1,05 0,30 0,02 0,15 0,54 

145 KBN_28_014 389898,83 9427501,05 242,78 3 BRK/BLD 6,68 40,58 31,50 1,29 0,27 0,02 0,17 0,60 

146 KBN_28_016 389948,98 9427496,99 235,46 2,3 BRK/BLD 5,88 46,32 29,93 1,17 0,27 0,02 0,15 0,54 

147 KBN_34_006 389705,51 9427352,32 226,30 2 BRK/BLD 8,94 65,05 28,54 1,27 0,75 0,02 0,19 0,69 

148 KBN_44_056 390949,61 9427101,97 287,55 3 BRK/BLD 5,75 39,77 34,74 1,37 0,24 0,02 0,15 0,56 

149 KBN_48_052 390851,77 9427002,40 269,38 6,3 BRK/BLD 6,81 44,44 27,57 1,30 0,38 0,02 0,18 0,59 

Rata-Rata 7,10 42,80 29,69 1,28 0,88 0,02 0,17 0,61 
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LAMPIRAN D 

Pengelompokkan Titik Bor Berdasarkan Kemiringan Lereng Data Collar
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Tipe I 

Hole_id Easting Northing Elevation Interval LIT 
Fe 

(%) 

SiO2 

(%) 

MgO 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Ni 

(%) 

Co 

(%) 

MnO 

(%) 

Cr2O3 

(%) 

KBN_40_038 390498,7 9427199,9 290,142 7 LIM 40,34 14,49 1,73 5,89 1,36 0,12 1,04 2,52 

KBN_40_040 390549,6 9427200,3 289,32 3 LIM 41,53 11,20 0,41 6,25 1,30 0,12 1,00 2,53 

KBN_42_036 390450,3 9427151,5 288,728 6 LIM 49,39 2,23 0,12 7,68 1,14 0,12 0,89 3,38 

KBN_42_038 390499,4 9427149,3 287,514 10 LIM 46,33 7,13 1,38 6,31 1,21 0,14 0,95 3,07 

KBN_42_040 390548,7 9427150,8 286,408 7 LIM 43,99 8,21 0,22 6,71 1,21 0,13 0,99 2,74 

KBN_42_042 390599,8 9427148,9 286,136 4 LIM 36,77 20,42 1,13 6,58 1,42 0,10 1,16 2,39 

KBN_44_034 390400,5 9427104,2 289,838 3,5 LIM 43,16 11,77 1,28 5,26 1,54 0,18 2,13 2,64 

KBN_44_036 390449,9 9427100 287,105 10 LIM 47,96 2,41 0,15 5,97 1,43 0,16 1,59 3,54 

KBN_44_038 390500,1 9427100,5 284,53 17 LIM 46,12 4,04 0,12 5,76 1,57 0,17 1,05 3,47 

KBN_44_040 390551 9427098,5 283,085 11 LIM 44,63 8,49 0,84 6,92 1,39 0,14 1,24 2,91 

KBN_44_042 390600,4 9427100,8 284,119 8 LIM 37,20 16,40 1,58 6,54 1,35 0,11 1,01 2,35 

KBN_46_038 390499,9 9427048,8 281,007 21 LIM 44,05 8,71 0,64 5,52 1,41 0,12 1,23 2,57 

KBN_46_040 390550,9 9427050,5 280,05 20 LIM 42,64 9,91 0,19 6,53 1,61 0,15 1,21 2,89 

KBN_46_042 390598,8 9427047,2 281,294 11 LIM 40,59 14,86 1,29 6,36 1,16 0,12 0,86 2,39 

KBN_46_044 390649,5 9427049,3 283,042 8,5 LIM 38,95 15,71 1,20 6,02 1,40 0,11 1,06 2,29 

KBN_48_040 390548,4 9426999,8 279,724 11 LIM 41,85 10,92 0,75 7,18 1,42 0,12 1,11 2,69 

KBN_48_042 390601,8 9427001,3 280,153 12 LIM 42,89 10,89 0,42 5,67 1,40 0,11 0,89 2,54 

KBN_48_044 390649,9 9426998,2 283,82 8,5 LIM 46,06 5,03 0,71 6,90 1,33 0,15 1,05 3,47 
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KBN_48_046 390700,3 9426999,1 285,184 6 LIM 39,12 13,97 2,33 5,19 1,54 0,14 1,04 2,53 

KBN_50_042 390600,9 9426949,8 280,589 1 LIM 30,02 33,31 5,12 4,05 1,02 0,10 1,05 2,57 

KBN_34_020 390049,4 9427347,1 298,118 3 SAP 10,68 39,31 26,88 1,39 3,54 0,03 0,25 0,87 

KBN_34_036 390450,9 9427351,4 295,47 3 SAP 11,66 43,00 22,72 1,61 1,92 0,03 0,29 0,86 

KBN_34_038 390498,6 9427348,4 297,461 4 SAP 9,36 45,27 25,85 1,30 0,82 0,02 0,21 0,65 

KBN_38_022 390101,9 9427251,6 289,696 2,5 SAP 8,55 44,62 25,91 1,35 0,35 0,02 0,22 0,64 

KBN_40_034 390400,2 9427198,8 286,294 18 SAP 15,03 37,83 21,91 1,93 2,47 0,04 0,38 1,14 

KBN_40_038 390498,7 9427199,9 290,142 11 SAP 16,42 37,10 18,82 2,09 2,39 0,05 0,38 1,15 

KBN_40_040 390549,6 9427200,3 289,32 7 SAP 16,10 33,71 22,39 2,29 2,74 0,04 0,44 1,06 

KBN_42_036 390450,3 9427151,5 288,728 5 SAP 12,65 37,66 25,46 1,84 2,34 0,08 0,52 1,02 

KBN_42_038 390499,4 9427149,3 287,514 12 SAP 28,03 29,20 9,33 2,17 2,33 0,08 0,60 1,82 

KBN_42_040 390548,7 9427150,8 286,408 14 SAP 25,89 34,27 5,98 3,50 2,12 0,07 0,65 1,67 

KBN_42_042 390599,8 9427148,9 286,136 14 SAP 16,08 40,64 16,90 2,51 2,82 0,04 0,37 1,08 

KBN_44_034 390400,5 9427104,2 289,838 6,5 SAP 14,11 44,91 16,98 1,73 1,68 0,04 0,35 0,99 

KBN_44_036 390449,9 9427100 287,105 9 SAP 20,24 35,05 14,70 2,23 2,35 0,06 0,45 1,30 

KBN_44_038 390500,1 9427100,5 284,53 4,6 SAP 17,39 37,38 17,95 2,23 2,56 0,06 0,41 1,30 

KBN_44_040 390551 9427098,5 283,085 7 SAP 20,00 34,55 15,45 2,95 2,45 0,05 0,48 1,39 

KBN_44_042 390600,4 9427100,8 284,119 20 SAP 15,75 38,01 17,09 2,48 3,45 0,04 0,34 1,20 

KBN_46_038 390499,9 9427048,8 281,007 14 SAP 21,18 36,05 13,31 2,72 1,97 0,05 0,48 1,37 
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KBN_46_040 390550,9 9427050,5 280,05 29,25 SAP 22,70 33,26 11,93 2,87 2,40 0,06 0,51 1,73 

KBN_46_042 390598,8 9427047,2 281,294 11 SAP 13,47 39,20 19,94 2,26 3,06 0,04 0,34 1,01 

KBN_46_044 390649,5 9427049,3 283,042 10 SAP 13,86 37,95 20,12 2,65 3,23 0,03 0,34 1,07 

KBN_48_040 390548,4 9426999,8 279,724 12 SAP 21,72 37,05 13,19 2,71 1,83 0,06 0,53 1,43 

KBN_48_042 390601,8 9427001,3 280,153 11 SAP 12,52 39,04 25,29 2,22 1,61 0,03 0,29 0,93 

KBN_48_044 390649,9 9426998,2 283,82 12,5 SAP 21,09 32,80 17,93 2,89 1,34 0,06 0,54 1,44 

KBN_48_046 390700,3 9426999,1 285,184 26,4 SAP 10,62 40,17 26,83 1,86 1,67 0,03 0,27 0,86 

KBN_48_048 390751,6 9426999,8 281,979 34,5 SAP 15,67 41,23 16,54 2,24 2,47 0,04 0,38 1,05 

KBN_50_042 390600,9 9426949,8 280,589 18 SAP 14,23 50,85 12,13 1,78 1,60 0,03 0,30 0,86 

KBN_52_046 390701,5 9426901,4 306,55 14,5 SAP 11,21 46,95 20,84 1,47 0,80 0,03 0,25 0,74 

KBN_34_020 390049,4 9427347,1 298,118 1,5 BRK/BLD 8,50 39,56 29,56 1,19 3,34 0,02 0,17 0,66 

KBN_34_036 390450,9 9427351,4 295,47 3 BRK/BLD 6,41 43,72 32,15 1,04 0,29 0,02 0,16 0,56 

KBN_34_038 390498,6 9427348,4 297,461 2,2 BRK/BLD 6,58 46,41 31,13 1,02 0,54 0,02 0,16 0,56 

KBN_38_022 390101,9 9427251,6 289,696 2 BRK/BLD 5,78 40,67 33,11 0,97 0,25 0,02 0,00 0,50 

KBN_40_034 390400,2 9427198,8 286,294 3 BRK/BLD 7,70 41,22 30,16 1,34 1,94 0,02 0,18 0,68 

KBN_40_038 390498,7 9427199,9 290,142 2 BRK/BLD 8,65 38,18 28,04 1,45 2,29 0,03 0,20 0,71 

KBN_40_040 390549,6 9427200,3 289,32 2 BRK/BLD 7,55 37,10 33,24 1,24 1,91 0,02 0,18 0,67 

KBN_42_036 390450,3 9427151,5 288,728 1,7 BRK/BLD 6,19 40,65 32,91 1,22 1,53 0,02 0,16 0,53 

KBN_42_038 390499,4 9427149,3 287,514 2 BRK/BLD 9,15 44,54 30,19 1,78 1,26 0,02 0,21 0,73 



137 
 

Hole_id Easting Northing Elevation Interval LIT 
Fe 

(%) 

SiO2 

(%) 

MgO 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Ni 

(%) 

Co 

(%) 

MnO 

(%) 

Cr2O3 

(%) 

KBN_42_040 390548,7 9427150,8 286,408 2 BRK/BLD 8,57 39,55 29,90 1,59 2,50 0,02 0,19 0,74 

KBN_42_042 390599,8 9427148,9 286,136 2 BRK/BLD 8,87 42,28 27,12 1,37 3,06 0,02 0,19 0,77 

KBN_44_022 390104,5 9427100,4 324,242 3 BRK/BLD 8,68 41,18 28,03 1,27 0,34 0,02 0,21 0,66 

KBN_44_034 390400,5 9427104,2 289,838 5 BRK/BLD 7,53 42,69 29,85 1,40 0,36 0,02 0,19 0,65 

KBN_44_036 390449,9 9427100 287,105 1,7 BRK/BLD 7,19 41,21 32,48 1,28 0,73 0,02 0,17 0,64 

KBN_44_038 390500,1 9427100,5 284,53 2 BRK/BLD 7,26 39,36 32,51 1,44 1,73 0,02 0,17 0,66 

KBN_44_040 390551 9427098,5 283,085 2 BRK/BLD 8,04 40,74 27,56 1,79 3,44 0,02 0,19 0,69 

KBN_44_042 390600,4 9427100,8 284,119 3,5 BRK/BLD 8,97 43,19 24,97 1,52 2,59 0,02 0,20 0,80 

KBN_46_040 390550,9 9427050,5 280,05 2,15 BRK/BLD 8,36 43,05 27,97 1,33 1,81 0,02 0,18 0,90 

KBN_46_042 390598,8 9427047,2 281,294 2 BRK/BLD 8,03 39,48 29,13 1,26 3,06 0,02 0,17 0,70 

KBN_46_044 390649,5 9427049,3 283,042 1,5 BRK/BLD 9,33 40,05 26,88 1,75 2,43 0,02 0,19 0,80 

KBN_48_040 390548,4 9426999,8 279,724 2 BRK/BLD 7,73 40,68 30,51 1,26 1,28 0,02 0,18 0,64 

KBN_48_042 390601,8 9427001,3 280,153 5 BRK/BLD 8,15 42,17 29,05 1,58 1,30 0,02 0,19 0,75 

KBN_48_044 390649,9 9426998,2 283,82 1,5 BRK/BLD 6,12 42,76 33,65 1,17 0,55 0,02 0,15 0,52 

KBN_48_046 390700,3 9426999,1 285,184 2,1 BRK/BLD 6,13 38,68 36,00 1,14 0,50 0,02 0,15 0,56 

KBN_50_042 390600,9 9426949,8 280,589 2 BRK/BLD 6,35 42,87 32,74 1,20 0,32 0,02 0,16 0,57 

KBN_52_046 390701,5 9426901,4 306,55 5 BRK/BLD 8,49 45,22 25,66 1,41 0,35 0,02 0,19 0,64 
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Tipe II 

Hole_id Easting Northing Elevation Interval LIT 
Fe 

(%) 

SiO2 

(%) 

MgO 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Ni 

(%) 

Co 

(%) 

MnO 

(%) 

Cr2O3 

(%) 

KBN_40_030 390298,6 9427199,7 264,843 1 LIM 33,72 25,86 1,47 3,69 1,47 0,11 0,87 2,19 

KBN_40_042 390599,8 9427200,1 292,689 0,5 LIM 18,32 10,26 0,48 2,42 0,75 0,05 0,56 1,17 

KBN_42_044 390648,6 9427148,4 293,767 1 LIM 30,83 28,71 3,50 5,29 1,42 0,08 0,81 2,28 

KBN_44_044 390648,4 9427100,7 288,481 8 LIM 35,52 21,81 1,40 5,85 1,44 0,09 0,87 2,15 

KBN_46_034 390397,1 9427047 291,077 3 LIM 33,18 26,80 2,33 4,32 1,30 0,10 0,84 1,88 

KBN_46_036 390449,9 9427051,5 283,67 11 LIM 40,05 17,44 0,64 5,09 1,64 0,13 1,25 2,28 

KBN_48_038 390499,7 9427000,5 285,392 4 LIM 34,40 23,97 4,13 4,73 1,37 0,10 1,00 2,16 

KBN_30_008 389752,4 9427451,4 258,603 1,6 LIM 16,90 53,59 2,00 2,82 0,80 0,07 0,68 1,20 

KBN_32_010 389799,1 9427400,6 267,09 2 LIM 33,25 30,06 2,37 3,24 0,88 0,07 0,36 1,74 

KBN_34_006 389705,5 9427352,3 226,299 0,5 LIM 15,03 17,21 2,29 1,61 0,78 0,04 0,35 0,99 

KBN_36_030 390297,7 9427298 242,528 2 LIM 31,84 28,32 5,58 3,45 1,99 0,09 0,89 2,17 

KBN_38_030 390301,5 9427247,8 261,166 0,2 LIM 6,14 4,27 1,64 0,70 0,53 0,02 0,19 0,42 

KBN_38_036 390451,2 9427248,3 287,688 1 LIM 39,85 14,51 2,46 5,00 1,74 0,13 1,21 3,08 

KBN_38_038 390500,9 9427247,1 293,342 0,6 LIM 20,62 13,26 2,51 2,31 1,17 0,06 0,56 1,40 

KBN_28_006 389701,3 9427497,7 243,061 9,7 SAP 15,53 41,28 16,61 2,38 2,35 0,04 0,37 0,96 

KBN_28_008 389751,5 9427499,4 256,324 9 SAP 10,49 50,74 17,04 1,59 0,53 0,03 0,25 0,72 

KBN_28_010 389801,1 9427499,5 254,442 6 SAP 8,69 49,26 21,50 1,31 0,35 0,02 0,22 0,64 

KBN_30_008 389752,4 9427451,4 258,603 12,4 SAP 9,46 47,90 20,59 1,34 0,83 0,03 0,25 0,70 

KBN_30_010 389800 9427453,7 270,765 5 SAP 12,18 52,87 10,72 1,67 0,82 0,03 0,32 0,77 

KBN_30_012 389850,1 9427451,6 274,943 4 SAP 9,56 46,61 20,89 1,61 0,39 0,02 0,23 0,68 
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Hole_id Easting Northing Elevation Interval LIT 
Fe 

(%) 

SiO2 

(%) 

MgO 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Ni 

(%) 

Co 

(%) 

MnO 

(%) 

Cr2O3 

(%) 

KBN_32_010 389799,1 9427400,6 267,09 9 SAP 14,13 51,60 10,01 1,68 0,90 0,03 0,25 0,83 

KBN_32_014 389901,6 9427401,6 278,135 4 SAP 10,24 43,16 26,52 1,42 0,50 0,03 0,22 0,69 

KBN_32_016 389949,8 9427397,3 291,817 5 SAP 13,08 41,83 21,94 1,60 2,08 0,03 0,30 0,90 

KBN_32_024 390150,5 9427400,2 241,181 4,6 SAP 15,42 42,52 16,40 1,68 1,53 0,04 0,35 0,89 

KBN_34_006 389705,5 9427352,3 226,299 1 SAP 11,55 49,96 15,04 1,79 1,20 0,03 0,31 0,75 

KBN_34_010 389802,6 9427351,4 260,209 7 SAP 10,64 53,90 16,38 1,64 1,11 0,03 0,27 0,79 

KBN_34_012 389846,6 9427349,9 246,057 2 SAP 14,13 48,17 12,20 2,08 0,89 0,04 0,32 0,86 

KBN_34_018 390001,5 9427351,8 292,827 2,5 SAP 13,75 41,41 19,86 1,64 2,68 0,04 0,34 0,91 

KBN_34_026 390200,6 9427348,5 237,149 11 SAP 10,78 43,56 23,90 1,78 0,91 0,03 0,25 0,77 

KBN_36_018 390000,6 9427306,8 274,891 1 SAP 19,20 39,73 14,37 2,20 1,43 0,05 0,47 1,11 

KBN_36_020 390049,6 9427303,3 290,217 1 SAP 17,76 44,77 12,92 1,77 1,17 0,05 0,37 1,18 

KBN_36_022 390098,8 9427296,5 289,106 1 SAP 16,46 44,29 15,10 1,81 1,01 0,04 0,34 0,91 

KBN_36_030 390297,7 9427298 242,528 6,6 SAP 10,98 42,63 24,94 1,37 2,08 0,03 0,26 0,83 

KBN_36_036 390449,3 9427302,2 293,004 10,5 SAP 13,23 43,83 20,47 1,80 2,11 0,03 0,30 0,90 

KBN_36_038 390499,9 9427298,7 306,29 10 SAP 10,77 40,23 24,89 1,57 3,51 0,03 0,25 0,75 

KBN_36_040 390552,1 9427298,9 315,718 7 SAP 11,90 42,88 22,02 1,41 2,22 0,03 0,27 0,83 

KBN_36_042 390598,5 9427300,9 320,779 5 SAP 9,23 49,07 22,84 1,24 0,56 0,02 0,22 0,66 

KBN_36_044 390645,5 9427293,4 322,977 0,6 SAP 9,33 26,98 8,53 1,06 0,66 0,02 0,21 0,53 

KBN_38_030 390301,5 9427247,8 261,166 18,3 SAP 9,64 39,07 29,06 1,27 3,29 0,03 0,23 0,77 

KBN_38_034 390401,2 9427251,4 280,881 7 SAP 12,76 37,15 25,77 2,04 3,27 0,04 0,32 1,02 

KBN_38_036 390451,2 9427248,3 287,688 13 SAP 15,05 33,95 23,29 2,26 3,43 0,05 0,38 1,10 
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Hole_id Easting Northing Elevation Interval LIT 
Fe 

(%) 

SiO2 

(%) 

MgO 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Ni 

(%) 

Co 

(%) 

MnO 

(%) 

Cr2O3 

(%) 

KBN_38_038 390500,9 9427247,1 293,342 10,4 SAP 14,30 37,88 21,28 1,94 2,77 0,04 0,35 1,01 

KBN_38_046 390700,4 9427251 324,253 4 SAP 11,58 46,33 16,59 2,10 0,82 0,03 0,31 0,74 

KBN_40_030 390298,6 9427199,7 264,843 22,3 SAP 14,34 43,15 17,04 1,57 1,95 0,05 0,33 1,04 

KBN_40_042 390599,8 9427200,1 292,689 15,5 SAP 16,36 38,69 11,45 2,01 2,59 0,04 0,35 1,06 

KBN_40_056 390952,8 9427198,6 325,917 1 SAP 10,17 42,14 22,53 1,93 0,47 0,03 0,24 0,79 

KBN_42_044 390648,6 9427148,4 293,767 12 SAP 14,92 43,12 14,62 2,32 2,70 0,04 0,37 1,00 

KBN_42_048 390747,7 9427150,7 317,07 4 SAP 11,18 51,59 14,94 1,55 0,50 0,03 0,28 0,86 

KBN_42_058 390998,6 9427150 331,007 2 SAP 9,11 42,19 25,51 2,05 0,48 0,02 0,21 0,70 

KBN_44_030 390299,9 9427096,1 292,786 5,6 SAP 15,69 46,41 12,51 1,64 0,98 0,04 0,33 1,02 

KBN_44_044 390648,4 9427100,7 288,481 2 SAP 14,41 41,53 16,30 2,31 3,16 0,04 0,36 1,29 

KBN_44_046 390702,1 9427102,4 295,229 14 SAP 11,67 45,17 19,37 2,23 1,52 0,03 0,29 0,83 

KBN_46_026 390199,2 9427049,1 321,166 6,4 SAP 13,32 37,27 24,55 2,02 3,34 0,04 0,34 0,94 

KBN_46_032 390350,3 9427047,8 295,094 14 SAP 13,48 38,61 23,84 1,93 2,86 0,03 0,31 0,94 

KBN_46_034 390397,1 9427047 291,077 5 SAP 12,69 40,50 21,83 1,85 3,24 0,04 0,30 0,95 

KBN_46_036 390449,9 9427051,5 283,67 21 SAP 16,66 42,40 15,93 2,42 2,18 0,04 0,38 1,15 

KBN_46_046 390700,3 9427048,2 284,032 27,4 SAP 12,97 46,03 17,45 1,94 1,32 0,03 0,29 0,98 

KBN_48_036 390448,4 9427001,4 294,221 5 SAP 16,24 44,20 15,05 2,08 1,62 0,04 0,35 0,97 

KBN_48_038 390499,7 9427000,5 285,392 9 SAP 15,19 40,58 20,69 2,06 1,98 0,04 0,32 1,07 

KBN_48_056 390946,8 9427001,9 254,832 3 SAP 9,34 43,01 26,42 1,63 0,40 0,03 0,25 0,67 

KBN_50_044 390648,6 9426947,4 288,291 33 SAP 13,34 45,36 16,06 2,13 1,26 0,03 0,32 0,92 

KBN_50_046 390699,9 9426950,1 291,628 12 SAP 14,91 43,32 15,55 1,67 1,55 0,04 0,39 1,05 
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Hole_id Easting Northing Elevation Interval LIT 
Fe 

(%) 

SiO2 

(%) 

MgO 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Ni 

(%) 

Co 

(%) 

MnO 

(%) 

Cr2O3 

(%) 

KBN_50_048 390748,8 9426949,5 282,737 17,5 SAP 6,79 22,10 8,51 1,01 0,75 0,02 0,15 0,50 

KBN_52_042 390599,7 9426899,3 285,994 1 SAP 12,67 45,77 19,05 1,47 0,51 0,03 0,31 0,81 

KBN_52_044 390649,6 9426900,7 292,852 10 SAP 8,83 47,69 22,16 1,89 0,34 0,02 0,21 0,68 

KBN_28_006 389701,3 9427497,7 243,061 3,3 BRK/BLD 6,01 40,03 32,95 1,31 1,24 0,02 0,15 0,53 

KBN_28_008 389751,5 9427499,4 256,324 2 BRK/BLD 6,01 44,91 27,73 1,16 0,28 0,02 0,16 0,51 

KBN_28_010 389801,1 9427499,5 254,442 2 BRK/BLD 6,06 43,11 32,31 0,94 0,31 0,02 0,15 0,44 

KBN_30_010 389800 9427453,7 270,765 2 BRK/BLD 6,47 48,95 25,10 1,12 0,27 0,02 0,16 0,58 

KBN_30_012 389850,1 9427451,6 274,943 2 BRK/BLD 6,87 43,44 29,36 1,23 0,28 0,02 0,17 0,59 

KBN_32_010 389799,1 9427400,6 267,09 2 BRK/BLD 7,20 55,91 16,05 1,18 0,35 0,02 0,18 0,62 

KBN_32_012 389850,5 9427401,9 268,164 3 BRK/BLD 8,11 47,64 23,19 1,51 0,35 0,02 0,20 0,70 

KBN_32_014 389901,6 9427401,6 278,135 1 BRK/BLD 6,88 43,68 30,74 1,16 0,32 0,02 0,17 0,58 

KBN_32_016 389949,8 9427397,3 291,817 2 BRK/BLD 8,40 52,36 21,01 1,27 0,67 0,02 0,00 0,75 

KBN_32_024 390150,5 9427400,2 241,181 9,9 BRK/BLD 10,90 42,68 23,32 1,62 0,51 0,03 0,24 0,77 

KBN_34_006 389705,5 9427352,3 226,299 2 BRK/BLD 8,94 65,05 28,54 1,27 0,75 0,02 0,19 0,69 

KBN_34_012 389846,6 9427349,9 246,057 5 BRK/BLD 8,26 45,85 24,96 1,31 0,46 0,02 0,19 0,58 

KBN_34_018 390001,5 9427351,8 292,827 2 BRK/BLD 6,39 39,06 35,81 1,30 0,53 0,02 0,15 0,58 

KBN_34_026 390200,6 9427348,5 237,149 8 BRK/BLD 6,70 40,53 33,93 1,28 0,47 0,02 0,16 0,58 

KBN_36_018 390000,6 9427306,8 274,891 4 BRK/BLD 8,09 43,58 26,47 1,47 0,45 0,02 0,20 0,64 

KBN_36_020 390049,6 9427303,3 290,217 2 BRK/BLD 6,27 44,87 29,50 1,20 0,36 0,02 0,16 0,54 

KBN_36_022 390098,8 9427296,5 289,106 3,7 BRK/BLD 8,10 47,07 23,80 1,27 0,45 0,02 0,19 0,60 

KBN_36_030 390297,7 9427298 242,528 4,7 BRK/BLD 6,89 40,79 34,50 1,02 1,03 0,02 0,17 0,60 
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Hole_id Easting Northing Elevation Interval LIT 
Fe 

(%) 

SiO2 

(%) 

MgO 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Ni 

(%) 

Co 

(%) 

MnO 

(%) 

Cr2O3 

(%) 

KBN_36_036 390449,3 9427302,2 293,004 3,5 BRK/BLD 7,13 43,61 33,19 1,27 0,58 0,02 0,17 0,62 

KBN_36_038 390499,9 9427298,7 306,29 2 BRK/BLD 6,95 39,60 34,56 1,06 0,80 0,02 0,16 0,60 

KBN_36_040 390552,1 9427298,9 315,718 3 BRK/BLD 7,80 42,99 30,19 1,13 0,44 0,02 0,18 0,66 

KBN_36_042 390598,5 9427300,9 320,779 2,3 BRK/BLD 6,25 45,82 30,39 1,07 0,25 0,02 0,16 0,54 

KBN_36_044 390645,5 9427293,4 322,977 2 BRK/BLD 5,84 39,70 34,61 1,18 0,27 0,02 0,15 0,52 

KBN_38_030 390301,5 9427247,8 261,166 3 BRK/BLD 6,67 37,40 33,08 1,20 2,15 0,02 0,17 0,58 

KBN_38_034 390401,2 9427251,4 280,881 1,8 BRK/BLD 5,98 39,46 36,22 1,42 0,99 0,02 0,15 0,58 

KBN_38_036 390451,2 9427248,3 287,688 2,1 BRK/BLD 7,02 39,00 32,60 1,10 2,36 0,02 0,17 0,64 

KBN_38_038 390500,9 9427247,1 293,342 1,4 BRK/BLD 7,21 37,98 33,69 1,19 1,92 0,02 0,17 0,65 

KBN_38_046 390700,4 9427251 324,253 2 BRK/BLD 5,45 40,29 33,54 1,30 0,23 0,02 0,16 0,52 

KBN_40_030 390298,6 9427199,7 264,843 4 BRK/BLD 5,01 54,23 21,52 0,99 1,14 0,02 0,13 0,51 

KBN_40_042 390599,8 9427200,1 292,689 3,6 BRK/BLD 9,23 37,54 15,32 1,67 2,28 0,02 0,21 0,74 

KBN_40_056 390952,8 9427198,6 325,917 5,2 BRK/BLD 6,09 39,73 33,80 1,63 0,26 0,02 0,16 0,56 

KBN_42_044 390648,6 9427148,4 293,767 2 BRK/BLD 8,75 42,26 23,16 1,85 2,88 0,02 0,21 0,66 

KBN_42_048 390747,7 9427150,7 317,07 2 BRK/BLD 7,86 59,11 14,67 0,98 0,32 0,02 0,19 0,91 

KBN_42_058 390998,6 9427150 331,007 2 BRK/BLD 5,62 37,61 36,48 1,50 0,24 0,02 0,15 0,54 

KBN_44_030 390299,9 9427096,1 292,786 2 BRK/BLD 6,07 40,30 33,00 1,05 0,29 0,02 0,15 0,53 

KBN_44_044 390648,4 9427100,7 288,481 2 BRK/BLD 8,23 41,72 26,84 1,53 2,28 0,02 0,18 0,69 

KBN_44_046 390702,1 9427102,4 295,229 2 BRK/BLD 7,05 41,31 31,95 1,12 1,11 0,02 0,16 0,59 

KBN_46_026 390199,2 9427049,1 321,166 2,1 BRK/BLD 6,37 40,73 32,22 1,23 1,80 0,02 0,15 0,58 

KBN_46_032 390350,3 9427047,8 295,094 3,5 BRK/BLD 8,47 40,95 28,23 1,52 2,83 0,02 0,19 0,65 
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Hole_id Easting Northing Elevation Interval LIT 
Fe 

(%) 

SiO2 

(%) 

MgO 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Ni 

(%) 

Co 

(%) 

MnO 

(%) 

Cr2O3 

(%) 

KBN_46_034 390397,1 9427047 291,077 2 BRK/BLD 10,23 39,83 26,98 1,94 2,29 0,03 0,21 0,85 

KBN_46_036 390449,9 9427051,5 283,67 1 BRK/BLD 7,51 45,17 27,71 1,18 1,61 0,02 0,17 1,04 

KBN_46_046 390700,3 9427048,2 284,032 1,6 BRK/BLD 6,24 40,69 34,75 1,27 0,29 0,02 0,15 0,59 

KBN_48_028 390251 9427000,9 319,417 3 BRK/BLD 7,39 41,49 29,69 1,45 0,40 0,02 0,18 0,66 

KBN_48_030 390300,1 9427000,9 318,911 5,5 BRK/BLD 6,98 46,80 24,59 1,16 0,30 0,02 0,18 0,57 

KBN_48_032 390351,1 9426999 313,164 4,5 BRK/BLD 7,25 39,03 31,51 1,33 0,31 0,02 0,18 0,60 

KBN_48_036 390448,4 9427001,4 294,221 7,5 BRK/BLD 8,29 46,51 26,46 1,51 0,43 0,02 0,18 0,65 

KBN_48_038 390499,7 9427000,5 285,392 4 BRK/BLD 7,73 48,66 26,87 1,11 1,13 0,02 0,18 0,63 

KBN_48_056 390946,8 9427001,9 254,832 2,2 BRK/BLD 5,35 42,95 32,59 0,92 0,26 0,02 0,14 0,46 

KBN_50_040 390549,4 9426948,8 282,839 3 BRK/BLD 8,29 41,60 29,47 1,23 0,40 0,02 0,23 0,65 

KBN_50_044 390648,6 9426947,4 288,291 3 BRK/BLD 6,09 51,66 21,43 1,39 0,45 0,02 0,00 0,52 

KBN_50_046 390699,9 9426950,1 291,628 2 BRK/BLD 6,80 40,98 32,03 1,13 0,35 0,02 0,16 0,57 

KBN_50_048 390748,8 9426949,5 282,737 2,5 BRK/BLD 4,25 22,08 13,08 0,71 0,23 0,01 0,09 0,33 

KBN_52_042 390599,7 9426899,3 285,994 3,4 BRK/BLD 5,82 42,63 30,77 1,01 0,26 0,02 0,15 0,54 

KBN_52_044 390649,6 9426900,7 292,852 2 BRK/BLD 6,15 42,18 31,93 1,40 0,26 0,02 0,16 0,53 
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Tipe III 

Hole_id Easting Northing Elevation Interval LIT 
Fe 

(%) 

SiO2 

(%) 

MgO 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Ni 

(%) 

Co 

(%) 

MnO 

(%) 

Cr2O3 

(%) 

KBN_38_032 390348,6 9427250,3 271,011 0,5 LIM 17,66 10,23 2,00 1,94 0,97 0,07 0,54 1,18 

KBN_40_024 390149,8 9427200,1 284,853 1 LIM 31,84 27,38 4,49 3,64 2,34 0,09 0,75 1,92 

KBN_40_026 390205,2 9427197,8 287,477 3 LIM 32,98 27,56 2,84 3,97 1,70 0,11 0,84 2,25 

KBN_28_012 389851,6 9427498,8 247,996 4 SAP 9,48 51,69 17,49 1,40 0,40 0,02 0,22 0,70 

KBN_28_014 389898,8 9427501,1 242,781 6 SAP 10,36 46,10 20,47 1,60 0,40 0,03 0,25 0,75 

KBN_28_016 389949 9427497 235,461 4 SAP 11,57 51,57 15,24 1,57 0,50 0,03 0,25 0,79 

KBN_30_014 389899 9427447,1 273,975 3 SAP 10,78 47,39 16,95 1,99 0,41 0,03 0,25 0,84 

KBN_32_006 389701,9 9427399,3 232,168 7,5 SAP 14,41 46,69 16,32 1,66 2,48 0,04 0,34 0,94 

KBN_32_008 389752,8 9427399,3 255,635 25 SAP 14,72 45,96 14,21 1,81 1,49 0,04 0,35 0,89 

KBN_32_030 390300,5 9427397,8 271,121 5,6 SAP 12,72 37,44 27,10 1,42 3,16 0,03 0,29 0,87 

KBN_32_032 390350,6 9427396,6 285,519 6,1 SAP 12,74 41,11 22,29 1,85 2,50 0,03 0,30 0,88 

KBN_34_014 389901,6 9427348,8 267,533 16 SAP 13,18 39,89 20,74 2,16 1,66 0,03 0,31 0,93 

KBN_34_016 389946,2 9427350,6 276,106 9 SAP 15,57 43,71 15,55 1,72 1,74 0,04 0,35 0,94 

KBN_34_028 390250,4 9427350,4 240,545 6,5 SAP 11,34 41,75 24,74 1,40 1,45 0,03 0,26 0,77 

KBN_34_032 390351,9 9427350 276,069 9 SAP 12,22 40,23 14,85 1,82 2,97 0,03 0,28 0,86 

KBN_34_034 390400,5 9427351,2 287,027 5,5 SAP 12,55 40,98 22,90 1,53 2,00 0,03 0,29 0,88 

KBN_36_028 390252,3 9427298,4 245,483 11,5 SAP 11,18 40,50 26,43 1,74 1,80 0,03 0,26 0,83 

KBN_36_032 390349,9 9427302,7 260,943 12,7 SAP 13,98 39,16 21,42 1,85 2,09 0,04 0,30 0,97 

KBN_36_034 390401,6 9427299,3 278,092 10 SAP 12,22 40,03 24,23 1,75 2,45 0,03 0,30 0,88 

KBN_38_024 390147,4 9427250,2 272,536 4 SAP 14,26 50,13 13,27 1,89 0,81 0,03 0,29 0,93 
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Hole_id Easting Northing Elevation Interval LIT 
Fe 

(%) 

SiO2 

(%) 

MgO 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Ni 

(%) 

Co 

(%) 

MnO 

(%) 

Cr2O3 

(%) 

KBN_38_026 390201,4 9427250,1 270,018 4 SAP 12,60 42,32 20,24 1,84 1,65 0,03 0,28 0,85 

KBN_38_028 390251,6 9427249 267,388 4 SAP 10,29 37,94 26,55 1,91 2,94 0,03 0,25 0,82 

KBN_38_032 390348,6 9427250,3 271,011 22,3 SAP 13,21 40,24 21,96 1,64 2,24 0,04 0,32 0,93 

KBN_38_040 390549,1 9427247,9 296,843 6 SAP 12,89 41,45 21,86 1,73 2,07 0,04 0,35 0,89 

KBN_38_042 390598,4 9427253,9 302,693 4 SAP 13,54 36,47 25,92 1,73 1,99 0,03 0,32 0,86 

KBN_38_044 390648,8 9427247,3 317,643 20,8 SAP 13,42 45,86 8,76 1,71 1,38 0,03 0,28 0,93 

KBN_40_022 390101 9427198,8 288,352 10,5 SAP 9,97 45,95 19,92 2,74 2,22 0,03 0,25 0,73 

KBN_40_024 390149,8 9427200,1 284,853 20 SAP 16,42 42,09 16,07 2,42 2,41 0,04 0,39 1,16 

KBN_40_026 390205,2 9427197,8 287,477 28 SAP 14,06 43,55 17,61 1,94 1,74 0,04 0,32 0,98 

KBN_40_028 390251,1 9427199,3 278,344 11 SAP 12,69 40,01 22,86 1,97 1,70 0,03 0,32 0,93 

KBN_40_032 390350,9 9427203,2 280,707 13,6 SAP 12,84 40,61 22,99 1,59 1,95 0,04 0,37 0,95 

KBN_40_044 390649 9427200,9 302,844 8 SAP 13,37 46,70 14,46 1,99 1,78 0,04 0,41 1,13 

KBN_42_024 390151,2 9427149 303,122 2,5 SAP 14,18 48,73 13,65 2,29 0,56 0,03 0,30 0,93 

KBN_42_026 390200,5 9427148,1 300,996 7 SAP 12,43 46,37 17,51 1,41 1,65 0,03 0,31 0,79 

KBN_42_028 390250,6 9427150,7 293,365 9 SAP 12,93 44,50 17,47 1,83 1,75 0,04 0,32 0,91 

KBN_42_046 390701,7 9427150,4 298,968 6,5 SAP 12,35 46,36 17,47 2,08 0,82 0,03 0,32 0,92 

KBN_42_054 390897,4 9427151,6 303,536 3 SAP 9,90 45,74 20,69 1,86 0,41 0,03 0,30 0,73 

KBN_44_024 390147,6 9427101,4 317,718 2 SAP 11,33 46,83 20,29 1,41 0,46 0,03 0,26 0,79 

KBN_44_026 390198,2 9427099,9 312,468 3 SAP 10,49 43,47 22,94 1,64 0,75 0,03 0,29 0,79 

KBN_44_028 390249,4 9427105,9 301,317 1 SAP 16,04 43,03 16,84 1,92 0,65 0,04 0,43 1,08 

KBN_44_048 390749 9427099,4 307,336 3 SAP 7,71 44,09 29,45 1,39 0,52 0,02 0,19 0,74 
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Hole_id Easting Northing Elevation Interval LIT 
Fe 

(%) 

SiO2 

(%) 

MgO 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Ni 

(%) 

Co 

(%) 

MnO 

(%) 

Cr2O3 

(%) 

KBN_44_050 390798,9 9427099,3 318,169 3 SAP 11,06 47,23 19,02 1,56 0,61 0,03 0,27 0,71 

KBN_46_028 390248,8 9427051,9 312,554 14 SAP 15,05 38,30 19,94 2,30 2,68 0,04 0,00 1,05 

KBN_46_030 390298,3 9427049,3 300,89 9 SAP 11,51 41,70 27,07 1,80 2,44 0,03 0,26 0,78 

KBN_46_048 390748,8 9427049 290,668 2 SAP 13,35 44,50 19,38 1,73 0,98 0,04 0,35 0,89 

KBN_46_050 390800,5 9427050,9 297,913 1,5 SAP 11,15 47,05 18,83 1,44 0,43 0,03 0,29 1,05 

KBN_46_054 390897 9427047,6 260,15 11,5 SAP 9,21 48,02 21,47 1,46 0,39 0,02 0,22 0,65 

KBN_48_034 390402,2 9426999,2 297,475 4 SAP 13,15 49,84 14,01 2,09 0,59 0,03 0,28 1,00 

KBN_48_050 390799,1 9427001,1 289,063 35 SAP 13,61 46,23 14,22 1,89 1,89 0,03 0,33 0,89 

KBN_48_052 390851,8 9427002,4 269,383 17 SAP 11,84 47,59 17,34 1,90 1,05 0,03 0,27 0,80 

KBN_50_050 390797,1 9426950,8 268,142 3,4 SAP 15,78 46,98 13,14 2,15 1,39 0,05 0,48 1,00 

KBN_52_050 390796,3 9426897,4 274,891 1 SAP 10,33 43,06 22,69 1,46 0,53 0,03 0,25 0,69 

KBN_28_012 389851,6 9427498,8 247,996 4 BRK/BLD 6,72 47,07 27,14 1,01 0,30 0,02 0,16 0,57 

KBN_28_014 389898,8 9427501,1 242,781 3 BRK/BLD 6,68 40,58 31,50 1,29 0,27 0,02 0,17 0,60 

KBN_28_016 389949 9427497 235,461 2,3 BRK/BLD 5,88 46,32 29,93 1,17 0,27 0,02 0,15 0,54 

KBN_30_014 389899 9427447,1 273,975 2 BRK/BLD 5,12 55,40 21,35 1,08 0,25 0,02 0,13 0,54 

KBN_32_006 389701,9 9427399,3 232,168 2 BRK/BLD 6,96 48,48 25,33 1,10 0,90 0,02 0,16 0,55 

KBN_32_008 389752,8 9427399,3 255,635 2 BRK/BLD 7,90 49,15 22,57 1,16 0,55 0,02 0,18 0,65 

KBN_32_030 390300,5 9427397,8 271,121 3 BRK/BLD 8,01 39,72 31,95 1,09 2,40 0,02 0,17 0,66 

KBN_32_032 390350,6 9427396,6 285,519 5,9 BRK/BLD 7,39 42,44 30,16 1,38 0,85 0,02 0,17 0,62 

KBN_34_010 389802,6 9427351,4 260,209 2 BRK/BLD 5,81 49,78 43,43 1,09 0,32 0,02 0,17 0,63 

KBN_34_014 389901,6 9427348,8 267,533 6 BRK/BLD 8,68 42,75 27,08 1,72 0,42 0,02 0,21 0,68 
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Hole_id Easting Northing Elevation Interval LIT 
Fe 

(%) 

SiO2 

(%) 

MgO 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Ni 

(%) 

Co 

(%) 

MnO 

(%) 

Cr2O3 

(%) 

KBN_34_016 389946,2 9427350,6 276,106 1,6 BRK/BLD 6,26 42,39 29,51 1,42 0,44 0,02 0,17 0,60 

KBN_34_028 390250,4 9427350,4 240,545 3,1 BRK/BLD 7,02 42,00 30,77 1,25 0,71 0,02 0,17 0,59 

KBN_34_032 390351,9 9427350 276,069 2 BRK/BLD 7,03 40,44 33,60 1,17 1,52 0,02 0,16 0,62 

KBN_34_034 390400,5 9427351,2 287,027 4,5 BRK/BLD 7,06 39,56 33,09 1,10 1,20 0,02 0,16 0,59 

KBN_36_028 390252,3 9427298,4 245,483 2,2 BRK/BLD 7,13 39,50 34,98 1,08 0,77 0,02 0,16 0,60 

KBN_36_032 390349,9 9427302,7 260,943 2,3 BRK/BLD 6,68 39,38 30,55 1,70 0,48 0,02 0,16 0,59 

KBN_36_034 390401,6 9427299,3 278,092 1 BRK/BLD 7,49 42,02 29,57 1,55 1,29 0,02 0,17 0,65 

KBN_38_024 390147,4 9427250,2 272,536 2 BRK/BLD 9,07 49,65 22,21 1,43 0,65 0,02 0,20 0,72 

KBN_38_026 390201,4 9427250,1 270,018 5 BRK/BLD 8,92 42,91 25,77 1,35 0,58 0,02 0,21 0,65 

KBN_38_028 390251,6 9427249 267,388 2 BRK/BLD 6,96 39,23 30,08 1,15 3,20 0,02 0,17 0,53 

KBN_38_032 390348,6 9427250,3 271,011 0,7 BRK/BLD 6,66 38,93 34,70 1,15 0,97 0,02 0,17 0,56 

KBN_38_040 390549,1 9427247,9 296,843 2 BRK/BLD 5,99 39,42 38,70 1,54 0,87 0,02 0,15 0,59 

KBN_38_042 390598,4 9427253,9 302,693 2,2 BRK/BLD 7,46 39,62 33,97 1,10 1,40 0,02 0,17 0,63 

KBN_38_044 390648,8 9427247,3 317,643 3,2 BRK/BLD 8,51 42,93 21,96 1,46 0,61 0,02 0,20 0,71 

KBN_40_022 390101 9427198,8 288,352 3,5 BRK/BLD 7,44 49,93 22,52 1,23 0,54 0,02 0,18 0,57 

KBN_40_024 390149,8 9427200,1 284,853 2 BRK/BLD 5,99 53,80 19,37 1,35 2,98 0,02 0,15 0,59 

KBN_40_026 390205,2 9427197,8 287,477 1,5 BRK/BLD 6,57 40,32 32,45 1,23 0,31 0,02 0,16 0,54 

KBN_40_028 390251,1 9427199,3 278,344 1,7 BRK/BLD 6,14 38,66 33,62 1,30 0,80 0,02 0,15 0,56 

KBN_40_032 390350,9 9427203,2 280,707 2,4 BRK/BLD 8,65 42,65 27,35 1,30 2,00 0,03 0,19 0,68 

KBN_40_044 390649 9427200,9 302,844 2 BRK/BLD 6,37 40,64 34,43 1,03 0,50 0,02 0,15 0,57 

KBN_40_046 390699,8 9427200,1 309,849 7,5 BRK/BLD 8,77 47,42 23,18 1,65 0,41 0,02 0,23 0,69 
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Hole_id Easting Northing Elevation Interval LIT 
Fe 

(%) 

SiO2 

(%) 

MgO 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Ni 

(%) 

Co 

(%) 

MnO 

(%) 

Cr2O3 

(%) 

KBN_42_022 390100,8 9427150,5 311,816 4,5 BRK/BLD 8,77 44,32 25,48 1,45 0,41 0,02 0,21 0,65 

KBN_42_024 390151,2 9427149 303,122 2 BRK/BLD 8,48 48,24 23,82 1,71 0,34 0,02 0,19 0,67 

KBN_42_026 390200,5 9427148,1 300,996 2 BRK/BLD 6,33 41,33 31,98 1,25 0,30 0,02 0,16 0,57 

KBN_42_028 390250,6 9427150,7 293,365 5 BRK/BLD 7,59 43,06 28,34 1,18 0,43 0,02 0,18 0,62 

KBN_42_046 390701,7 9427150,4 298,968 2,2 BRK/BLD 5,43 43,36 30,41 1,69 0,22 0,01 0,18 0,54 

KBN_42_054 390897,4 9427151,6 303,536 2,6 BRK/BLD 5,58 40,70 34,79 1,08 0,26 0,02 0,14 0,51 

KBN_44_024 390147,6 9427101,4 317,718 5 BRK/BLD 7,69 46,05 26,43 1,19 0,32 0,02 0,19 0,61 

KBN_44_026 390198,2 9427099,9 312,468 2 BRK/BLD 5,71 38,30 35,51 1,23 0,26 0,02 0,15 0,53 

KBN_44_028 390249,4 9427105,9 301,317 3,6 BRK/BLD 7,56 44,79 25,60 1,30 0,35 0,02 0,19 0,69 

KBN_44_048 390749 9427099,4 307,336 2 BRK/BLD 6,02 40,50 35,37 1,17 0,31 0,02 0,15 0,57 

KBN_44_050 390798,9 9427099,3 318,169 2 BRK/BLD 6,74 42,66 31,46 0,99 0,26 0,02 0,17 0,53 

KBN_46_028 390248,8 9427051,9 312,554 1,8 BRK/BLD 8,04 40,96 28,90 1,45 1,56 0,02 0,17 0,65 

KBN_46_030 390298,3 9427049,3 300,89 1,5 BRK/BLD 6,49 42,16 32,57 1,44 1,07 0,02 0,15 0,56 

KBN_46_048 390748,8 9427049 290,668 3 BRK/BLD 6,40 41,31 34,13 0,98 0,27 0,02 0,16 0,57 

KBN_46_050 390800,5 9427050,9 297,913 2,3 BRK/BLD 6,24 43,82 29,86 0,93 0,28 0,02 0,15 0,59 

KBN_46_054 390897 9427047,6 260,15 3,5 BRK/BLD 5,66 40,68 28,96 1,17 0,26 0,02 0,16 0,53 

KBN_48_034 390402,2 9426999,2 297,475 2,5 BRK/BLD 6,88 44,19 30,24 1,32 0,30 0,02 0,17 0,55 

KBN_48_052 390851,8 9427002,4 269,383 6,3 BRK/BLD 6,81 44,44 27,57 1,30 0,38 0,02 0,18 0,59 

KBN_50_050 390797,1 9426950,8 268,142 3,6 BRK/BLD 6,14 42,89 32,88 1,21 0,33 0,02 0,17 0,60 

KBN_52_050 390796,3 9426897,4 274,891 2,5 BRK/BLD 6,14 40,92 31,21 1,05 0,30 0,02 0,15 0,54 
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Tipe IV 

Hole_id Easting Northing Elevation Interval LIT 
Fe 

(%) 

SiO2 

(%) 

MgO 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Ni 

(%) 

Co 

(%) 

MnO 

(%) 

Cr2O3 

(%) 

KBN_30_006 389700,3 9427450,7 241,635 12 LIM 25,91 26,47 1,42 3,21 1,11 0,084 0,59 1,65 

KBN_30_006 389700,3 9427450,7 241,635 13 SAP 13,57 42,15 22,75 1,97 2,83 0,035 0,30 0,89 

KBN_32_018 389998,9 9427404,65 284,157 4 SAP 11,35 43,24 22,56 1,51 1,03 0,029 0,27 0,82 

KBN_32_020 390051,4 9427393,19 281,642 7 SAP 10,65 41,29 24,51 1,42 1,46 0,028 0,25 0,74 

KBN_34_008 389750,9 9427344,67 246,618 9 SAP 15,89 49,61 7,31 2,07 1,87 0,042 0,38 1,00 

KBN_34_022 390099 9427348,72 281,321 12 SAP 13,91 43,37 19,41 1,66 1,65 0,036 0,33 0,89 

KBN_34_024 390147,6 9427350,87 259,042 8 SAP 13,47 45,50 18,92 1,72 1,51 0,033 0,30 0,89 

KBN_34_030 390301,9 9427350,93 264,376 5,6 SAP 14,03 39,95 23,29 1,89 2,06 0,036 0,34 1,01 

KBN_36_024 390151,7 9427301,47 266,754 1 SAP 16,96 34,01 21,56 1,93 2,55 0,048 0,46 1,47 

KBN_36_026 390196,9 9427298,45 245,101 5 SAP 10,82 42,42 25,86 1,45 1,14 0,027 0,23 0,76 

KBN_42_030 390293,5 9427153,22 276,848 6 SAP 12,61 43,91 17,91 2,26 1,49 0,033 0,29 0,81 

KBN_44_052 390849,9 9427101,78 301,474 2,5 SAP 8,05 45,03 25,91 1,69 0,37 0,021 0,20 0,66 

KBN_44_056 390949,6 9427101,97 287,553 2 SAP 11,57 42,63 21,04 2,02 0,52 0,030 0,29 0,95 

KBN_52_048 390747,7 9426901,01 295,938 3,5 SAP 10,38 45,64 22,84 1,30 0,80 0,027 0,24 0,71 

KBN_30_006 389700,3 9427450,7 241,635 2 BRK/BLD 6,10 43,19 33,36 1,10 1,06 0,022 0,19 0,58 

KBN_32_018 389998,9 9427404,65 284,157 2 BRK/BLD 6,08 40,62 30,04 1,08 0,28 0,018 0,16 0,54 

KBN_32_020 390051,4 9427393,19 281,642 2 BRK/BLD 7,16 42,43 30,12 1,13 0,39 0,019 0,17 0,58 

KBN_34_008 389750,9 9427344,67 246,618 2 BRK/BLD 8,22 48,74 25,21 1,48 0,59 0,021 0,18 0,69 

KBN_34_022 390099 9427348,72 281,321 3 BRK/BLD 7,21 41,99 31,72 1,44 0,40 0,019 0,17 0,62 

KBN_34_024 390147,6 9427350,87 259,042 2,1 BRK/BLD 5,91 40,49 36,42 0,90 0,28 0,016 0,15 0,54 
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Hole_id Easting Northing Elevation Interval LIT 
Fe 

(%) 

SiO2 

(%) 

MgO 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Ni 

(%) 

Co 

(%) 

MnO 

(%) 

Cr2O3 

(%) 

KBN_34_030 390301,9 9427350,93 264,376 2,4 BRK/BLD 6,08 40,73 35,13 1,33 0,46 0,016 0,15 0,55 

KBN_36_024 390151,7 9427301,47 266,754 2 BRK/BLD 7,50 37,48 31,80 1,30 2,70 0,020 0,16 0,57 

KBN_36_026 390196,9 9427298,45 245,101 3,6 BRK/BLD 5,85 37,65 38,25 1,06 0,28 0,016 0,15 0,56 

KBN_42_030 390293,5 9427153,22 276,848 2,3 BRK/BLD 6,01 48,25 26,20 1,11 0,50 0,017 0,15 0,53 

KBN_44_052 390849,9 9427101,78 301,474 2 BRK/BLD 5,67 39,49 33,61 1,32 0,25 0,016 0,15 0,52 

KBN_44_056 390949,6 9427101,97 287,553 3 BRK/BLD 5,75 39,77 34,74 1,37 0,24 0,016 0,15 0,56 

KBN_52_048 390747,7 9426901,01 295,938 2 BRK/BLD 5,79 41,59 33,63 1,03 0,27 0,017 0,15 0,53 
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Tipe V 

Hole_id Easting Northing Elevation Interval LIT 
Fe 

(%) 

SiO2 

(%) 

MgO 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Ni 

(%) 

Co 

(%) 

MnO 

(%) 

Cr2O3 

(%) 

KBN_30_016 389950,5 9427445,7 265,343 3 SAP 9,35 45,81 23,00 1,32 0,49 0,025 0,22 0,69 

KBN_30_018 389997,5 9427449,3 258,424 1 SAP 12,55 41,58 21,97 1,72 0,81 0,033 0,29 0,89 

KBN_32_022 390100,9 9427399,1 264,017 10 SAP 10,70 43,80 23,54 1,49 0,92 0,027 0,25 0,74 

KBN_32_026 390198,8 9427399,4 229,785 1 SAP 11,44 37,99 25,73 1,76 1,12 0,031 0,30 0,77 

KBN_32_028 390250,3 9427399,3 256,203 6 SAP 11,17 38,47 26,20 1,58 2,83 0,029 0,26 0,80 

KBN_30_016 389950,5 9427445,7 265,343 2 BRK/BLD 7,30 45,30 26,38 1,08 0,32 0,020 0,17 0,54 

KBN_30_018 389997,5 9427449,3 258,424 2,5 BRK/BLD 5,74 37,73 33,02 1,40 0,26 0,016 0,15 0,55 

KBN_32_022 390100,9 9427399,1 264,017 7,3 BRK/BLD 8,45 43,57 28,79 1,26 0,35 0,022 0,20 0,60 

KBN_32_026 390198,8 9427399,4 229,785 3 BRK/BLD 6,61 38,80 34,29 1,37 0,43 0,018 0,17 0,59 

KBN_32_028 390250,3 9427399,3 256,203 5 BRK/BLD 7,77 41,82 29,95 1,21 1,24 0,021 0,18 0,61 
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LAMPIRAN E 

Pengelompokkan Titik Bor Berdasarkan Kemiringan Lereng Data SRTM
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Tipe I 

Hole_id Easting Northing Elevation Interval LIT 
Fe 

(%) 

SiO2 

(%) 

MgO 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Ni 

(%) 

Co 

(%) 

MnO 

(%) 

Cr2O3 

(%) 

KBN_30_008 389752,4 9427451,4 258,603 1,6 LIM 16,90 53,59 2,00 2,82 0,80 0,066 0,68 1,20 

KBN_32_010 389799,1 9427400,6 267,09 2 LIM 33,25 30,06 2,37 3,24 0,88 0,067 0,36 1,74 

KBN_40_038 390498,7 9427199,9 290,142 7 LIM 40,34 14,49 1,73 5,89 1,36 0,118 1,04 2,52 

KBN_40_040 390549,6 9427200,3 289,32 3 LIM 41,53 11,20 0,41 6,25 1,30 0,120 1,00 2,53 

KBN_42_036 390450,3 9427151,5 288,728 6 LIM 49,39 2,23 0,12 7,68 1,14 0,123 0,89 3,38 

KBN_42_038 390499,4 9427149,3 287,514 10 LIM 46,33 7,13 1,38 6,31 1,21 0,136 0,95 3,07 

KBN_42_040 390548,7 9427150,8 286,408 7 LIM 43,99 8,21 0,22 6,71 1,21 0,132 0,99 2,74 

KBN_42_042 390599,8 9427148,9 286,136 4 LIM 36,77 20,42 1,13 6,58 1,42 0,103 1,16 2,39 

KBN_44_034 390400,5 9427104,2 289,838 3,5 LIM 43,16 11,77 1,28 5,26 1,54 0,185 2,13 2,64 

KBN_44_036 390449,9 9427100 287,105 10 LIM 47,96 2,41 0,15 5,97 1,43 0,161 1,59 3,54 

KBN_44_038 390500,1 9427100,5 284,53 17 LIM 46,12 4,04 0,12 5,76 1,57 0,174 1,05 3,47 

KBN_44_040 390551 9427098,5 283,085 11 LIM 44,63 8,49 0,84 6,92 1,39 0,137 1,24 2,91 

KBN_44_042 390600,4 9427100,8 284,119 8 LIM 37,20 16,40 1,58 6,54 1,35 0,109 1,01 2,35 

KBN_44_044 390648,4 9427100,7 288,481 8 LIM 35,52 21,81 1,40 5,85 1,44 0,092 0,87 2,15 

KBN_46_034 390397,1 9427047 291,077 3 LIM 33,18 26,80 2,33 4,32 1,30 0,098 0,84 1,88 

KBN_46_036 390449,9 9427051,5 283,67 11 LIM 40,05 17,44 0,64 5,09 1,64 0,125 1,25 2,28 

KBN_46_038 390499,9 9427048,8 281,007 21 LIM 44,05 8,71 0,64 5,52 1,41 0,123 1,23 2,57 

KBN_46_040 390550,9 9427050,5 280,05 20 LIM 42,64 9,91 0,19 6,53 1,61 0,150 1,21 2,89 

KBN_46_042 390598,8 9427047,2 281,294 11 LIM 40,59 14,86 1,29 6,36 1,16 0,115 0,86 2,39 
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Fe 
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SiO2 
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Co 
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KBN_46_044 390649,5 9427049,3 283,042 8,5 LIM 38,95 15,71 1,20 6,02 1,40 0,107 1,06 2,29 

KBN_48_038 390499,7 9427000,5 285,392 4 LIM 34,40 23,97 4,13 4,73 1,37 0,105 1,00 2,16 

KBN_48_042 390601,8 9427001,3 280,153 12 LIM 42,89 10,89 0,42 5,67 1,40 0,114 0,89 2,54 

KBN_48_044 390649,9 9426998,2 283,82 8,5 LIM 46,06 5,03 0,71 6,90 1,33 0,152 1,05 3,47 

KBN_48_046 390700,3 9426999,1 285,184 6 LIM 39,12 13,97 2,33 5,19 1,54 0,144 1,04 2,53 

KBN_30_008 389752,4 9427451,4 258,603 12,4 SAP 9,46 47,90 20,59 1,34 0,83 0,026 0,25 0,70 

KBN_32_010 389799,1 9427400,6 267,09 9 SAP 14,13 51,60 10,01 1,68 0,90 0,032 0,25 0,83 

KBN_32_014 389901,6 9427401,6 278,135 4 SAP 10,24 43,16 26,52 1,42 0,50 0,026 0,22 0,69 

KBN_32_016 389949,8 9427397,3 291,817 5 SAP 13,08 41,83 21,94 1,60 2,08 0,033 0,30 0,90 

KBN_34_012 389846,6 9427349,9 246,057 2 SAP 14,13 48,17 12,20 2,08 0,89 0,036 0,32 0,86 

KBN_34_018 390001,5 9427351,8 292,827 2,5 SAP 13,75 41,41 19,86 1,64 2,68 0,036 0,34 0,91 

KBN_36_020 390049,6 9427303,3 290,217 1 SAP 17,76 44,77 12,92 1,77 1,17 0,045 0,37 1,18 

KBN_36_040 390552,1 9427298,9 315,718 7 SAP 11,90 42,88 22,02 1,41 2,22 0,031 0,27 0,83 

KBN_38_022 390101,9 9427251,6 289,696 2,5 SAP 8,55 44,62 25,91 1,35 0,35 0,023 0,22 0,64 

KBN_38_044 390648,8 9427247,3 317,643 20,8 SAP 13,42 45,86 8,76 1,71 1,38 0,032 0,28 0,93 

KBN_38_046 390700,4 9427251 324,253 4 SAP 11,58 46,33 16,59 2,10 0,82 0,030 0,31 0,74 

KBN_40_034 390400,2 9427198,8 286,294 18 SAP 15,03 37,83 21,91 1,93 2,47 0,044 0,38 1,14 

KBN_40_038 390498,7 9427199,9 290,142 11 SAP 16,42 37,10 18,82 2,09 2,39 0,047 0,38 1,15 

KBN_40_040 390549,6 9427200,3 289,32 7 SAP 16,10 33,71 22,39 2,29 2,74 0,044 0,44 1,06 

KBN_42_036 390450,3 9427151,5 288,728 5 SAP 12,65 37,66 25,46 1,84 2,34 0,075 0,52 1,02 

KBN_42_038 390499,4 9427149,3 287,514 12 SAP 28,03 29,20 9,33 2,17 2,33 0,078 0,60 1,82 
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Co 
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KBN_42_040 390548,7 9427150,8 286,408 14 SAP 25,89 34,27 5,98 3,50 2,12 0,068 0,65 1,67 

KBN_42_042 390599,8 9427148,9 286,136 14 SAP 16,08 40,64 16,90 2,51 2,82 0,039 0,37 1,08 

KBN_44_034 390400,5 9427104,2 289,838 6,5 SAP 14,11 44,91 16,98 1,73 1,68 0,036 0,35 0,99 

KBN_44_036 390449,9 9427100 287,105 9 SAP 20,24 35,05 14,70 2,23 2,35 0,060 0,45 1,30 

KBN_44_038 390500,1 9427100,5 284,53 4,6 SAP 17,39 37,38 17,95 2,23 2,56 0,059 0,41 1,30 

KBN_44_040 390551 9427098,5 283,085 7 SAP 20,00 34,55 15,45 2,95 2,45 0,051 0,48 1,39 

KBN_44_042 390600,4 9427100,8 284,119 20 SAP 15,75 38,01 17,09 2,48 3,45 0,039 0,34 1,20 

KBN_44_044 390648,4 9427100,7 288,481 2 SAP 14,41 41,53 16,30 2,31 3,16 0,035 0,36 1,29 

KBN_46_026 390199,2 9427049,1 321,166 6,4 SAP 13,32 37,27 24,55 2,02 3,34 0,037 0,34 0,94 

KBN_46_032 390350,3 9427047,8 295,094 14 SAP 13,48 38,61 23,84 1,93 2,86 0,034 0,31 0,94 

KBN_46_034 390397,1 9427047 291,077 5 SAP 12,69 40,50 21,83 1,85 3,24 0,035 0,30 0,95 

KBN_46_036 390449,9 9427051,5 283,67 21 SAP 16,66 42,40 15,93 2,42 2,18 0,042 0,38 1,15 

KBN_46_038 390499,9 9427048,8 281,007 14 SAP 21,18 36,05 13,31 2,72 1,97 0,052 0,48 1,37 

KBN_46_040 390550,9 9427050,5 280,05 29,25 SAP 22,70 33,26 11,93 2,87 2,40 0,058 0,51 1,73 

KBN_46_042 390598,8 9427047,2 281,294 11 SAP 13,47 39,20 19,94 2,26 3,06 0,037 0,34 1,01 

KBN_46_044 390649,5 9427049,3 283,042 10 SAP 13,86 37,95 20,12 2,65 3,23 0,035 0,34 1,07 

KBN_46_046 390700,3 9427048,2 284,032 27,4 SAP 12,97 46,03 17,45 1,94 1,32 0,032 0,29 0,98 

KBN_48_034 390402,2 9426999,2 297,475 4 SAP 13,15 49,84 14,01 2,09 0,59 0,032 0,28 1,00 

KBN_48_036 390448,4 9427001,4 294,221 5 SAP 16,24 44,20 15,05 2,08 1,62 0,039 0,35 0,97 

KBN_48_038 390499,7 9427000,5 285,392 9 SAP 15,19 40,58 20,69 2,06 1,98 0,036 0,32 1,07 

KBN_48_042 390601,8 9427001,3 280,153 11 SAP 12,52 39,04 25,29 2,22 1,61 0,031 0,29 0,93 
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KBN_48_044 390649,9 9426998,2 283,82 12,5 SAP 21,09 32,80 17,93 2,89 1,34 0,063 0,54 1,44 

KBN_48_046 390700,3 9426999,1 285,184 26,4 SAP 10,62 40,17 26,83 1,86 1,67 0,028 0,27 0,86 

KBN_50_046 390699,9 9426950,1 291,628 12 SAP 14,91 43,32 15,55 1,67 1,55 0,040 0,39 1,05 

KBN_52_046 390701,5 9426901,4 306,55 14,5 SAP 11,21 46,95 20,84 1,47 0,80 0,028 0,25 0,74 

KBN_32_010 389799,1 9427400,6 267,09 2 BRK/BLD 7,20 55,91 16,05 1,18 0,35 0,019 0,18 0,62 

KBN_32_014 389901,6 9427401,6 278,135 1 BRK/BLD 6,88 43,68 30,74 1,16 0,32 0,019 0,17 0,58 

KBN_32_016 389949,8 9427397,3 291,817 2 BRK/BLD 8,40 52,36 21,01 1,27 0,67 0,021 0,00 0,75 

KBN_34_012 389846,6 9427349,9 246,057 5 BRK/BLD 8,26 45,85 24,96 1,31 0,46 0,021 0,19 0,58 

KBN_34_018 390001,5 9427351,8 292,827 2 BRK/BLD 6,39 39,06 35,81 1,30 0,53 0,017 0,15 0,58 

KBN_36_020 390049,6 9427303,3 290,217 2 BRK/BLD 6,27 44,87 29,50 1,20 0,36 0,018 0,16 0,54 

KBN_36_040 390552,1 9427298,9 315,718 3 BRK/BLD 7,80 42,99 30,19 1,13 0,44 0,021 0,18 0,66 

KBN_38_022 390101,9 9427251,6 289,696 2 BRK/BLD 5,78 40,67 33,11 0,97 0,25 0,017 0,00 0,50 

KBN_38_044 390648,8 9427247,3 317,643 3,2 BRK/BLD 8,51 42,93 21,96 1,46 0,61 0,021 0,20 0,71 

KBN_38_046 390700,4 9427251 324,253 2 BRK/BLD 5,45 40,29 33,54 1,30 0,23 0,015 0,16 0,52 

KBN_40_034 390400,2 9427198,8 286,294 3 BRK/BLD 7,70 41,22 30,16 1,34 1,94 0,022 0,18 0,68 

KBN_40_038 390498,7 9427199,9 290,142 2 BRK/BLD 8,65 38,18 28,04 1,45 2,29 0,035 0,20 0,71 

KBN_40_040 390549,6 9427200,3 289,32 2 BRK/BLD 7,55 37,10 33,24 1,24 1,91 0,021 0,18 0,67 

KBN_42_036 390450,3 9427151,5 288,728 1,7 BRK/BLD 6,19 40,65 32,91 1,22 1,53 0,020 0,16 0,53 

KBN_42_038 390499,4 9427149,3 287,514 2 BRK/BLD 9,15 44,54 30,19 1,78 1,26 0,024 0,21 0,73 

KBN_42_040 390548,7 9427150,8 286,408 2 BRK/BLD 8,57 39,55 29,90 1,59 2,50 0,022 0,19 0,74 

KBN_42_042 390599,8 9427148,9 286,136 2 BRK/BLD 8,87 42,28 27,12 1,37 3,06 0,022 0,19 0,77 
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KBN_44_034 390400,5 9427104,2 289,838 5 BRK/BLD 7,53 42,69 29,85 1,40 0,36 0,020 0,19 0,65 

KBN_44_036 390449,9 9427100 287,105 1,7 BRK/BLD 7,19 41,21 32,48 1,28 0,73 0,020 0,17 0,64 

KBN_44_038 390500,1 9427100,5 284,53 2 BRK/BLD 7,26 39,36 32,51 1,44 1,73 0,021 0,17 0,66 

KBN_44_040 390551 9427098,5 283,085 2 BRK/BLD 8,04 40,74 27,56 1,79 3,44 0,022 0,19 0,69 

KBN_44_042 390600,4 9427100,8 284,119 3,5 BRK/BLD 8,97 43,19 24,97 1,52 2,59 0,023 0,20 0,80 

KBN_44_044 390648,4 9427100,7 288,481 2 BRK/BLD 8,23 41,72 26,84 1,53 2,28 0,021 0,18 0,69 

KBN_46_026 390199,2 9427049,1 321,166 2,1 BRK/BLD 6,37 40,73 32,22 1,23 1,80 0,018 0,15 0,58 

KBN_46_032 390350,3 9427047,8 295,094 3,5 BRK/BLD 8,47 40,95 28,23 1,52 2,83 0,021 0,19 0,65 

KBN_46_034 390397,1 9427047 291,077 2 BRK/BLD 10,23 39,83 26,98 1,94 2,29 0,025 0,21 0,85 

KBN_46_036 390449,9 9427051,5 283,67 1 BRK/BLD 7,51 45,17 27,71 1,18 1,61 0,019 0,17 1,04 

KBN_46_040 390550,9 9427050,5 280,05 2,15 BRK/BLD 8,36 43,05 27,97 1,33 1,81 0,021 0,18 0,90 

KBN_46_042 390598,8 9427047,2 281,294 2 BRK/BLD 8,03 39,48 29,13 1,26 3,06 0,021 0,17 0,70 

KBN_46_044 390649,5 9427049,3 283,042 1,5 BRK/BLD 9,33 40,05 26,88 1,75 2,43 0,023 0,19 0,80 

KBN_46_046 390700,3 9427048,2 284,032 1,6 BRK/BLD 6,24 40,69 34,75 1,27 0,29 0,017 0,15 0,59 

KBN_48_032 390351,1 9426999 313,164 4,5 BRK/BLD 7,25 39,03 31,51 1,33 0,31 0,020 0,18 0,60 

KBN_48_034 390402,2 9426999,2 297,475 2,5 BRK/BLD 6,88 44,19 30,24 1,32 0,30 0,018 0,17 0,55 

KBN_48_036 390448,4 9427001,4 294,221 7,5 BRK/BLD 8,29 46,51 26,46 1,51 0,43 0,020 0,18 0,65 

KBN_48_038 390499,7 9427000,5 285,392 4 BRK/BLD 7,73 48,66 26,87 1,11 1,13 0,021 0,18 0,63 

KBN_48_042 390601,8 9427001,3 280,153 5 BRK/BLD 8,15 42,17 29,05 1,58 1,30 0,021 0,19 0,75 

KBN_48_044 390649,9 9426998,2 283,82 1,5 BRK/BLD 6,12 42,76 33,65 1,17 0,55 0,016 0,15 0,52 

KBN_48_046 390700,3 9426999,1 285,184 2,1 BRK/BLD 6,13 38,68 36,00 1,14 0,50 0,017 0,15 0,56 
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KBN_50_046 390699,9 9426950,1 291,628 2 BRK/BLD 6,80 40,98 32,03 1,13 0,35 0,018 0,16 0,57 

KBN_52_046 390701,5 9426901,4 306,55 5 BRK/BLD 8,49 45,22 25,66 1,41 0,35 0,022 0,19 0,64 
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Tipe II 

Hole_id Easting Northing Elevation Interval LIT 
Fe 

(%) 

SiO2 
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MgO 
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KBN_36_030 390297,7 9427298 242,528 2 LIM 31,84 28,32 5,58 3,45 1,99 0,091 0,89 2,17 

KBN_38_036 390451,2 9427248,3 287,688 1 LIM 39,85 14,51 2,46 5,00 1,74 0,133 1,21 3,08 

KBN_38_038 390500,9 9427247,1 293,342 0,6 LIM 20,62 13,26 2,51 2,31 1,17 0,059 0,56 1,40 

KBN_40_030 390298,6 9427199,7 264,843 1 LIM 33,72 25,86 1,47 3,69 1,47 0,110 0,87 2,19 

KBN_40_042 390599,8 9427200,1 292,689 0,5 LIM 18,32 10,26 0,48 2,42 0,75 0,052 0,56 1,17 

KBN_42_044 390648,6 9427148,4 293,767 1 LIM 30,83 28,71 3,50 5,29 1,42 0,080 0,81 2,28 

KBN_48_040 390548,4 9426999,8 279,724 11 LIM 41,85 10,92 0,75 7,18 1,42 0,124 1,11 2,69 

KBN_50_042 390600,9 9426949,8 280,589 1 LIM 30,02 33,31 5,12 4,05 1,02 0,098 1,05 2,57 

KBN_28_006 389701,3 9427497,7 243,061 9,7 SAP 15,53 41,28 16,61 2,38 2,35 0,040 0,37 0,96 

KBN_30_010 389800 9427453,7 270,765 5 SAP 12,18 52,87 10,72 1,67 0,82 0,032 0,32 0,77 

KBN_32_008 389752,8 9427399,3 255,635 25 SAP 14,72 45,96 14,21 1,81 1,49 0,037 0,35 0,89 

KBN_32_026 390198,8 9427399,4 229,785 1 SAP 11,44 37,99 25,73 1,76 1,12 0,031 0,30 0,77 

KBN_32_030 390300,5 9427397,8 271,121 5,6 SAP 12,72 37,44 27,10 1,42 3,16 0,033 0,29 0,87 

KBN_34_010 389802,6 9427351,4 260,209 7 SAP 10,64 53,90 16,38 1,64 1,11 0,028 0,27 0,79 

KBN_34_016 389946,2 9427350,6 276,106 9 SAP 15,57 43,71 15,55 1,72 1,74 0,040 0,35 0,94 

KBN_34_026 390200,6 9427348,5 237,149 11 SAP 10,78 43,56 23,90 1,78 0,91 0,027 0,25 0,77 

KBN_34_028 390250,4 9427350,4 240,545 6,5 SAP 11,34 41,75 24,74 1,40 1,45 0,029 0,26 0,77 

KBN_34_032 390351,9 9427350 276,069 9 SAP 12,22 40,23 14,85 1,82 2,97 0,032 0,28 0,86 

KBN_34_034 390400,5 9427351,2 287,027 5,5 SAP 12,55 40,98 22,90 1,53 2,00 0,033 0,29 0,88 

KBN_36_018 390000,6 9427306,8 274,891 1 SAP 19,20 39,73 14,37 2,20 1,43 0,050 0,47 1,11 
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KBN_36_022 390098,8 9427296,5 289,106 1 SAP 16,46 44,29 15,10 1,81 1,01 0,040 0,34 0,91 

KBN_36_028 390252,3 9427298,4 245,483 11,5 SAP 11,18 40,50 26,43 1,74 1,80 0,028 0,26 0,83 

KBN_36_030 390297,7 9427298 242,528 6,6 SAP 10,98 42,63 24,94 1,37 2,08 0,029 0,26 0,83 

KBN_36_034 390401,6 9427299,3 278,092 10 SAP 12,22 40,03 24,23 1,75 2,45 0,032 0,30 0,88 

KBN_36_038 390499,9 9427298,7 306,29 10 SAP 10,77 40,23 24,89 1,57 3,51 0,030 0,25 0,75 

KBN_36_042 390598,5 9427300,9 320,779 5 SAP 9,23 49,07 22,84 1,24 0,56 0,023 0,22 0,66 

KBN_38_024 390147,4 9427250,2 272,536 4 SAP 14,26 50,13 13,27 1,89 0,81 0,034 0,29 0,93 

KBN_38_034 390401,2 9427251,4 280,881 7 SAP 12,76 37,15 25,77 2,04 3,27 0,039 0,32 1,02 

KBN_38_036 390451,2 9427248,3 287,688 13 SAP 15,05 33,95 23,29 2,26 3,43 0,048 0,38 1,10 

KBN_38_038 390500,9 9427247,1 293,342 10,4 SAP 14,30 37,88 21,28 1,94 2,77 0,037 0,35 1,01 

KBN_38_040 390549,1 9427247,9 296,843 6 SAP 12,89 41,45 21,86 1,73 2,07 0,035 0,35 0,89 

KBN_38_042 390598,4 9427253,9 302,693 4 SAP 13,54 36,47 25,92 1,73 1,99 0,034 0,32 0,86 

KBN_40_030 390298,6 9427199,7 264,843 22,3 SAP 14,34 43,15 17,04 1,57 1,95 0,048 0,33 1,04 

KBN_40_042 390599,8 9427200,1 292,689 15,5 SAP 16,36 38,69 11,45 2,01 2,59 0,040 0,35 1,06 

KBN_42_024 390151,2 9427149 303,122 2,5 SAP 14,18 48,73 13,65 2,29 0,56 0,034 0,30 0,93 

KBN_42_026 390200,5 9427148,1 300,996 7 SAP 12,43 46,37 17,51 1,41 1,65 0,032 0,31 0,79 

KBN_42_028 390250,6 9427150,7 293,365 9 SAP 12,93 44,50 17,47 1,83 1,75 0,036 0,32 0,91 

KBN_42_030 390293,5 9427153,2 276,848 6 SAP 12,61 43,91 17,91 2,26 1,49 0,033 0,29 0,81 

KBN_42_044 390648,6 9427148,4 293,767 12 SAP 14,92 43,12 14,62 2,32 2,70 0,038 0,37 1,00 

KBN_42_046 390701,7 9427150,4 298,968 6,5 SAP 12,35 46,36 17,47 2,08 0,82 0,031 0,32 0,92 

KBN_42_048 390747,7 9427150,7 317,07 4 SAP 11,18 51,59 14,94 1,55 0,50 0,029 0,28 0,86 
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KBN_44_024 390147,6 9427101,4 317,718 2 SAP 11,33 46,83 20,29 1,41 0,46 0,029 0,26 0,79 

KBN_44_026 390198,2 9427099,9 312,468 3 SAP 10,49 43,47 22,94 1,64 0,75 0,029 0,29 0,79 

KBN_44_028 390249,4 9427105,9 301,317 1 SAP 16,04 43,03 16,84 1,92 0,65 0,044 0,43 1,08 

KBN_44_030 390299,9 9427096,1 292,786 5,6 SAP 15,69 46,41 12,51 1,64 0,98 0,038 0,33 1,02 

KBN_44_046 390702,1 9427102,4 295,229 14 SAP 11,67 45,17 19,37 2,23 1,52 0,029 0,29 0,83 

KBN_44_048 390749 9427099,4 307,336 3 SAP 7,71 44,09 29,45 1,39 0,52 0,019 0,19 0,74 

KBN_46_030 390298,3 9427049,3 300,89 9 SAP 11,51 41,70 27,07 1,80 2,44 0,028 0,26 0,78 

KBN_46_048 390748,8 9427049 290,668 2 SAP 13,35 44,50 19,38 1,73 0,98 0,036 0,35 0,89 

KBN_48_040 390548,4 9426999,8 279,724 12 SAP 21,72 37,05 13,19 2,71 1,83 0,057 0,53 1,43 

KBN_48_048 390751,6 9426999,8 281,979 34,5 SAP 15,67 41,23 16,54 2,24 2,47 0,042 0,38 1,05 

KBN_50_042 390600,9 9426949,8 280,589 18 SAP 14,23 50,85 12,13 1,78 1,60 0,034 0,30 0,86 

KBN_50_044 390648,6 9426947,4 288,291 33 SAP 13,34 45,36 16,06 2,13 1,26 0,034 0,32 0,92 

KBN_28_006 389701,3 9427497,7 243,061 3,3 BRK/BLD 6,01 40,03 32,95 1,31 1,24 0,017 0,15 0,53 

KBN_30_010 389800 9427453,7 270,765 2 BRK/BLD 6,47 48,95 25,10 1,12 0,27 0,018 0,16 0,58 

KBN_32_008 389752,8 9427399,3 255,635 2 BRK/BLD 7,90 49,15 22,57 1,16 0,55 0,020 0,18 0,65 

KBN_32_012 389850,5 9427401,9 268,164 3 BRK/BLD 8,11 47,64 23,19 1,51 0,35 0,021 0,20 0,70 

KBN_32_026 390198,8 9427399,4 229,785 3 BRK/BLD 6,61 38,80 34,29 1,37 0,43 0,018 0,17 0,59 

KBN_32_030 390300,5 9427397,8 271,121 3 BRK/BLD 8,01 39,72 31,95 1,09 2,40 0,021 0,17 0,66 

KBN_34_010 389802,6 9427351,4 260,209 2 BRK/BLD 5,81 49,78 43,43 1,09 0,32 0,020 0,17 0,63 

KBN_34_016 389946,2 9427350,6 276,106 1,6 BRK/BLD 6,26 42,39 29,51 1,42 0,44 0,017 0,17 0,60 

KBN_34_026 390200,6 9427348,5 237,149 8 BRK/BLD 6,70 40,53 33,93 1,28 0,47 0,018 0,16 0,58 
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Hole_id Easting Northing Elevation Interval LIT 
Fe 

(%) 

SiO2 

(%) 

MgO 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Ni 

(%) 

Co 

(%) 

MnO 

(%) 

Cr2O3 

(%) 

KBN_34_028 390250,4 9427350,4 240,545 3,1 BRK/BLD 7,02 42,00 30,77 1,25 0,71 0,019 0,17 0,59 

KBN_34_032 390351,9 9427350 276,069 2 BRK/BLD 7,03 40,44 33,60 1,17 1,52 0,019 0,16 0,62 

KBN_34_034 390400,5 9427351,2 287,027 4,5 BRK/BLD 7,06 39,56 33,09 1,10 1,20 0,019 0,16 0,59 

KBN_36_018 390000,6 9427306,8 274,891 4 BRK/BLD 8,09 43,58 26,47 1,47 0,45 0,021 0,20 0,64 

KBN_36_022 390098,8 9427296,5 289,106 3,7 BRK/BLD 8,10 47,07 23,80 1,27 0,45 0,021 0,19 0,60 

KBN_36_028 390252,3 9427298,4 245,483 2,2 BRK/BLD 7,13 39,50 34,98 1,08 0,77 0,018 0,16 0,60 

KBN_36_030 390297,7 9427298 242,528 4,7 BRK/BLD 6,89 40,79 34,50 1,02 1,03 0,018 0,17 0,60 

KBN_36_034 390401,6 9427299,3 278,092 1 BRK/BLD 7,49 42,02 29,57 1,55 1,29 0,019 0,17 0,65 

KBN_36_038 390499,9 9427298,7 306,29 2 BRK/BLD 6,95 39,60 34,56 1,06 0,80 0,019 0,16 0,60 

KBN_36_042 390598,5 9427300,9 320,779 2,3 BRK/BLD 6,25 45,82 30,39 1,07 0,25 0,017 0,16 0,54 

KBN_38_024 390147,4 9427250,2 272,536 2 BRK/BLD 9,07 49,65 22,21 1,43 0,65 0,023 0,20 0,72 

KBN_38_034 390401,2 9427251,4 280,881 1,8 BRK/BLD 5,98 39,46 36,22 1,42 0,99 0,016 0,15 0,58 

KBN_38_036 390451,2 9427248,3 287,688 2,1 BRK/BLD 7,02 39,00 32,60 1,10 2,36 0,019 0,17 0,64 

KBN_38_038 390500,9 9427247,1 293,342 1,4 BRK/BLD 7,21 37,98 33,69 1,19 1,92 0,019 0,17 0,65 

KBN_38_040 390549,1 9427247,9 296,843 2 BRK/BLD 5,99 39,42 38,70 1,54 0,87 0,017 0,15 0,59 

KBN_38_042 390598,4 9427253,9 302,693 2,2 BRK/BLD 7,46 39,62 33,97 1,10 1,40 0,019 0,17 0,63 

KBN_40_030 390298,6 9427199,7 264,843 4 BRK/BLD 5,01 54,23 21,52 0,99 1,14 0,017 0,13 0,51 

KBN_40_042 390599,8 9427200,1 292,689 3,6 BRK/BLD 9,23 37,54 15,32 1,67 2,28 0,024 0,21 0,74 

KBN_40_046 390699,8 9427200,1 309,849 7,5 BRK/BLD 8,77 47,42 23,18 1,65 0,41 0,023 0,23 0,69 

KBN_42_022 390100,8 9427150,5 311,816 4,5 BRK/BLD 8,77 44,32 25,48 1,45 0,41 0,023 0,21 0,65 

KBN_42_024 390151,2 9427149 303,122 2 BRK/BLD 8,48 48,24 23,82 1,71 0,34 0,021 0,19 0,67 
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Hole_id Easting Northing Elevation Interval LIT 
Fe 

(%) 

SiO2 

(%) 

MgO 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Ni 

(%) 

Co 

(%) 

MnO 

(%) 

Cr2O3 

(%) 

KBN_42_026 390200,5 9427148,1 300,996 2 BRK/BLD 6,33 41,33 31,98 1,25 0,30 0,017 0,16 0,57 

KBN_42_028 390250,6 9427150,7 293,365 5 BRK/BLD 7,59 43,06 28,34 1,18 0,43 0,020 0,18 0,62 

KBN_42_030 390293,5 9427153,2 276,848 2,3 BRK/BLD 6,01 48,25 26,20 1,11 0,50 0,017 0,15 0,53 

KBN_42_044 390648,6 9427148,4 293,767 2 BRK/BLD 8,75 42,26 23,16 1,85 2,88 0,023 0,21 0,66 

KBN_42_046 390701,7 9427150,4 298,968 2,2 BRK/BLD 5,43 43,36 30,41 1,69 0,22 0,014 0,18 0,54 

KBN_42_048 390747,7 9427150,7 317,07 2 BRK/BLD 7,86 59,11 14,67 0,98 0,32 0,020 0,19 0,91 

KBN_44_022 390104,5 9427100,4 324,242 3 BRK/BLD 8,68 41,18 28,03 1,27 0,34 0,023 0,21 0,66 

KBN_44_024 390147,6 9427101,4 317,718 5 BRK/BLD 7,69 46,05 26,43 1,19 0,32 0,020 0,19 0,61 

KBN_44_026 390198,2 9427099,9 312,468 2 BRK/BLD 5,71 38,30 35,51 1,23 0,26 0,016 0,15 0,53 

KBN_44_028 390249,4 9427105,9 301,317 3,6 BRK/BLD 7,56 44,79 25,60 1,30 0,35 0,020 0,19 0,69 

KBN_44_030 390299,9 9427096,1 292,786 2 BRK/BLD 6,07 40,30 33,00 1,05 0,29 0,017 0,15 0,53 

KBN_44_046 390702,1 9427102,4 295,229 2 BRK/BLD 7,05 41,31 31,95 1,12 1,11 0,019 0,16 0,59 

KBN_44_048 390749 9427099,4 307,336 2 BRK/BLD 6,02 40,50 35,37 1,17 0,31 0,016 0,15 0,57 

KBN_46_030 390298,3 9427049,3 300,89 1,5 BRK/BLD 6,49 42,16 32,57 1,44 1,07 0,017 0,15 0,56 

KBN_46_048 390748,8 9427049 290,668 3 BRK/BLD 6,40 41,31 34,13 0,98 0,27 0,017 0,16 0,57 

KBN_48_028 390251 9427000,9 319,417 3 BRK/BLD 7,39 41,49 29,69 1,45 0,40 0,020 0,18 0,66 

KBN_48_030 390300,1 9427000,9 318,911 5,5 BRK/BLD 6,98 46,80 24,59 1,16 0,30 0,020 0,18 0,57 

KBN_48_040 390548,4 9426999,8 279,724 2 BRK/BLD 7,73 40,68 30,51 1,26 1,28 0,020 0,18 0,64 

KBN_50_040 390549,4 9426948,8 282,839 3 BRK/BLD 8,29 41,60 29,47 1,23 0,40 0,023 0,23 0,65 

KBN_50_042 390600,9 9426949,8 280,589 2 BRK/BLD 6,35 42,87 32,74 1,20 0,32 0,017 0,16 0,57 

KBN_50_044 390648,6 9426947,4 288,291 3 BRK/BLD 6,09 51,66 21,43 1,39 0,45 0,017 0,00 0,52 
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Tipe III 

Hole_id Easting Northing Elevation Interval LIT 
Fe 

(%) 

SiO2 

(%) 

MgO 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Ni 

(%) 

Co 

(%) 

MnO 

(%) 

Cr2O3 

(%) 

KBN_38_030 390301,5 9427247,8 261,166 0,2 LIM 6,14 4,27 1,64 0,70 0,53 0,021 0,19 0,42 

KBN_38_032 390348,6 9427250,3 271,011 0,5 LIM 17,66 10,23 2,00 1,94 0,97 0,069 0,54 1,18 

KBN_40_024 390149,8 9427200,1 284,853 1 LIM 31,84 27,38 4,49 3,64 2,34 0,087 0,75 1,92 

KBN_40_026 390205,2 9427197,8 287,477 3 LIM 32,98 27,56 2,84 3,97 1,70 0,108 0,84 2,25 

KBN_30_012 389850,1 9427451,6 274,943 4 SAP 9,56 46,61 20,89 1,61 0,39 0,024 0,23 0,68 

KBN_32_024 390150,5 9427400,2 241,181 4,6 SAP 15,42 42,52 16,40 1,68 1,53 0,039 0,35 0,89 

KBN_32_028 390250,3 9427399,3 256,203 6 SAP 11,17 38,47 26,20 1,58 2,83 0,029 0,26 0,80 

KBN_32_032 390350,6 9427396,6 285,519 6,1 SAP 12,74 41,11 22,29 1,85 2,50 0,033 0,30 0,88 

KBN_34_014 389901,6 9427348,8 267,533 16 SAP 13,18 39,89 20,74 2,16 1,66 0,035 0,31 0,93 

KBN_34_020 390049,4 9427347,1 298,118 3 SAP 10,68 39,31 26,88 1,39 3,54 0,028 0,25 0,87 

KBN_34_030 390301,9 9427350,9 264,376 5,6 SAP 14,03 39,95 23,29 1,89 2,06 0,036 0,34 1,01 

KBN_34_036 390450,9 9427351,4 295,47 3 SAP 11,66 43,00 22,72 1,61 1,92 0,031 0,29 0,86 

KBN_36_026 390196,9 9427298,4 245,101 5 SAP 10,82 42,42 25,86 1,45 1,14 0,027 0,23 0,76 

KBN_36_032 390349,9 9427302,7 260,943 12,7 SAP 13,98 39,16 21,42 1,85 2,09 0,035 0,30 0,97 

KBN_36_036 390449,3 9427302,2 293,004 10,5 SAP 13,23 43,83 20,47 1,80 2,11 0,033 0,30 0,90 

KBN_36_044 390645,5 9427293,4 322,977 0,6 SAP 9,33 26,98 8,53 1,06 0,66 0,023 0,21 0,53 

KBN_38_026 390201,4 9427250,1 270,018 4 SAP 12,60 42,32 20,24 1,84 1,65 0,032 0,28 0,85 

KBN_38_028 390251,6 9427249 267,388 4 SAP 10,29 37,94 26,55 1,91 2,94 0,027 0,25 0,82 
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Hole_id Easting Northing Elevation Interval LIT 
Fe 

(%) 

SiO2 

(%) 

MgO 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Ni 

(%) 

Co 

(%) 

MnO 

(%) 

Cr2O3 

(%) 

KBN_38_030 390301,5 9427247,8 261,166 18,3 SAP 9,64 39,07 29,06 1,27 3,29 0,029 0,23 0,77 

KBN_38_032 390348,6 9427250,3 271,011 22,3 SAP 13,21 40,24 21,96 1,64 2,24 0,040 0,32 0,93 

KBN_40_022 390101 9427198,8 288,352 10,5 SAP 9,97 45,95 19,92 2,74 2,22 0,027 0,25 0,73 

KBN_40_024 390149,8 9427200,1 284,853 20 SAP 16,42 42,09 16,07 2,42 2,41 0,043 0,39 1,16 

KBN_40_026 390205,2 9427197,8 287,477 28 SAP 14,06 43,55 17,61 1,94 1,74 0,036 0,32 0,98 

KBN_40_028 390251,1 9427199,3 278,344 11 SAP 12,69 40,01 22,86 1,97 1,70 0,034 0,32 0,93 

KBN_40_032 390350,9 9427203,2 280,707 13,6 SAP 12,84 40,61 22,99 1,59 1,95 0,039 0,37 0,95 

KBN_40_044 390649 9427200,9 302,844 8 SAP 13,37 46,70 14,46 1,99 1,78 0,037 0,41 1,13 

KBN_42_058 390998,6 9427150 331,007 2 SAP 9,11 42,19 25,51 2,05 0,48 0,023 0,21 0,70 

KBN_46_028 390248,8 9427051,9 312,554 14 SAP 15,05 38,30 19,94 2,30 2,68 0,040 0,00 1,05 

KBN_46_050 390800,5 9427050,9 297,913 1,5 SAP 11,15 47,05 18,83 1,44 0,43 0,031 0,29 1,05 

KBN_46_054 390897 9427047,6 260,15 11,5 SAP 9,21 48,02 21,47 1,46 0,39 0,023 0,22 0,65 

KBN_48_050 390799,1 9427001,1 289,063 35 SAP 13,61 46,23 14,22 1,89 1,89 0,034 0,33 0,89 

KBN_48_056 390946,8 9427001,9 254,832 3 SAP 9,34 43,01 26,42 1,63 0,40 0,025 0,25 0,67 

KBN_50_048 390748,8 9426949,5 282,737 17,5 SAP 6,79 22,10 8,51 1,01 0,75 0,017 0,15 0,50 

KBN_50_050 390797,1 9426950,8 268,142 3,4 SAP 15,78 46,98 13,14 2,15 1,39 0,047 0,48 1,00 

KBN_52_044 390649,6 9426900,7 292,852 10 SAP 8,83 47,69 22,16 1,89 0,34 0,022 0,21 0,68 

KBN_52_048 390747,7 9426901 295,938 3,5 SAP 10,38 45,64 22,84 1,30 0,80 0,027 0,24 0,71 

KBN_30_012 389850,1 9427451,6 274,943 2 BRK/BLD 6,87 43,44 29,36 1,23 0,28 0,018 0,17 0,59 

KBN_32_024 390150,5 9427400,2 241,181 9,9 BRK/BLD 10,90 42,68 23,32 1,62 0,51 0,027 0,24 0,77 

KBN_32_028 390250,3 9427399,3 256,203 5 BRK/BLD 7,77 41,82 29,95 1,21 1,24 0,021 0,18 0,61 



166 
 

Hole_id Easting Northing Elevation Interval LIT 
Fe 

(%) 

SiO2 

(%) 

MgO 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Ni 

(%) 

Co 

(%) 

MnO 

(%) 

Cr2O3 

(%) 

KBN_32_032 390350,6 9427396,6 285,519 5,9 BRK/BLD 7,39 42,44 30,16 1,38 0,85 0,019 0,17 0,62 

KBN_34_014 389901,6 9427348,8 267,533 6 BRK/BLD 8,68 42,75 27,08 1,72 0,42 0,022 0,21 0,68 

KBN_34_020 390049,4 9427347,1 298,118 1,5 BRK/BLD 8,50 39,56 29,56 1,19 3,34 0,021 0,17 0,66 

KBN_34_030 390301,9 9427350,9 264,376 2,4 BRK/BLD 6,08 40,73 35,13 1,33 0,46 0,016 0,15 0,55 

KBN_34_036 390450,9 9427351,4 295,47 3 BRK/BLD 6,41 43,72 32,15 1,04 0,29 0,017 0,16 0,56 

KBN_36_026 390196,9 9427298,4 245,101 3,6 BRK/BLD 5,85 37,65 38,25 1,06 0,28 0,016 0,15 0,56 

KBN_36_032 390349,9 9427302,7 260,943 2,3 BRK/BLD 6,68 39,38 30,55 1,70 0,48 0,018 0,16 0,59 

KBN_36_036 390449,3 9427302,2 293,004 3,5 BRK/BLD 7,13 43,61 33,19 1,27 0,58 0,019 0,17 0,62 

KBN_36_044 390645,5 9427293,4 322,977 2 BRK/BLD 5,84 39,70 34,61 1,18 0,27 0,016 0,15 0,52 

KBN_38_026 390201,4 9427250,1 270,018 5 BRK/BLD 8,92 42,91 25,77 1,35 0,58 0,023 0,21 0,65 

KBN_38_028 390251,6 9427249 267,388 2 BRK/BLD 6,96 39,23 30,08 1,15 3,20 0,020 0,17 0,53 

KBN_38_030 390301,5 9427247,8 261,166 3 BRK/BLD 6,67 37,40 33,08 1,20 2,15 0,021 0,17 0,58 

KBN_38_032 390348,6 9427250,3 271,011 0,7 BRK/BLD 6,66 38,93 34,70 1,15 0,97 0,022 0,17 0,56 

KBN_40_022 390101 9427198,8 288,352 3,5 BRK/BLD 7,44 49,93 22,52 1,23 0,54 0,020 0,18 0,57 

KBN_40_024 390149,8 9427200,1 284,853 2 BRK/BLD 5,99 53,80 19,37 1,35 2,98 0,017 0,15 0,59 

KBN_40_026 390205,2 9427197,8 287,477 1,5 BRK/BLD 6,57 40,32 32,45 1,23 0,31 0,017 0,16 0,54 

KBN_40_028 390251,1 9427199,3 278,344 1,7 BRK/BLD 6,14 38,66 33,62 1,30 0,80 0,017 0,15 0,56 

KBN_40_032 390350,9 9427203,2 280,707 2,4 BRK/BLD 8,65 42,65 27,35 1,30 2,00 0,026 0,19 0,68 

KBN_40_044 390649 9427200,9 302,844 2 BRK/BLD 6,37 40,64 34,43 1,03 0,50 0,017 0,15 0,57 

KBN_42_058 390998,6 9427150 331,007 2 BRK/BLD 5,62 37,61 36,48 1,50 0,24 0,016 0,15 0,54 

KBN_46_028 390248,8 9427051,9 312,554 1,8 BRK/BLD 8,04 40,96 28,90 1,45 1,56 0,020 0,17 0,65 
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Hole_id Easting Northing Elevation Interval LIT 
Fe 

(%) 

SiO2 

(%) 

MgO 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Ni 

(%) 

Co 

(%) 

MnO 

(%) 

Cr2O3 

(%) 

KBN_46_050 390800,5 9427050,9 297,913 2,3 BRK/BLD 6,24 43,82 29,86 0,93 0,28 0,018 0,15 0,59 

KBN_46_054 390897 9427047,6 260,15 3,5 BRK/BLD 5,66 40,68 28,96 1,17 0,26 0,017 0,16 0,53 

KBN_48_056 390946,8 9427001,9 254,832 2,2 BRK/BLD 5,35 42,95 32,59 0,92 0,26 0,015 0,14 0,46 

KBN_50_048 390748,8 9426949,5 282,737 2,5 BRK/BLD 4,25 22,08 13,08 0,71 0,23 0,011 0,09 0,33 

KBN_50_050 390797,1 9426950,8 268,142 3,6 BRK/BLD 6,14 42,89 32,88 1,21 0,33 0,017 0,17 0,60 

KBN_52_044 390649,6 9426900,7 292,852 2 BRK/BLD 6,15 42,18 31,93 1,40 0,26 0,017 0,16 0,53 

KBN_52_048 390747,7 9426901 295,938 2 BRK/BLD 5,79 41,59 33,63 1,03 0,27 0,017 0,15 0,53 
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Tipe IV 

Hole_id Easting Northing Elevation Interval LIT 
Fe 

(%) 

SiO2 

(%) 

MgO 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Ni 

(%) 

Co 

(%) 

MnO 

(%) 

Cr2O3 

(%) 

KBN_30_006 389700,3 9427450,7 241,635 12 LIM 25,91 26,47 1,42 3,21 1,11 0,084 0,59 1,65 

KBN_28_008 389751,5 9427499,38 256,324 9 SAP 10,49 50,74 17,04 1,59 0,53 0,027 0,25 0,72 

KBN_28_010 389801,1 9427499,51 254,442 6 SAP 8,69 49,26 21,50 1,31 0,35 0,022 0,22 0,64 

KBN_28_012 389851,6 9427498,78 247,996 4 SAP 9,48 51,69 17,49 1,40 0,40 0,024 0,22 0,70 

KBN_30_006 389700,3 9427450,7 241,635 13 SAP 13,57 42,15 22,75 1,97 2,83 0,035 0,30 0,89 

KBN_30_014 389899 9427447,08 273,975 3 SAP 10,78 47,39 16,95 1,99 0,41 0,027 0,25 0,84 

KBN_30_016 389950,5 9427445,71 265,343 3 SAP 9,35 45,81 23,00 1,32 0,49 0,025 0,22 0,69 

KBN_30_018 389997,5 9427449,34 258,424 1 SAP 12,55 41,58 21,97 1,72 0,81 0,033 0,29 0,89 

KBN_32_006 389701,9 9427399,28 232,168 7,5 SAP 14,41 46,69 16,32 1,66 2,48 0,037 0,34 0,94 

KBN_32_018 389998,9 9427404,65 284,157 4 SAP 11,35 43,24 22,56 1,51 1,03 0,029 0,27 0,82 

KBN_32_020 390051,4 9427393,19 281,642 7 SAP 10,65 41,29 24,51 1,42 1,46 0,028 0,25 0,74 

KBN_32_022 390100,9 9427399,13 264,017 10 SAP 10,70 43,80 23,54 1,49 0,92 0,027 0,25 0,74 

KBN_34_008 389750,9 9427344,67 246,618 9 SAP 15,89 49,61 7,31 2,07 1,87 0,042 0,38 1,00 

KBN_34_022 390099 9427348,72 281,321 12 SAP 13,91 43,37 19,41 1,66 1,65 0,036 0,33 0,89 

KBN_34_024 390147,6 9427350,87 259,042 8 SAP 13,47 45,50 18,92 1,72 1,51 0,033 0,30 0,89 

KBN_34_038 390498,6 9427348,37 297,461 4 SAP 9,36 45,27 25,85 1,30 0,82 0,024 0,21 0,65 

KBN_36_024 390151,7 9427301,47 266,754 1 SAP 16,96 34,01 21,56 1,93 2,55 0,048 0,46 1,47 

KBN_40_056 390952,8 9427198,56 325,917 1 SAP 10,17 42,14 22,53 1,93 0,47 0,027 0,24 0,79 

KBN_42_054 390897,4 9427151,56 303,536 3 SAP 9,90 45,74 20,69 1,86 0,41 0,027 0,30 0,73 



169 
 

Hole_id Easting Northing Elevation Interval LIT 
Fe 

(%) 

SiO2 

(%) 

MgO 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Ni 

(%) 

Co 

(%) 

MnO 

(%) 

Cr2O3 

(%) 

KBN_44_050 390798,9 9427099,33 318,169 3 SAP 11,06 47,23 19,02 1,56 0,61 0,028 0,27 0,71 

KBN_44_052 390849,9 9427101,78 301,474 2,5 SAP 8,05 45,03 25,91 1,69 0,37 0,021 0,20 0,66 

KBN_52_042 390599,7 9426899,33 285,994 1 SAP 12,67 45,77 19,05 1,47 0,51 0,033 0,31 0,81 

KBN_52_050 390796,3 9426897,36 274,891 1 SAP 10,33 43,06 22,69 1,46 0,53 0,028 0,25 0,69 

KBN_28_008 389751,5 9427499,38 256,324 2 BRK/BLD 6,01 44,91 27,73 1,16 0,28 0,017 0,16 0,51 

KBN_28_010 389801,1 9427499,51 254,442 2 BRK/BLD 6,06 43,11 32,31 0,94 0,31 0,017 0,15 0,44 

KBN_28_012 389851,6 9427498,78 247,996 4 BRK/BLD 6,72 47,07 27,14 1,01 0,30 0,018 0,16 0,57 

KBN_30_006 389700,3 9427450,7 241,635 2 BRK/BLD 6,10 43,19 33,36 1,10 1,06 0,022 0,19 0,58 

KBN_30_014 389899 9427447,08 273,975 2 BRK/BLD 5,12 55,40 21,35 1,08 0,25 0,015 0,13 0,54 

KBN_30_016 389950,5 9427445,71 265,343 2 BRK/BLD 7,30 45,30 26,38 1,08 0,32 0,020 0,17 0,54 

KBN_30_018 389997,5 9427449,34 258,424 2,5 BRK/BLD 5,74 37,73 33,02 1,40 0,26 0,016 0,15 0,55 

KBN_32_006 389701,9 9427399,28 232,168 2 BRK/BLD 6,96 48,48 25,33 1,10 0,90 0,018 0,16 0,55 

KBN_32_018 389998,9 9427404,65 284,157 2 BRK/BLD 6,08 40,62 30,04 1,08 0,28 0,018 0,16 0,54 

KBN_32_020 390051,4 9427393,19 281,642 2 BRK/BLD 7,16 42,43 30,12 1,13 0,39 0,019 0,17 0,58 

KBN_32_022 390100,9 9427399,13 264,017 7,3 BRK/BLD 8,45 43,57 28,79 1,26 0,35 0,022 0,20 0,60 

KBN_34_008 389750,9 9427344,67 246,618 2 BRK/BLD 8,22 48,74 25,21 1,48 0,59 0,021 0,18 0,69 

KBN_34_022 390099 9427348,72 281,321 3 BRK/BLD 7,21 41,99 31,72 1,44 0,40 0,019 0,17 0,62 

KBN_34_024 390147,6 9427350,87 259,042 2,1 BRK/BLD 5,91 40,49 36,42 0,90 0,28 0,016 0,15 0,54 

KBN_34_038 390498,6 9427348,37 297,461 2,2 BRK/BLD 6,58 46,41 31,13 1,02 0,54 0,018 0,16 0,56 

KBN_36_024 390151,7 9427301,47 266,754 2 BRK/BLD 7,50 37,48 31,80 1,30 2,70 0,020 0,16 0,57 

KBN_40_056 390952,8 9427198,56 325,917 5,2 BRK/BLD 6,09 39,73 33,80 1,63 0,26 0,016 0,16 0,56 
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Hole_id Easting Northing Elevation Interval LIT 
Fe 

(%) 

SiO2 

(%) 

MgO 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Ni 

(%) 

Co 

(%) 

MnO 

(%) 

Cr2O3 

(%) 

KBN_42_054 390897,4 9427151,56 303,536 2,6 BRK/BLD 5,58 40,70 34,79 1,08 0,26 0,016 0,14 0,51 

KBN_44_050 390798,9 9427099,33 318,169 2 BRK/BLD 6,74 42,66 31,46 0,99 0,26 0,018 0,17 0,53 

KBN_44_052 390849,9 9427101,78 301,474 2 BRK/BLD 5,67 39,49 33,61 1,32 0,25 0,016 0,15 0,52 

KBN_52_042 390599,7 9426899,33 285,994 3,4 BRK/BLD 5,82 42,63 30,77 1,01 0,26 0,017 0,15 0,54 

KBN_52_050 390796,3 9426897,36 274,891 2,5 BRK/BLD 6,14 40,92 31,21 1,05 0,30 0,018 0,15 0,54 
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Tipe V 

Hole_id Easting Northing Elevation Interval LIT 
Fe 

(%) 

SiO2 

(%) 

MgO 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Ni 

(%) 

Co 

(%) 

MnO 

(%) 

Cr2O3 

(%) 

KBN_28_014 389898,8 9427501,1 242,781 6 SAP 10,36 46,10 20,47 1,60 0,401 0,027 0,251 0,753 

KBN_28_016 389949 9427497 235,461 4 SAP 11,57 51,57 15,24 1,57 0,503 0,029 0,251 0,787 

KBN_34_006 389705,5 9427352,3 226,299 1 SAP 11,55 49,96 15,04 1,79 1,204 0,030 0,305 0,750 

KBN_44_056 390949,6 9427102 287,553 2 SAP 11,57 42,63 21,04 2,02 0,525 0,030 0,286 0,946 

KBN_48_052 390851,8 9427002,4 269,383 17 SAP 11,84 47,59 17,34 1,90 1,046 0,029 0,274 0,800 

KBN_28_014 389898,8 9427501,1 242,781 3 BRK/BLD 6,68 40,58 31,50 1,29 0,273 0,018 0,171 0,598 

KBN_28_016 389949 9427497 235,461 2,3 BRK/BLD 5,88 46,32 29,93 1,17 0,269 0,016 0,151 0,538 

KBN_34_006 389705,5 9427352,3 226,299 2 BRK/BLD 8,94 65,05 28,54 1,27 0,752 0,023 0,194 0,690 

KBN_44_056 390949,6 9427102 287,553 3 BRK/BLD 5,75 39,77 34,74 1,37 0,236 0,016 0,153 0,557 

KBN_48_052 390851,8 9427002,4 269,383 6,3 BRK/BLD 6,81 44,44 27,57 1,30 0,379 0,018 0,177 0,589 
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