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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Pengambilan sampel bambu di ASDG BPTH Gowa 
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Lampiran 2. Pemotongan batang bambu  
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Lampiran 3. Proses Maserasi  
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Lampiran 4. Proses sayatan 
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Lampiran 5. Persyaratan dan Nilai Serat Kayu Sebagai Bahan Baku Pulp 

Sumber : (Anonim, 1976)  

Persyaratan (Requirement) 

Kelas (Class) I Kelas (Class) II Kelas (Class) III Kelas (Class) IV 

Syaratan 

(Requirement) 

Nilai 

(Score) 

Syaratan 

(Requirement) 

Nilai 

(Score) 

Syaratan 

(Requirement) 

Nilai 

(Score) 

Syaratan 

(Requirement) 

Nilai 

(Score) 

Panjang serat (Fiber length) 2.200μ 100 1.600-2.200μ 75 900-1.600μ 50 900μ 25 

Bilangan Runkle (Runkle ratio) 0,25 100 0,25-0,50 75 0,50-1,00 50 1,0 25 

Daya tenun (Felting power) 90 100 70-90 75 40-70 50 40 25 

Perbandingan Muhlsteph 

(Muhlsteph ratio) 
30% 100 30-60% 75 60-80% 50 80% 25 

Perbandingan fleksibilitas 

(Flexibility ratio) 
0,80 100 0,60-0,80 75 0,40-0,60 50 0,40 25 

Koefisien kekakuan (Rigidity 

coefficient) 
0,10 100 0,10-0,15 75 0,15-0,20 50 0,20 25 

Jumlah nilai (Total score) (451-600) 600 (301-450) 450 (151-300) 300 150 150 
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Lampiran 6. Hasil Olah Data 

Tabel 1. Dimensi serat bambu Petung/A7 

No. 
PANJANG 

SERAT 
D1 D2 D3 dl1 dl2 dl3 

1 630,33 11,19 13,12 7,58 1,39 3,54 0,86 

2 1.921,06 12,88 23,39 11,93 1,28 3,54 1,63 

3 1.733,66 11,97 18,04 11,3 1,6 2,44 1,95 

4 1.771,39 8,64 14,69 16,88 1,47 11,19 7,22 

5 881,18 6,84 11,04 5,39 1,17 3,5 1,94 

6 2.120,48 8,91 26,49 14,88 3,19 13,52 5,07 

7 670,10 9,36 10,85 7,49 2,67 4,46 1,88 

8 921,47 8,88 10,21 7,76 1,19 2,47 0,84 

9 810,37 5,77 7,38 6,04 1 1,1 1,21 

10 2.870,75 6,78 14,07 8,27 1,57 1,71 1,89 

11 1.085,28 3,2 7,5 4,62 0,84 1,76 1,32 

12 2.080,07 8,22 14,89 4 1,43 1,72 0,95 

13 2.084,65 6,35 25,89 8,27 0,95 10,46 1,92 

14 2.198,12 13,41 29,61 16,35 3,65 12,93 2,82 

15 2.066,19 14,62 27,75 14,96 4,21 14,31 6,62 

16 1.540,60 15,57 25,82 21,04 7,44 16,06 13,17 

17 2.418,79 13,99 26,05 15,98 2,56 8,31 4 

18 2.559,71 6,8 15,44 6,31 1,92 3,27 0,79 

19 1.799,69 21,82 28,04 21 6,15 5,47 6,21 

20 503,07 6,8 13,14 10,52 2,12 5,9 4,68 

21 426,89 10,76 12,37 7,23 4,46 7 2,49 

22 828,43 7,1 11,2 9,61 1,89 4,2 2,18 

23 1.106,59 6,25 9,1 5,13 2,07 2,1 1,41 

24 1.058,34 8,86 15,91 8,01 2,89 5,39 1,53 

25 1.581,12 7,16 9,63 6,86 1,43 2,02 0,95 

 

Tabel 2. Dimensi serat bambu Petung/A14 

No. 
PANJANG 

SERAT 
D1 D2 D3 dl1 dl2 dl3 

1 1.992,79 14,78 22,12 7,69 8,29 13,95 2,2 

2 1.413,36 8,46 15,61 5,46 2,2 4,95 0,95 

3 1.399,80 11,73 19,32 10,27 3,31 4,42 2,84 

4 1.404,59 17,1 19,02 5,32 5,01 3,84 0,95 

5 2.026,54 7,86 12,04 8,23 1,94 2,41 2,02 

6 1.211,30 18,99 36,77 23,74 7,57 19,48 12,09 

7 1.649,71 19,52 20,57 12,29 4,57 4,62 2,66 

8 1.406,28 21,19 30,54 17,56 10,35 9,17 6,68 

9 978,23 4,57 4,53 5,96 1,29 1,13 1,56 
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10 1.865,57 19,69 15,65 15,41 2,66 3,67 2,89 

11 1.235,61 5,52 10,12 8,53 1,43 2,68 1,87 

12 2.676,70 4,08 9,76 9,18 1,28 2,1 1,43 

13 847,68 7,58 9,41 7 1,15 1,58 1,41 

14 2.618,97 6,59 13,88 6,8 2,07 3,93 1,95 

15 6.896,86 13,09 20,06 12,59 4,97 5,76 4,79 

16 1.895,95 13,89 22,22 20,44 3,52 7,15 6,93 

17 1.101,48 5,22 9,69 5,76 1,41 2,27 1,82 

18 585,52 6,01 9,53 8,18 1,36 1,19 1,81 

19 1.942,15 4,01 10,26 10,26 1,32 1,6 1,25 

20 1.425,32 3,42 11,45 6,06 0,7 2,54 1,1 

21 2.507,43 4,66 16,56 7,57 0,91 2,41 1,38 

22 2.181,68 12,2 24,4 5,02 2,18 3,89 1,04 

23 1.894,92 8,48 14,44 4,48 1,87 3,45 1,6 

24 1.397,50 5,89 15,02 10,09 0,77 3,72 3,15 

25 1.705,61 5,02 11,19 5,6 1,34 1,17 0,86 

 

Tabel 3. Dimensi serat bambu Kuning/K17 

No. 
PANJANG 

SERAT 
D1 D2 D3 dl1 dl2 dl3 

1 1.299,11 14,84 28,61 7,42 10,57 23,57 4,03 

2 1.013,86 15,79 27,33 9,94 9,88 16,59 4,24 

3 1.080,33 10,47 17,73 6,19 5,39 11,86 1,53 

4 1.041,53 11,89 16,27 8,53 4,4 4,37 2,01 

5 547,17 6,28 8,98 6,74 0,99 0,91 1,66 

6 920,34 17,33 26,36 8,19 11,12 19,51 4,85 

7 548,15 6,07 11,42 7,82 1,74 4,64 1,77 

8 872,88 7,39 14,5 6,07 1,43 3,19 1,1 

9 1.009,69 10,77 22,3 12,28 1,45 7,61 1,32 

10 1.121,52 9,9 28,2 14,7 5,56 22,1 9,11 

11 1.557,86 10,92 33,77 18,49 4,8 22,87 9,01 

12 1.318,91 11,66 13,85 16,26 4,96 23,3 7,36 

13 1.105,03 10,01 14,98 11,73 1,25 3,81 1,39 

14 1.021,79 10,14 16,69 10,72 3,78 7,37 3,64 

15 1.420,48 7,49 13,48 6,85 0,89 3,81 1,68 

16 1.137,57 10,78 15,84 10,72 2,27 4,72 1,57 

17 736,95 12,91 18,07 18,72 1,57 3,89 3,69 

18 1.407,18 10,69 20,18 7,7 3,04 9,05 2,31 

19 1.394,58 10,42 21,94 9,68 3,49 9,56 2,84 

20 1.057,52 11,5 21,13 12,3 5,66 12,53 5,41 

21 1.201,85 15,56 35,11 15,54 7,45 17,83 8,75 

22 1.473,48 7,32 11,78 9,16 1,96 4,33 2,41 

23 1.431,09 15 17,47 9,65 3,8 4,29 1,47 
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24 1.116,58 9,45 15,78 6,98 1,33 3,49 1,77 

25 1.254,19 11,19 18,7 8,44 4,88 11,96 3,27 

 

Tabel 4. Dimensi serat bambu Kuning/K18 

No. 
PANJANG 

SERAT 
D1 D2 D3 dl1 dl2 dl3 

1 1.278,42 6 9,33 5,56 1,01 1,47 1,13 

2 664,43 6,85 9,77 6,78 1,36 4,14 2,56 

3 543,01 4,75 8,78 7,41 0,79 3,63 2,35 

4 1.197,09 3,71 6,7 4,27 0,78 1,43 1,12 

5 1.468,56 10,49 16,01 8,39 1,24 1,87 1,01 

6 2.239,28 5,29 117,97 4,4 0,89 23,44 0,66 

7 2.023,66 9,88 7,77 5 1,4 0,64 0,89 

8 523,81 4,64 8,49 6,57 1,36 3,61 1,98 

9 1.500,32 6,46 14,76 6,44 1,72 0,98 0,89 

10 1.812,63 3,39 11,25 5,68 0,79 1,65 0,78 

11 1.630,86 4,08 7,62 4,14 0,74 1,15 1,01 

12 1.654,61 4,46 12,12 6,5 0,93 1,94 1,34 

13 1.165,63 6,16 13,99 7,83 1,01 4,04 1,1 

14 1.243,68 4,97 7,13 5,38 0,86 1,13 1,54 

15 1.868,99 21,01 21,1 19,04 3,9 10,88 11,47 

16 1.396,80 8,24 13,81 7,44 1,04 1,28 2,17 

17 2.541,97 1,14 15,82 7,14 1,43 2,19 1,13 

18 1.835,72 5,8 10,87 4,66 0,89 1,18 1,24 

19 1.388,89 7,44 8,96 7,14 1,67 1,12 1,6 

20 1.551,69 5,49 10,99 7,2 1,21 1,57 1,01 

21 1.851,75 7,39 11,21 6,71 1,34 1,72 1,01 

22 1.780,19 5,33 11,02 6,9 1,49 1,88 0,98 

23 1.788,00 12,82 17,72 7,44 1,94 2,29 1,62 

24 2.211,68 8,63 15,94 7,22 1,24 1,65 0,79 

25 1.366,82 6,35 8,12 4,57 1,18 1,43 1,1 

 

Tabel 5. Dimensi serat bambu Lako/L3 

No. 
PANJANG 

SERAT 
D1 D2 D3 dl1 dl2 dl3 

1 1.913,73 5,58 11,34 5,28 1,33 2,09 2,18 

2 1.391,20 9,58 18,13 11,76 6,26 12,31 8,57 

3 2.070,64 4,12 8,66 4,84 2,49 5,25 2,1 

4 1.616,68 5,86 12,48 8,72 2,96 5,25 5 

5 1.713,63 7,47 12,98 9,1 4,2 8,42 4,63 

6 2.273,53 7,92 11,14 7,23 3,02 2,59 3,69 

7 865,29 5,27 7,78 3,93 2,09 2,05 1,71 

8 631,31 9,3 11,8 12,25 5,03 9,82 6,98 
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9 831,69 3,58 6,04 4,23 1,15 4,84 2,01 

10 2.033,87 4,11 8,01 3,9 1 1,63 1,72 

11 870,07 5,66 10,52 2,11 4 7,57 0,78 

12 948,32 5,3 8,01 5,34 1,43 8,48 1,56 

13 966,17 7,43 10,4 2,97 3,72 7,59 1,25 

14 936,63 8,34 11,47 6,08 5,69 78,73 4,21 

15 1.488,42 9,99 18,02 7,96 5,78 8,68 2,33 

16 964,04 6,08 12,28 7,68 2,23 5,46 2,01 

17 1.061,01 14,51 9,89 4,64 2,07 9,82 2,31 

18 507,17 5,83 9,83 4,4 1,87 4,86 1,1 

19 1.787,27 13,82 22,31 15,49 12,36 11,87 10,88 

20 2.163,97 14,51 18,17 5,47 7,65 8,6 2,69 

21 1.138,22 8,69 12,84 8,07 1,98 2,67 1,68 

22 648,84 10,61 13,42 7,7 4,43 5,02 2,51 

23 515,81 9,45 12,19 8,05 3,15 4,98 3,39 

24 646,75 6,59 5,78 4 4,96 3,66 2,36 

25 1.110,16 7,26 8,24 7,44 2,85 5,72 2,47 

 

Tabel 6. Dimensi serat bambu Lako/L7 

No. 
PANJANG 

SERAT 
D1 D2 D3 dl1 dl2 dl3 

1 715,88 4,14 5,12 4,95 1,25 1,47 1,54 

2 1.694,26 7,08 13,58 8,7 1,48 5,18 1,43 

3 987,53 5,27 9,1 5,67 1,43 3,49 1,29 

4 932,69 7,65 9,01 9,13 0,78 1,96 2,03 

5 808,56 11,33 10,03 8,01 4,05 2,8 2,25 

6 853,58 12,53 14,07 13,96 2,42 3,08 3,85 

7 1.254,39 5,27 9,6 4,03 0,99 3,87 1,6 

8 608,79 10,93 10,61 11,13 3,19 2,38 2,59 

9 2.219,59 12,44 20,83 8,77 1,1 3,97 1,17 

10 863,59 11,8 13,87 14,18 1,97 1,76 3,74 

11 685,54 5,01 5,76 4,94 1,49 1,57 1,01 

12 819,22 5,08 11,68 10,82 1,33 6,99 7,23 

13 562,84 7,7 9,64 7,87 1,32 1,94 2,03 

14 1.312,45 6,83 8,79 7,63 1,47 1,32 2,17 

15 2.378,33 6,75 14,42 14,56 1,25 1,87 1,59 

16 2.601,64 10,77 14,74 10,22 4,29 1,34 3,64 

17 2.533,02 8,69 36,43 9,25 1,34 19,57 3,45 

18 2.459,65 9,02 18,46 42,16 0,99 6,38 8,06 

19 1.131,27 9,36 10,45 5,09 2,1 5,3 1,15 

20 2.130,73 8,87 14,58 7,16 2,49 4,84 0,86 

21 910,16 9,04 12,52 10,4 1,76 2,67 1,98 

22 1.405,39 7,19 8,51 6,9 2,93 1,68 1,32 
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23 964,74 9,19 12,48 7,5 1,43 2,13 0,85 

24 1.366,15 9,74 13,35 9,02 3,98 2,88 2,61 

25 1.595,96 7,83 10,09 6,37 1,1 0,74 1,63 

 

Tabel 7. Dimensi serat bambu Ori/O6 

No. 
PANJANG 

SERAT 
D1 D2 D3 dl1 dl2 dl3 

1 955,72 5,61 11,11 7,47 0,79 1,94 0,7 

2 596,28 5,04 8,29 3,41 1,04 1,77 1,1 

3 1.601,04 7,37 15,62 7,54 1 2,96 0,89 

4 1.516,95 8,73 18,17 7,92 1,43 2,27 0,84 

5 968,22 9,51 14,78 8,31 1,79 3,17 1,89 

6 719,02 6,73 11,52 6,22 1,65 1,4 1,17 

7 2.243,43 9,79 20,46 11,07 1,38 9,54 1,86 

8 1.022,91 7,53 10,29 8,56 1,43 1,19 1,32 

9 908,86 8,91 11,7 7,16 1,43 1,97 1,34 

10 1.234,02 9,77 14,87 6,47 0,7 4,62 1,45 

11 975,30 7,65 11,53 7,23 0,67 4,76 1,21 

12 760,86 7,08 12,98 8,01 1,1 1,24 1,55 

13 904,81 9,56 11,97 7,61 1,86 2,18 1,4 

14 1.635,40 9,39 13,77 8,68 3,65 1,78 1,54 

15 957,16 8,36 16,13 14,18 2,29 2,37 1,74 

16 1.373,82 8,7 17,52 8,99 2,06 2,26 2,34 

17 995,08 4,66 10,06 6,59 0,89 2,38 1,68 

18 883,56 7,99 25,17 15,76 2,04 5,75 7,89 

19 2.572,79 17,45 28,29 9,75 6,55 8 2,42 

20 1.425,33 7,88 16,31 8,82 1,32 2,03 1,41 

21 897,28 10,45 19,19 9,66 2,21 2,02 1,81 

22 1.129,00 8,19 11,36 7,32 1,19 1,89 2,04 

23 1.321,86 7,31 17,45 10,78 1,39 3,02 1,84 

24 924,65 8,97 12,2 9,56 2,78 3,69 2,54 

25 1.316,65 8,94 15,5 11,5 1,89 1,71 2,03 

 

Tabel 8. Dimensi serat bambu Ori/O7 

No. 
PANJANG 

SERAT 
D1 D2 D3 dl1 dl2 dl3 

1 1.182,02 5,58 16,96 11,27 1,09 1,94 1,63 

2 1.597,72 5,52 14,55 4,84 1,32 1,76 0,88 

3 1.038,94 11,64 17,03 13,58 0,86 2,03 1,87 

4 473,98 13,3 15,64 19,08 0,77 1,54 1,92 

5 1.179,66 8,7 14,11 6,93 3,9 6,75 3,04 

6 991,05 8,01 9,52 9,02 1,62 4,21 2,38 

7 1.187,15 6,54 12,07 5,56 1,87 4,07 1,08 

8 880,11 12,12 20,25 10,13 4,73 11,15 5,02 
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9 813,64 6,34 9,89 6,26 1,81 6 2,42 

10 1.006,26 8,58 8,29 7,03 1,25 2,31 0,99 

11 1.009,02 6,9 12,44 7,38 0,49 1,49 1,43 

12 736,81 9,77 12,59 11,28 2,37 2,24 2,24 

13 2.364,16 12,04 21,07 12,23 4,77 13,68 7,34 

14 1.069,12 7,7 12,95 5,71 1,48 2,97 0,89 

15 951,18 6,06 10,24 5,47 0,84 1,36 1,1 

16 1.093,93 759 13,26 6,04 1,23 2,01 1,53 

17 1.508,48 11,4 16,37 9,39 1,49 2,19 1,08 

18 1.334,91 5,38 13,15 9,77 0,93 2,57 1,72 

19 1.633,47 8,79 13,8 6,27 2,31 1,34 1,15 

20 1.145,19 7,22 12,69 9,1 1,83 3,32 4,72 

21 1.204,56 9,8 19 12,75 2,2 3,14 2,2 

22 1.156,04 6,83 12,53 6,29 1,97 2,11 1,43 

23 901,87 6,93 9,5 18,1 1,17 1,6 1,87 

24 1.511,40 9,14 14,75 11,27 1,29 1,83 1,18 

25 1.311,97 7,55 12,28 6,02 2,25 2,34 1,01 

 

Tabel 9. Dimensi serat bambu Sembilang/S8 

No. 
PANJANG 

SERAT 
D1 D2 D3 dl1 dl2 dl3 

1 2.005,96 6,97 7,96 7,1 5,49 9,43 5,34 

2 2.422,36 3,41 10,33 4,97 0,7 1,18 2,02 

3 886,25 8,39 10,82 8,84 1,01 1,24 1,53 

4 2.145,59 8,17 12,96 6,43 1,17 2,03 1,74 

5 1.523,81 9,42 13,45 5,1 1,39 4,7 1,23 

6 797,34 11,66 18,96 15,39 7,65 12,36 10,19 

7 561,44 6,85 8,24 5,78 2,51 2,19 1,54 

8 562,43 6,94 8,69 7,06 2,97 3,42 2,09 

9 1.766,59 15,21 24,56 14,14 3,04 10,35 7,72 

10 1.313,06 20,5 22,6 11,84 5,11 4,57 2,27 

11 2.773,09 8,46 18,92 10,78 1,1 1,79 2,53 

12 2.147,28 12,28 17,39 6,62 2,41 1,71 1,81 

13 2.528,64 14,28 31,32 17,17 1,41 7,88 1,78 

14 2.211,54 8,13 13,27 8,55 1,04 0,74 1,24 

15 634,28 4,73 6,88 6,62 0,89 1,43 0,89 

16 876,01 6,4 11,51 7,86 2,64 3,94 2,07 

17 2.655,63 17,62 17,51 8,12 0,89 1,81 0,49 

18 278,92 6,41 7,62 5,56 0,49 1,23 1,25 

19 1.847,51 15,48 22,45 11,33 1,19 2,51 1,36 

20 2.365,09 6,81 10,64 5,37 1,54 0,94 1,28 

21 192,82 4,96 9,35 8,8 0,19 1,21 1,32 

22 632,58 4,95 5,44 4,31 1,32 1,25 0,91 
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23 1.181,87 15,09 17,31 6,59 2,03 1,47 0,74 

24 1.685,11 7,9 7,38 5,39 1,33 0,84 0,66 

25 1.674,26 8,37 8,37 8,57 1,01 2,21 2,2 

 

Tabel 10. Dimensi serat bambu Sembilang/S10 

No. 
PANJANG 

SERAT 
D1 D2 D3 dl1 dl2 dl3 

1 1.155,05 17,41 32,05 22,88 5,3 13,1 9,58 

2 761,11 9,63 12,18 7,68 2,99 4,18 1,34 

3 942,30 11,4 13,36 12,19 2,66 2,75 2,72 

4 890,89 10,68 13,46 9,01 1,21 3,19 1,65 

5 1.806,24 6,37 26,95 8,73 2,35 19,19 3,48 

6 867,95 7,23 8,94 8,39 0,93 1,55 1,55 

7 849,83 11,69 14,13 10,9 2,37 3,1 2,86 

8 1.692,72 9,88 15,21 9,14 2,65 1,8 0,98 

9 838,33 11,69 10,73 19,3 3,45 8,42 10,6 

10 766,62 10,34 15,13 12,35 1,56 2,02 1,56 

11 790,19 11,87 13,56 8,69 4,02 4,73 2,62 

12 1.082,92 8,84 14,87 10,05 1,33 3,02 1,36 

13 1.650,13 13,08 19,45 16,48 0,99 2,42 2,2 

14 1.240,61 7,88 9,96 6,92 1,32 2,04 0,93 

15 1.001,66 10,11 24,73 17,8 1,76 12,86 3,74 

16 806,63 8,66 14,53 9,88 1,17 3,05 1,38 

17 1.203,26 27,59 31,94 26,44 5,83 6,29 4,43 

18 1.892,88 16,54 19,95 15,19 4,87 3,86 2,8 

19 1.020,53 13,52 17,72 14,89 1,41 1,58 1,28 

20 1.100,72 22,08 23,09 19,26 13,6 10,54 10 

21 1.150,94 17,08 31,86 26,65 9,14 23,34 17,89 

22 168,92 16,51 20,25 14,21 10,52 12,94 8,85 

23 859,83 10,3 13,4 11,03 3,76 4,25 2,87 

24 825,83 25,84 33,23 26,75 18,17 25,27 20 

25 856,76 15,49 17,36 14,4 3,41 3,96 3,08 

 

Tabel 11. Proporsi sel bambu Petung/A7 

A7 Jumlah proporsi rata-rata 

Untaian serat 40.150.863,75 32,67 

Metaxylem 3.841.420,00 3,13 

Phloem 1.702.777,75 1,39 

Parenkim 69.215.664,25 56,33 

Sclerenkim 7.969.274,25 6,49 

Total 122.880.000,00 100,00 
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Tabel 12. Proporsi sel bambu Petung/A14 

A14 Jumlah proporsi Rata-rata 

Untaian serat 30.874.753,50 25,13 

Metaxylem 4.506.233,50 3,67 

Phloem 2.399.120,25 1,95 

Parenkim 74.225.081,75 60,40 

Sclerenkim 10.874.811,00 8,85 

Total 122.880.000,00 100,00 

 

Tabel 13. Proporsi sel bambu Lako/L7 

L7 Jumlah proporsi Rata-rata 

Untaian serat 40.315.338,75 32,81 

Metaxylem 2.380.810,00 1,94 

Phloem 1.739.074,00 1,42 

Parenkim 58.199.391,50 47,36 

Sclerenkim 20.245.385,75 16,48 

Total  122.880.000,00 100,00 

 

Tabel 14. Proporsi sel bambu Lako/L3 

L3 Jumlah proporsi Rata-rata 

Untaian serat 24.832.379,00 20,21 

Metaxylem 7.272.733,25 5,92 

Phloem 4.233.162,00 3,44 

Parenkim 66.667.233,75 54,25 

Sclerenkim 19.874.492,00 16,17 

Total 122.880.000,00 100,00 

 

Tabel 15. Proporsi sel bambu Kuning/K18 

K18 Jumlah proporsi Rata-rata 

Untaian serat 32.659.737,50 26,58 

Metaxylem 8.971.175,50 7,30 

Phloem 2.914.262,25 2,37 

Parenkim 65.600.179,50 53,39 

Sclerenkim 12.734.645,25 10,36 

Total 122.880.000,00 100,00 

 

Tabel 16. Proporsi sel bambu Kuning/K17 

K17 Jumlah proporsi Rata-rata 

Untaian serat 30.448.472,50 24,78 

Metaxylem 6.682.500,25 5,44 

Phloem 2.558.580,25 2,08 

Parenkim 73.356.526,50 59,70 

Sclerenkim 9.833.920,50 8,00 

Total  122.880.000,00 100,00 
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Tabel 17. Proporsi sel bambu Ori/O6 

O6 Jumlah proporsi Rata-rata 

Untaian serat 24.183.086,50 19,68 

Metaxylem 4.443.149,00 3,62 

Phloem 1.674.860,75 1,36 

Parenkim 44.074.020,00 35,87 

Sclerenkim 48.504.883,75 39,47 

Total  122.880.000,00 100,00 

 

Tabel 18. Proporsi sel bambu Ori/O7 

O7 Jumlah proporsi Rata-rata 

Untaian serat 28.700.708,00 23,36 

Metaxylem 7.582.104,75 6,17 

Phloem 4.592.052,50 3,74 

Parenkim 24.106.462,00 19,62 

Sclerenkim 57.898.672,75 47,12 

Total  122.880.000,00 100,00 

 

Tabel 19. Proporsi sel bambu Sembilang/S8 

S8 Jumlah proporsi Rata-rata 

Untaian serat 24.766.697,50 20,16 

Metaxylem 7.022.457,00 5,71 

Phloem 3.102.963,00 2,53 

Parenkim 65.551.524,25 53,35 

Sclerenkim 22.436.358,25 18,26 

Total  122.880.000,00 100,00 

 

Tabel 20. Proporsi sel bambu Sembilang/S10 

S10 Jumlah proporsi Rata-rata 

Us 61.441.574,25 50,00 

Mx 6.991.444,75 5,69 

Ph 14.365.510,25 8,40 

Pk 64.100.352,50 37,50 

Sk 24.018.881,75 14,05 

Total  122.880.000,00 100,00 
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Lampiran 7. Hasil Skoring RAPD 

 

 

 

 

Sumber : Data pribadi penelitian Pratiwi (2019) 

U p1.1 P1.2 P1.3 P1.4 P1.5 P1.6 P1.7 P1.8 P1.9 P1.10P2.1 P2.2P2.3 P2.4 P2.5 P2.6 P2.7 P2.8 P2.9 P2.10 P3.1 P3.2 P3.3 P3.4 P3.5 P3.6

K17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

K18 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

KETERANGAN

OPP-08 0PC-11 OPA-15 0PA-05

primer1 primer 2 primer 3 primer 4


