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LAMPIRAN A 

TABEL HASIL ANALISIS KADAR SAMPEL 

1. Hasil analisis kadar sampel face production pit A 

No. Sample_Id 
Ni 

(%) 
Fe2O3 
(%) 

Co 
(%) 

MgO 
(%) 

SiO2 
(%) 

CaO 
(%) 

Al2O3 
(%) 

MnO 
(%) 

Cr 
(%) 

1 FP70219 2,25 10,33 0,03 18,91 42,91 1,05 3,24 0,22 0,47 

2 FP70220 2,34 10,64 0,03 19,54 43,13 1,12 3,36 0,22 0,46 

3 FP70221 2,31 10,34 0,03 19,80 44,73 0,79 3,14 0,23 0,45 

4 FP70222 1,92 10,94 0,03 19,22 44,55 0,85 3,31 0,26 0,51 

Rata-rata 2,21 10,56 0,03 19,37 43,83 0,95 3,26 0,23 0,47 

5 FP70223 2,04 8,94 0,02 20,68 46,08 0,88 2,99 0,21 0,44 

6 FP70224 2,20 10,37 0,02 19,60 43,87 1,14 3,00 0,22 0,45 

7 FP70225 2,18 9,74 0,02 20,13 45,61 1,14 2,94 0,20 0,45 

8 FP70226 2,32 10,87 0,03 19,64 42,94 0,94 3,65 0,24 0,51 

Rata-rata 2,19 9,98 0,02 20,01 44,63 1,03 3,15 0,22 0,46 

9 FP70227 2,21 10,86 0,03 18,70 42,96 1,02 3,40 0,23 0,48 

10 FP58968 2,50 9,20 0,02 21,71 44,46 0,69 2,43 0,19 0,35 

11 FP58969 1,99 9,62 0,02 20,59 45,90 0,99 2,85 0,22 0,43 

12 FP58970 2,23 9,92 0,02 20,30 42,44 0,77 3,48 0,20 0,42 

Rata-rata 2,23 9,90 0,02 20,33 43,94 0,87 3,04 0,21 0,42 

13 FP58971 2,41 18,32 0,05 10,92 30,51 1,11 6,23 0,47 0,89 

14 FP58972 2,48 9,25 0,02 22,69 44,54 1,04 3,05 0,21 0,44 

15 FP58973 1,97 22,34 0,06 7,31 26,11 0,72 7,14 0,63 1,06 

16 FP58974 2,44 10,24 0,03 18,54 41,82 0,83 2,92 0,21 0,41 

Rata-rata 2,33 15,04 0,04 14,87 35,75 0,93 4,84 0,38 0,70 

17 FP58975 2,43 9,95 0,02 20,06 42,18 0,81 2,89 0,20 0,41 

18 FP58976 2,01 19,64 0,05 8,94 30,08 0,91 6,19 0,58 1,00 

19 FP58977 2,30 11,04 0,03 18,34 41,09 0,90 3,04 0,22 0,43 

20 FP58978 2,11 10,03 0,02 19,59 43,86 0,81 2,68 0,21 0,40 

Rata-rata 2,21 12,67 0,03 16,73 39,30 0,86 3,70 0,30 0,56 

21 FP58979 2,06 9,85 0,02 20,98 45,35 0,80 2,55 0,22 0,41 

22 FP58980 2,24 9,78 0,02 20,29 44,87 0,82 2,57 0,21 0,40 

23 FP58981 1,86 9,21 0,02 21,14 43,93 0,93 2,62 0,19 0,39 

24 FP58982 1,96 8,85 0,02 24,17 44,77 0,69 2,39 0,19 0,39 

Rata-rata 2,03 9,42 0,02 21,65 44,73 0,81 2,53 0,20 0,40 

25 FP58983 1,93 8,61 0,02 23,91 44,72 0,71 2,28 0,19 0,36 

26 FP58984 1,96 10,88 0,02 16,74 36,77 0,61 2,31 0,22 0,44 

27 FP58985 1,84 9,26 0,02 19,63 37,35 0,52 2,25 0,15 0,40 

28 FP58986 1,89 8,77 0,02 18,17 37,78 0,52 1,92 0,14 0,33 

Rata-rata 1,91 9,38 0,02 19,61 39,6 0,59 2,19 0,18 0,38 

Rata-rata 2,15 10,99 0,02 18,93 41,62 0,86 3,24 0,24 0,48 
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Hasil analisis kadar sampel face production pit B 

No. Sample_Id 
Ni 

(%) 
Fe2O3 
(%) 

Co 
(%) 

MgO 
(%) 

SiO2 
(%) 

CaO 
(%) 

Al2O3 
(%) 

MnO 
(%) 

Cr 
(%) 

1 FP85643 1,60 11,13 0,03 15,83 40,68 0,59 1,70 0,22 0,52 

2 FP85644 1,69 11,58 0,03 13,88 36,81 0,49 1,53 0,24 0,45 

3 FP85645 1,65 14,60 0,03 12,46 35,58 0,54 2,76 0,31 0,67 

4 FP85646 1,69 11,23 0,03 17,20 39,01 0,57 1,52 0,23 0,47 

Rata-rata 1,66 12,14 0,03 14,84 38,02 0,55 1,88 0,25 0,53 

5 FP85647 1,62 11,64 0,03 14,47 38,35 0,53 1,85 0,23 0,50 

6 FP85648 1,65 13,40 0,03 15,34 38,27 0,87 2,86 0,27 0,64 

7 FP85649 1,55 13,60 0,03 14,19 36,81 1,05 3,08 0,26 0,65 

8 FP85650 1,97 15,52 0,04 10,99 32,20 0,77 4,52 0,37 0,62 

Rata-rata 1,70 13,54 0,03 13,75 36,41 0,81 3,08 0,28 0,60 

9 FP85651 1,57 12,70 0,03 16,27 38,60 1,20 2,85 0,26 0,63 

10 FP85652 1,59 13,04 0,03 15,33 38,10 1,09 3,09 0,28 0,59 

11 FP85653 1,73 13,65 0,03 15,65 39,63 1,05 3,39 0,29 0,65 

12 FP85654 1,65 14,85 0,03 12,26 35,74 0,81 3,57 0,30 0,73 

Rata-rata 1,64 13,56 0,03 14,88 38,02 1,04 3,23 0,28 0,65 

13 FP85655 1,72 14,01 0,03 15,58 39,57 1,03 3,36 0,31 0,65 

14 FP79330 1,78 16,64 0,04 9,26 34,21 0,55 2,11 0,38 0,75 

15 FP79331 1,69 15,24 0,04 10,33 34,30 0,45 1,76 0,32 0,69 

16 FP79332 1,70 14,18 0,03 12,73 38,77 0,59 1,57 0,31 0,58 

Rata-rata 1,72 15,02 0,04 11,98 36,71 0,66 2,20 0,33 0,67 

17 FP79333 1,67 14,59 0,03 11,73 35,63 0,53 1,51 0,30 0,54 

18 FP79334 1,63 13,65 0,03 12,40 37,25 0,55 1,41 0,28 0,52 

19 FP79335 1,64 13,89 0,03 11,86 35,19 0,54 1,46 0,30 0,58 

20 FP79336 1,44 12,30 0,03 12,19 37,07 0,47 1,69 0,26 0,43 

Rata-rata 1,60 13,61 0,03 12,05 36,29 0,52 1,52 0,29 0,52 

21 FP79337 1,78 12,98 0,03 12,20 35,75 0,55 1,56 0,28 0,45 

22 FP79338 1,85 14,85 0,04 10,59 33,53 0,48 1,56 0,29 0,46 

23 FP79343 1,60 15,09 0,04 12,04 39,27 0,57 1,62 0,32 0,67 

24 FP79344 1,59 13,40 0,03 9,93 31,44 0,51 1,92 0,26 0,53 

Rata-rata 1,71 14,08 0,04 11,19 35,00 0,53 1,67 0,29 0,53 

25 FP79345 1,72 14,31 0,04 8,93 31,27 0,56 1,42 0,30 0,61 

26 FP79346 2,05 13,72 0,03 9,78 30,88 0,44 1,32 0,28 0,58 

27 FP79347 1,60 13,46 0,03 10,85 30,32 0,52 1,36 0,27 0,53 

28 FP79348 1,60 13,78 0,03 9,69 32,89 0,55 1,37 0,28 0,56 

Rata-rata 1,74 13,82 0,03 9,81 31,34 0,52 1,37 0,28 0,57 

29 FP79349 1,70 15,02 0,04 8,57 31,42 0,52 1,52 0,31 0,62 

30 FP88201 2,08 19,08 0,04 7,64 26,11 0,72 5,68 0,34 0,81 

31 FP88202 1,91 13,67 0,03 12,02 35,03 0,57 1,64 0,27 0,59 

32 FP88203 2,15 16,90 0,04 9,93 32,77 0,58 2,37 0,36 0,69 

Rata-rata 1,96 16,17 0,04 9,54 31,33 0,60 2,80 0,32 0,68 
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No. Sample_Id 
Ni 

(%) 

Fe2O3 

(%) 

Co 

(%) 

MgO 

(%) 

SiO2 

(%) 

CaO 

(%) 

Al2O3 

(%) 

MnO 

(%) 

Cr 

(%) 

29 FP88204 2,12 16,66 0,4 12,47 35,97 0,64 1,87 0,36 0,83 

30 FP88205 2,14 13,92 0,04 13,45 38,95 0,50 1,39 0,28 0,54 

31 FP88206 1,93 13,82 0,03 12,70 34,76 0,64 1,50 0,28 0,52 

32 FP88207 1,95 13,77 0,03 12,71 38,63 0,50 1,75 0,28 0,54 

Rata-rata 2,04 14,54 0,04 12,83 37,08 0,57 1,63 0,30 0,61 

Rata-rata 1,75 14,05 0,03 12,31 35,57 0,64 2,15 0,29 0,59 
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Hasil analisis kadar sampel face production pit C 

No. Sample_Id 
Ni 

(%) 
Fe2O3 
(%) 

Co 
(%) 

MgO 
(%) 

SiO2 
(%) 

CaO 
(%) 

Al2O3 
(%) 

MnO 
(%) 

Cr 
(%) 

1 FP79215 1,77 18,68 0,05 8,57 31,39 0,82 5,75 0,48 0,84 

2 FP79216 1,95 17,91 0,05 9,56 33,20 0,68 4,96 0,62 1,00 

3 FP79217 2,27 16,07 0,04 10,82 34,98 0,64 4,15 0,47 0,83 

4 FP79218 2,21 16,41 0,05 11,42 36,18 0,62 4,86 0,54 0,87 

Rata-rata 2,05 17,27 0,05 10,09 33,94 0,69 4,93 0,53 2,05 

5 FP79219 2,11 17,02 0,05 11,64 36,78 0,73 4,50 0,59 0,95 

6 FP79220 1,88 17,35 0,05 8,94 34,21 0,60 5,19 0,63 0,96 

7 FP79221 2,07 18,79 0,06 9,48 34,58 0,56 5,50 0,81 1,09 

8 FP79222 2,07 21,68 0,06 7,86 29,24 0,53 6,38 0,80 1,19 

Rata-rata 2,03 18,71 0,06 9,48 33,70 0,61 5,39 0,71 1,05 

9 FP79223 2,29 19,85 0,06 8,04 32,91 0,55 5,46 0,71 1,06 

10 FP79224 2,25 17,93 0,05 9,28 33,49 0,73 5,33 0,54 0,92 

11 FP79225 2,06 22,82 0,07 7,33 27,83 0,48 6,28 0,93 1,29 

12 FP79226 2,29 19,83 0,05 8,54 31,09 0,64 5,05 0,63 1,00 

Rata-rata 2,22 20,11 0,06 8,30 31,33 0,60 5,53 0,70 1,07 

13 FP79227 2,10 19,60 0,05 8,66 31,19 0,73 5,69 0,59 0,98 

14 FP79228 2,10 17,93 0,05 8,71 32,68 0,69 4,60 0,51 0,87 

15 FP79229 2,17 18,47 0,05 9,84 32,45 0,85 5,09 0,49 0,92 

16 FP79230 2,35 19,14 0,05 8,90 31,42 0,66 5,39 0,62 0,94 

Rata-rata 2,18 18,79 0,05 9,03 31,94 0,73 5,19 0,55 0,93 

17 FP79231 2,06 15,31 0,04 11,74 37,38 0,85 4,37 0,35 0,77 

18 FP79232 2,31 21,19 0,06 8,58 29,71 0,60 6,44 0,66 1,09 

19 FP79233 2,07 19,99 0,05 9,14 27,78 0,67 5,63 0,50 0,95 

20 FP79234 2,32 15,05 0,04 12,39 36,52 1,32 4,42 0,36 0,73 

Rata-rata 2,19 17,89 0,05 10,46 32,85 0,86 5,22 0,47 0,89 

21 FP79235 2,06 17,87 0,03 8,75 29,62 0,95 4,16 0,42 0,83 

22 FP79236 2,29 18,39 0,03 6,73 30,84 0,61 4,40 0,44 0,86 

23 FP79237 1,80 16,53 0,03 7,84 33,89 0,82 3,89 0,40 0,89 

24 FP79238 2,04 17,92 0,03 8,32 29,40 0,78 4,01 0,50 0,88 

Rata-rata 2,05 17,68 0,03 7,91 30,94 0,79 4,12 0,44 0,87 

25 FP79239 2,19 23,42 0,06 5,50 22,92 0,59 5,64 0,94 1,16 

26 FP79240 2,00 26,01 0,08 5,85 19,45 0,67 6,41 1,06 1,27 

27 FP79241 1,88 28,51 0,09 4,45 16,21 0,53 6,93 1,10 1,44 

28 FP79242 1,88 27,90 0,08 3,87 16,80 0,46 7,21 1,10 1,41 

Rata-rata 1,99 26,46 0,08 4,92 18,85 0,56 6,55 1,05 1,32 

29 FP79243 1,91 23,82 0,07 5,32 25,08 0,58 6,32 0,94 1,22 

30 FP79244 1,86 28,76 0,12 4,52 16,81 0,46 7,38 1,19 1,47 

31 FP79247 1,89 28,51 0,10 5,09 18,46 0,46 8,93 1,11 1,52 

32 FP79248 2,04 23,60 0,08 7,63 25,53 0,60 7,38 0,96 1,24 

Rata-rata 1,93 26,17 0,09 5,64 21,47 0,53 7,50 1,05 1,36 

Rata-rata 2,08 20,38 0,05 8,22 29,37 0,67 5,55 0,68 1,19 
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Hasil analisis kadar sampel face production pit D 

No. Sample_Id 
Ni 

(%) 
Fe2O3 
(%) 

Co 
(%) 

MgO 
(%) 

SiO2 
(%) 

CaO 
(%) 

Al2O3 
(%) 

MnO 
(%) 

Cr 
(%) 

1 FP79939 1,92 10,95 0,03 21,45 41,21 0,92 3,55 0,23 0,53 

2 FP79940 1,69 10,16 0,02 18,51 36,84 0,80 2,97 0,22 0,48 

3 FP79941 1,75 11,44 0,03 21,27 38,44 1,44 3,58 0,23 0,54 

4 FP79942 1,91 11,18 0,03 18,79 37,79 0,90 3,43 0,25 0,50 

Rata-rata 1,82 10,93 0,03 20,01 38,57 1,02 3,38 0,23 0,51 

5 FP79943 2,02 12,85 0,03 20,26 40,35 0,42 3,91 0,27 0,51 

6 FP79944 1,78 11,80 0,03 18,41 40,82 0,89 3,57 0,26 0,54 

7 FP79945 1,85 10,68 0,03 19,10 37,00 0,86 3,15 0,22 0,46 

8 FP79946 1,88 10,91 0,03 20,46 39,61 0,78 3,39 0,24 0,50 

Rata-rata 1,88 11,56 0,03 19,56 39,45 0,74 3,51 0,25 0,50 

9 FP79947 2,02 11,96 0,03 20,12 39,77 0,76 3,57 0,26 0,53 

10 FP79948 1,93 11,65 0,03 20,25 38,10 0,78 3,58 0,25 0,51 

11 FP79949 1,87 10,54 0,02 22,06 39,94 0,78 3,21 0,22 0,46 

12 FP79951 1,86 10,73 0,03 22,94 39,71 0,67 3,23 0,24 0,47 

Rata-rata 1,92 11,22 0,03 21,34 39,38 0,75 3,40 0,24 0,49 

13 FP79952 1,89 11,60 0,03 20,89 37,25 0,63 3,64 0,25 0,48 

14 FP79953 2,07 11,47 0,03 24,48 40,62 0,78 3,46 0,25 0,51 

15 FP79954 1,83 10,55 0,02 23,97 39,34 0,89 3,42 0,23 0,49 

16 FP79955 1,87 11,67 0,03 21,41 37,53 0,78 3,44 0,26 0,54 

Rata-rata 1,92 11,32 0,03 22,69 38,69 0,77 3,49 0,25 0,51 

17 FP79956 1,85 11,07 0,02 21,99 40,07 1,08 3,67 0,22 0,52 

18 FP79957 1,75 11,54 0,03 20,62 38,30 0,44 3,10 0,25 0,47 

19 FP79958 1,88 10,96 0,03 21,04 37,79 0,87 3,23 0,22 0,45 

20 FP79959 1,80 10,87 0,03 23,25 39,89 0,57 3,31 0,24 0,48 

Rata-rata 1,82 11,11 0,03 21,73 39,01 0,74 3,33 0,23 0,48 

21 FP79960 1,79 11,48 0,03 20,77 36,95 0,63 3,24 0,24 0,47 

22 FP79961 1,87 10,87 0,03 21,18 37,87 0,64 3,30 0,23 0,44 

23 FP79962 1,93 10,86 0,03 22,14 39,04 0,61 3,11 0,23 0,43 

24 FP79963 1,50 8,47 0,02 14,54 27,31 0,61 2,58 0,17 0,36 

Rata-rata 1,77 10,42 0,03 19,66 35,29 0,62 3,06 0,22 0,43 

25 FP79964 1,38 7,77 0,02 14,78 25,81 0,53 2,28 0,15 0,34 

26 FP79965 1,39 9,35 0,02 10,35 25,24 0,73 2,56 0,20 0,40 

27 FP79968 2,07 12,06 0,03 17,08 33,61 0,71 3,51 0,23 0,46 

28 FP79969 1,75 10,61 0,02 19,91 34,53 0,78 3,47 0,22 0,47 

Rata-rata 1,65 9,95 0,02 15,53 29,80 0,69 2,96 0,20 0,42 

Rata-rata 1,82 10,93 0,02 20,07 37,17 0,76 3,30 0,23 0,47 
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Hasil analisis kadar sampel dome pit A 

NO SAMPLE ID 

RESULT (%) 

Ni Fe2O3 Co MgO SiO2 CaO Al2O3 MnO Cr 
 

1 SDL 400 01 2,12 12,24 0,03 17,33 40,08 0,97 4,07 0,30 0,61  

2 SDL 400 02 2,21 11,64 0,03 17,38 40,40 0,94 3,50 0,24 0,52  

3 SDL 400 03 2,18 10,56 0,03 19,11 43,72 0,97 3,10 0,23 0,49  

4 SDL 400 04 2,16 9,96 0,02 19,40 42,70 0,84 3,01 0,20 0,44  

5 SDL 400 05 2,23 11,67 0,03 17,29 38,52 0,96 3,67 0,27 0,55  

6 SDL 400 06 2,20 12,09 0,03 16,40 38,04 0,87 3,74 0,29 0,56  

7 SDL 400 07 1,89 12,91 0,02 14,04 33,86 0,67 3,19 0,26 0,54  

8 SDL 400 08 1,69 9,24 0,02 23,35 43,84 0,79 2,92 0,19 0,43  

 Rata-rata 2,08 11,28 0,05 18,03 40,14 0,87 3,4 0,24 0,51  

 

Hasil analisis kadar sampel dome pit B 

NO SAMPLE ID 

RESULT (%) 

Ni Fe2O3 Co MgO SiO2 CaO Al2O3 MnO Cr 
 

1 SDC 010 01 1,57 11,54 0,03 17,18 41,91 0,57 1,55 0,26 0,56  

2 SDC 010 02 1,44 10,65 0,02 17,02 41,75 0,91 2,12 0,20 0,48  

3 SDC 010 03 1,67 13,19 0,03 16,13 40,99 1,03 2,85 0,30 0,68  

4 SDC 010 04 1,75 15,31 0,04 11,21 35,07 0,63 1,91 0,35 0,71  

5 SDC 010 05 1,56 12,97 0,03 13,61 36,64 0,55 1,47 0,26 0,52  

6 SDC 010 06 1,47 12,51 0,03 14,96 36,18 0,54 1,41 0,25 0,54  

7 SDC 010 07 1,84 14,91 0,04 10,64 33,88 0,64 1,65 0,33 0,63  

8 SDC 010 08 1,65 13,42 0,03 13,70 37,95 0,59 1,65 0,30 0,66  

9 SDC 010 09 1,80 12,99 0,03 11,49 32,98 0,51 1,43 0,27 0,52  

10 SDC010 10 1,66 12,14 0,03 13,33 35,71 0,70 1,65 0,26 0,53  

 Rata-rata 1,64 12,96 0,03 13,92 37,30 0,66 1,76 0,27 0,58  

 

Hasil analisis kadar sampel dome pit C 

NO SAMPLE ID 

RESULT (%) 

Ni Fe2O3 Co MgO SiO2 CaO Al2O3 MnO Cr 
 

1 SDBW 110 01 1,94 19,64 0,05 8,54 27,51 0,88 5,88 0,57 0,92  

2 SDBW 110 02 1,78 17,69 0,04 9,77 29,81 1,06 5,47 0,46 0,82  

3 SDBW 110 03 1,95 16,36 0,04 12,69 35,48 1,04 5,14 0,51 0,86  

4 SDBW 110 04 1,96 16,02 0,04 13,45 34,53 1,01 5,17 0,48 0,77  

5 SDBW 110 05 1,92 15,83 0,04 12,26 36,97 0,90 4,96 0,54 0,86  

6 SDBW 110 06 2,01 17,46 0,05 10,74 33,62 0,88 5,15 0,55 0,88  
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No. Sample_Id 
Ni 

(%) 
Fe2O3 
(%) 

Co 
(%0 

MgO 
(%) 

SiO2 
(%) 

CaO 
(%0 

Al2O3 
(%) 

MnO 
(%) 

Cr 
(%) 

 

7 SDBW 110 07 2,00 17,83 0,04 8,73 31,40 0,85 4,21 0,60 0,97  

8 SDBW 110 08 1,98 17,69 0,03 9,05 32,03 0,89 4,19 0,52 0,93  

 Rata-rata 1,94 17,31 0,04 10,65 32,66 0,93 5,02 0,52 0,87  

 

Hasil analisis kadar sampel dome pit D 

NO SAMPLE ID 

RESULT (%) 

Ni Fe2O3 Co MgO SiO2 CaO Al2O3 MnO Cr 
 

1 SDAW 060 01  1,57 16,78 0,04 16,78 32,56 1,09 4,59 0,38 0,94  

2 SDAW 060 02 1,81 10,00 0,02 20,34 38,69 0,81 3,42 0,20 0,48  

3 SDAW 060 03 1,69 10,84 0,02 19,24 35,66 0,91 3,37 0,20 0,48  

4 SDAW 060 04 1,87 11,24 0,03 22,19 37,88 0,80 3,70 0,24 0,52  

5 SDAW 060 05 1,65 9,67 0,02 21,44 35,94 0,80 2,98 0,20 0,45  

6 SDAW 060 06 1,77 9,78 0,02 19,78 35,12 0,74 2,79 0,20 0,43  

7 SDAW 060 07 1,69 11,86 0,03 18,05 32,32 0,66 4,01 0,26 0,54  

 Rata-rata 1,72 11,45 0,02 19,68 35,48 0,83 3,55 0,24 0,54  
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LAMPIRAN B 

PETA IUP PT CERIA NUGRAHA INDOTAMA 
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LAMPIRAN C 

KARTU KONSULTASI TUGAS AKHIR 
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