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Lampiran 2. Dokumentasi Pembuatan Benda Uji 
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Lampiran 3. Dokumentasi Perawatan Benda Uji 
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Lampiran 4. Dokumentasi Pengujian 
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Lampiran 5. Hasil dan Pembahasan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200
220

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6

B
eb

an
 (

kN
)

Perpindahan (mm)

BOSOWA KONTROL

Sampel 1

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8

B
eb

an
 (

kN
)

Perpindahan (mm)

BOSOWA KONTROL 

Sampel 2

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8

B
eb

an
 (

kN
) 

Perpindahan (mm)

BOSOWA KONTROL

Sampel 3



45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6

B
eb

an
 (

kN
)

Perpindahan (mm)

Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Rata-rata

0

20

40

60

80

100

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6

B
eb

an
 (

kN
)

Perpindahan (mm)

BSW TK 15%

Sampel 1

0

20

40

60

80

100

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0

B
eb

an
 (

kN
)

Perpindahan (mm)

BSW TK 15%

Sampel 3



46 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0

20

40

60

80

100

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8

B
eb

an
 (

kN
)

Perpindahan (mm)

Sampel 1 Sampel 3 Rata-rata

0

20

40

60

80

100

120

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6

B
eb

an
 (

m
m

)

Perpindahan (mm)

BSW TK 20%

Sampel 2

0

20

40

60

80

100

120

140

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6

B
eb

an
 (

kN
)

Perpindahan (mm)

BSW 20%

Sampel 1



47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4

B
eb

an
 (

kN
)

Perpindahan (mm)

BSW TK 20%

Sampel 3

0

20

40

60

80

100

120

140

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4

B
eb

an
 (

kN
)

Perpndahan (mm)

Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Rata-rata

0

20

40

60

80

100

120

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2

B
eb

an
 (

kN
)

Perpindahan (mm)

BSW TK 25%

Sampel 1



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
20
40
60
80

100
120

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8

B
eb

an
 (

kN
)

Perpindahan (mm)

BSW TK 25%

Sampel 3

0

20

40

60

80

100

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2

B
eb

an
 (

kN
)

Perpindahan (mm)

BSW TK 25%

Sampel 2

0

20

40

60

80

100

120

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2

B
eb

an
 (

K
n

)

Perpindahan (mm)

Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Rata-Rata



49 

 

 

 

BETON KONTROL 0% 

Sampel 1       

Hasil Uji Eksperimental Teori 

Tegangan 

(MPa) 

Regangan 

(mm) 

S1→(0.00

005) 

S2→4

0% 

Ԑ2 

(Longitudina

l) 

Ec 

(MPa) 
(MPa) 

0,95927643 0,00004500 

1,0686913 10,187 0,00048474 
20974,

09 

23718,

71 

1,45164331 0,00006750 

25,4675159 0,00196000 

10,6623949 0,00051250 

11,6471465 0,00057000 

 

Sampel 2       

Hasil Uji Eksperimental Teori 

Tegangan 

(MPa) 

Regangan 

(mm) 

S1→(0.00

005) 

S2→4

0% 

Ԑ2 

(Longitudina

l) 

Ec 

(MPa) 
(MPa) 

0,84891720 0,0000350 

1,2054607 9,243 0,00042415 
21482,0

594 

22593,

03 

1,38373248 0,0000575 

23,1075159 0,0018325 

9,35507006 0,0004300 

10,6963566 0,0005000 

 

Sampel 3       

Hasil Uji Eksperimental Teori 

Tegangan 

(MPa) 

Regangan 

(mm) 

S1→(0.00

005) 

S2→4

0% 

Ԑ2 

(Longitudina

l) 

Ec 

(MPa) 
(MPa) 

1,03567898 0,00004250 

1,2111235 9,358 0,00042920 
21485,

53 

22733,

71 

1,56201274 0,00006500 

23,3961783 0,00153500 

9,08341401 0,00041500 

10,3907515 0,00048250 
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Rekap 

Sampel 1 

(Mpa) 

Sampel 2 

(Mpa) 

Sampel 3 

(Mpa) 

Rata-rata 

(Mpa) 

Ec 

(Eksperimental ) 20974,08885 23718,71469 21485,52746 22059,44367 

Ec (Teori) 23718,71469 22593,03049 22733,7102 23015,1518 

 

BETON VARIASI 15% PERENDAMAN 

Sampel 1       

Hasil Uji Eksperimental Teori 

Tegangan 

(MPa) 

Regangan 

(mm) 

S1→(0.00

005) 

S2→4

0% 

Ԑ2 

(Longitudina

l) 

Ec 

(MPa) 
(MPa) 

0,69611210 0,00004500 

0,7810038 4,078 0,00041360 
9068,1

84 

15007,

28 

0,90834140 0,00005750 

10,1954904 0,00214000 

4,99163057 0,00057500 

5,37364331 0,00064250 

 

Sampel 2       

Hasil Uji Eksperimental Teori 

Tegangan 

(MPa) 

Regangan 

(mm) 

S1→(0.00

005) 

S2→4

0% 

Ԑ2 

(Longitudina

l) 

Ec 

(MPa) 
(MPa) 

1,39222930 0,00004500 

1,4813630 3,107 0,00015641 
15278,

01 

13099,

09 

1,57049682 0,00005500 

7,76759236 0,00141500 

2,92876433 0,00014000 

3,20042038 0,00016500 
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Sampel 3       

Hasil Uji Eksperimental Teori 

Tegangan 

(MPa) 

Regangan 

(mm) 

S1→(0.00

005) 

S2→4

0% 

Ԑ2 

(Longitudina

l) 

Ec 

(MPa) 
(MPa) 

0,86589554 0,00003750 

1,0356789 3,908 0,00026232 
13530,

13 

14691,

57 

1,06963567 0,00005250 

9,77103185 0,00160250 

3,86257325 0,00025750 

4,21912102 0,00029500 

 

Rekap 

Sampel 1 

(Mpa) 

Sampel 2 

(Mpa) 

Sampel 3 

(Mpa) 

Rata-rata 

(Mpa) 

Ec 

(Eksperimental ) 9068,183554 15278,01455 13530,1328 12625,44364 

Ec (Teori) 15007,2777 13099,08833 14691,56539 14265,97714 

 

BETON VARIASI 20% PERENDAMAN 

Sampel 1       

Hasil Uji Eksperimental Teori 

Tegangan 

(MPa) 

Regangan 

(mm) 

S1→(0.00

005) 

S2→4

0% 

Ԑ2 

(Longitudina

l) 

Ec 

(MPa) 
(MPa) 

1,08661401 0,00004500 

1,1307577 6,607 0,00036476 
17401,

4 

19102,

98 

1,19697325 0,00005750 

16,5198726 0,00154000 

6,84226752 0,00038250 

7,43650955 0,00042750 
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Sampel 2       

Hasil Uji Eksperimental Teori 

Tegangan 

(MPa) 

Regangan 

(mm) 

S1→(0.00

005) 

S2→4

0% 

Ԑ2 

(Longitudina

l) 

Ec 

(MPa) 
(MPa) 

1,27337580 0,00004750 

1,4813630 5,684 0,00027012 
19094,

31 

17717,

71 

1,68935032 0,00005250 

14,2108280 0,00114750 

5,56040764 0,00026250 

6,53666242 0,00032250 

 

Sampel 3       

Hasil Uji Eksperimental Teori 

Tegangan 

(MPa) 

Regangan 

(mm) 

S1→(0.00

005) 

S2→4

0% 

Ԑ2 

(Longitudina

l) 

Ec 

(MPa) 
(MPa) 

8,37881529 0,00047500 

1,9401381 6,129 0,00033483 
14707,

18 

18397,

92 

9,36355414 0,00054000 

15,3229299 0,00129500 

6,61307006 0,00036250 

7,48745223 0,00041250 

 

Rekap 

Sampel 1 

(Mpa) 

Sampel 2 

(Mpa) 

Sampel 3 

(Mpa) 

Rata-rata 

(Mpa) 

Ec 

(Eksperimental ) 17401,39753 19094,30988 14707,1812 17067,62954 

Ec (Teori) 19102,98369 17717,7084 18397,92168 18406,20459 
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BETON VARIASI 25% PERENDAMAN 

Sampel 1       

Hasil Uji Eksperimental Teori 

Tegangan 

(MPa) 

Regangan 

(mm) 

S1→(0.00

005) 

S2→4

0% 

Ԑ2 

(Longitudina

l) 

Ec 

(MPa) 
(MPa) 

7,57234395 0,00047750 

2,4915900 5,752 0,00034412 
11086,

01 

17823,

25 

8,40428025 0,00054750 

14,3806369 0,00132000 

5,28875159 0,00031000 

6,00184713 0,00036250 

 

Sampel 2       

Hasil Uji Eksperimental Teori 

Tegangan 

(MPa) 

Regangan 

(mm) 

S1→(0.00

005) 

S2→4

0% 

Ԑ2 

(Longitudina

l) 

Ec 

(MPa) 
(MPa) 

0,04244586 0,00000500 

0,0426679 7,046 0,00509187 
1389,0

37 

19726,

02 

0,06791338 0,00516500 

17,6150318 0,00457500 

7,13090446 0,00509000 

8,37881529 0,00506250 

 

Sampel 3       

Hasil Uji Eksperimental Teori 

Tegangan 

(MPa) 

Regangan 

(mm) 

S1→(0.00

005) 

S2→4

0% 

Ԑ2 

(Longitudina

l) 

Ec 

(MPa) 
(MPa) 

8,12414013 0,0004550 

5,104596 5,212 0,00001883 

-

1565,341

43 

16966,

17 

8,98154140 0,0005700 

13,0308280 0,0017150 

5,51796178 0,0000050 

6,38385987 0,0000725 
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Rekap 

Sampel 1 

(Mpa) 

Sampel 2 

(Mpa) 

Sampel 3 

(Mpa) 

Rata-rata 

(Mpa) 

Ec 

(Eksperimental ) 11086,00756 1389,036953 1565,341433 4680,128648 

Ec (Teori) 17823,25083 19726,02478 16966,17196 18171,81586 

 


