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Lampiran 1. Analisis Data Pengukuran Adsorpsi MO 

pH 4 6 8 

Sebelum diberi adsorben 3,12 0,98 0,86 

Setelah diberi adsorben 0,91 0,79 0,72 

Adsorbat 71% 19% 16% 

 

Dosis 0,15 0,20 0,25 

Sebelum diberi adsorben 0,87 0,87 0,87 

Setelah diberi adsorben 0,30 0,23 0,26 

Adsorbat 66% 73% 71% 

 

Suhu 30 40 50 

Sebelum diberi adsorben 0,86 0,86 0,86 

Setelah diberi adsorben 0,23 0,20 0,22 

Adsorbat 73% 77% 74% 

 

Durasi 30 45 60 

Sebelum diberi adsorben 0,86 0,86 0,86 

Setelah diberi adsorben 0,20 0,57 0,63 

Adsorbat 77% 34% 27% 

 

Lampiran 2. Pengukuran Partikel Ni-AgNPs Eceng Gondok 
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No. Panjang Lebar 

1 0,291 0,157 

2 0,184 0,111 

3 0,172 0,164 

4 0,223 0,191 

5 0,231 0,113 

6 0,220 0,169 

Rata-Rata 0,220 0,151 

 

Lampiran 3. Indikator Warna Hasil Adsorpsi 

Sebelum Sesudah 

Variasi Notasi 
Munsell 

Halaman Grup 
HUE 

Notasi 
Munsell 

Halaman Grup 
HUE 

pH 4 4/10 10 R Red 5/10 10 R Red 

pH 6 6/14 10 R Red 5/12 10 R Red 

pH 8 5/10 10 R Red 5/10 10 R Red 

 

Sebelum Sesudah 

Variasi Notasi 
Munsell 

Halaman Grup 
HUE 

Notasi 
Munsell 

Halaman Grup 
HUE 

0,15 g 5/12 10 R Red 6/12 2,5 R Yellow-
Red 

0,20 g 5/12 10 R Red 6/12 5 R Yellow-
Red 

0,25 g 5/12 10 R Red 6/12 5 R Yellow-
Red 

 

Sebelum Sesudah 

Variasi 
Notasi 

Munsell 
Halaman 

Grup 
HUE 

Notasi 
Munsell 

Halaman 
Grup 
HUE 

30°C 6/12 10 R Red 6/12 7,5 R 
Yellow-

Red 

40°C 6/12 10 R Red 6/14 7,5 R 
Yellow-

Red 

50°C 6/12 10 R Red 6/12 7,5 R 
Yellow-

Red 

 

Sebelum Sesudah 

Variasi 
Notasi 

Munsell 
Halaman 

Grup 
HUE 

Notasi 
Munsell 

Halaman 
Grup 
HUE 

30 menit 6/12 10 R Red 6/14 7,5 R 
Yellow-

Red 

45 menit 5/14 10 R Red 5/14 10 R Red 

60 menit 5/14 10 R Red 5/14 2,5 R 
Yellow-

Red 
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Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan Proses Sintesis Ni-AgNPs Eceng Gondok 

       

       

    

Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan Proses Adsorpsi MO 
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