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DATA HASIL PENELITIAN 

PENGARUH TEH HITAM DAN TEH HIJAU TERHADAP DISKOLORASI  

RESIN KOMPOSIT NANOFIL (IN VITRO) 

(SALIVA ARTIFISIAL) 

 

REPLIKASI 

HASIL UJI CIEL*a*b 

L1 Lo a1 ao b1 bo ΔE*ab 

I 84 83 5 5 23 24 +1,414 

II 81 83 4 4 21 20 +2,236 

III 82 80 3 5 29 27 +3,464 

IV 83 85 3 4 21 22 +2,449 

V 84 83 2 3 27 26 +1,732 

VI 82 82 4 4 21 22 +1 

VII 81 81 4 5 21 22 +1,414 

VIII 84 85 4 4 21 21 +1 

IX 84 84 3 4 21 22 +1,414 

X 85 83 4 5 23 22 +2,449 



DATA HASIL PENELITIAN 

PENGARUH TEH HITAM DAN TEH HIJAU TERHADAP DISKOLORASI  

RESIN KOMPOSIT NANOFIL (IN VITRO) 

(TEH HITAM) 

 

REPLIKASI 

HASIL UJI CIEL*a*b 

L1 Lo a1 ao b1 bo ΔE*ab 

I 85 75 3 4 28 29 +10,099 

II 84 72 4 5 27 32 +13,038 

III 84 73 4 3 27 29 +11,224 

IV 83 73 5 6 27 26 +10,099 

V 82 71 3 3 26 28 +11,180 

VI 81 76 3 6 24 31 +9,110 

VII 80 73 4 6 30 33 +8,485 

VIII 83 74 5 6 32 30 +9,273 

IX 84 75 4 6 28 28 +9,219 

X 85 81 4 5 26 34 +9 

 

 



DATA HASIL PENELITIAN 

PENGARUH TEH HITAM DAN TEH HIJAU TERHADAP DISKOLORASI  

RESIN KOMPOSIT NANOFIL (IN VITRO) 

(TEH HIJAU) 

 

 

 

REPLIKASI 

HASIL UJI CIEL*a*b 

L1 Lo a1 ao b1 bo ΔE*ab 

I 81 78 4 4 21 30 +9,486 

II 79 75 6 3 29 33 +6,403 

III 78 72 6 5 23 24 +6,164 

IV 83 85 4 2 30 37 +7,549 

V 78 76 7 5 29 23 +6.633 

VI 84 77 4 6 22 25 +7,874 

VII 83 75 5 6 22 25 +8,602 

VIII 84 78 5 3 25 28 +7 

IX 83 75 4 6 26 29 +8,774 

X 83 79 4 6 23 25 +4,898 



  

Sampel resin komposit nanofil 

pH Meter (Lovibond SD 300) 

Wadah Individual 



 

 

 

 

 

 

 

  

Gelas Erlenmeyer berisikan 

larutan uji saliva artifisial 

Gelas Beaker berisikan  

20 ml Teh Hitam 
Gelas Beaker berisikan  

20 ml Teh Hijau 



 

 

 

 

 

  

Perendaman sampel pada 

Teh hitam 

Perendaman sampel pada 

Teh hijau 

Inkubator 

Perendaman sampel pada 

saliva artifisial 
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