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LAMPIRAN 

Lampiran 1.  Skema kerja 

a. Penyiapan ekstrak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebanyak 150 g direndam 

dalam 1000 ml etanol 70% 

Simplisia daun 

Ekstraksi menggunakan 2 

pelarut berbeda 

Diayak 

menggunakan 

Sebanyak 50 g direndam 

dalam 500 ml aquadest 

Ekstrak kering disiapkan 

dalam konsentrasi 5% dan 

Ekstrak segar dipersiapkan 

masing-masing 20 ml dan 40 

ml untuk konsentrasi 3% dan 

6% 
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b. Sintesis Hijau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ekstrak dengan volume konsentrasi yang 

ditentukan dan dicampurkan dengan masing-

masing 100ml Ag  

Masing-masing campuran diinkubasi diatas 

magnetic stirer selama 1 jam, hingga hari ke-

2, dan diukur panjang gelombang dengan 

spektrofotometeri uv-vis 

Optimasi konsentrasi Ag 

antara 1 mM dan 2 mM 

Optimasi konsentrasi 

ekstrak 3%,6%,5% dan 

10% 

dicentrifugasi untuk mengmpulkan AgNP 

Dikeringkan 

dengan Frezee dry 

Preparasi kondisi pH ekstrak 

Optimasi waktu reaksi 
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c. Uji karakteristik dan uji aktivitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serbuk 

Nanopartikel 

perak (AgNP) 

Uji Karakteristik  

1. Spektrofotometri Uv-vis 

2. FTIR 

3. XRD 

4. SEM-EDX 

Uji Aktivitas 

antibakteri 

Pengujian KHM dan 

KBMdari konsentrasi 

stok 3% 
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Lampiran 2. Perhitungan 

a. Perhitungan pembuatan Ag 2 mM dan 1 mM dalam 500 ml 

2 mM  
mg

Mr
   

1000 ml

500 ml
 

 

2 mM  
mg

169.87
   

1000 ml

500 ml
 

 

 mg  
84935  2

1000
 

 

mg   169.87 
 0.1698 g 

 

 

1 mM  
mg

Mr
   

1000 ml

500 ml
 

 

mg  
84935  1

1000
 

 

mg   84.935 
 0.0849 g 

 

 

b. Perhitungan penimbangan NaOH 1% 

NaOH 1% adalah 1 g NaOH dicukupkan dengan 100 ml aquadest. 

c. Perhitungan pembuatan larutan stok AgNP 0,0053 g dalam 5 ml 

untuk uji aktivitas antibakteri 

 

100
 
0,0053 g

5 ml
 

 

    
0,053

5 ml
 

 

    0.106   
keterangan = X adalah % AgNP yang ditentukan berdasarkan berat 

sampel yang ditimbang.  

d. Perhitungan % rendamen ekstrak 

  Rendamen 
Berat ekstrak etanol 

Berat  implisia
   100  

 

  Rendamen 
22.69 g

100 g
   100  

 

  Rendamen  22.69  
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e. Perhitungan konsentrasi ekstrak  

1. Ekstrak etanol 

5

100
 

X

20    
 

X  
100

100
 

X = 1 g 

Ditimbang 1 g ekstrak lalu dilarutkan kedalam 20 ml aquades untuk 
konsentrasi 5% 

10

100
 

X

20    
 

X  
200

100
 

X = 2 g 

Ditimbang 2 g ekstrak lalu dilarutkan kedalam 20 ml aquades untuk 

konsentrasi 10% 
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Lampiran 3. Hasil FTIR 

a. Hasil Uji Ftir Ekstrak air serai (Cymbopogon citratus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Hasil uji FTIR Nanopartikel perak (AgNP) 
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Lampiran 4. Hasil pengukuran panjang gelombang dan absorbansi   
campuran pada preparasi nanopartikel perak. 

a. Monitoring pektrum AgNP4 dan AgNP7 waktu reaksi 
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Lampiran  5 . Hasil Analisis XRD 

a. Measurment  profile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Measurment condition 

X-Ray 30 kV , 15 mA Scan speed / Duration 

time 

4.0000 

deg./min. 

Goniometer  Step width 0.0200 deg. 

Attachment - Scan axis 2Theta/Theta 

Filter Kb filter Scan range 10.0000 - 

90.0000 deg. CBO selection slit - Incident slit 1.25 deg. 

Diffrected beam 

mono. 

 Length limiting slit - 

Detector MiniFlex2 

counter 

Receiving slit #1 1.25 deg. 

Scan mode CONTINUOUS Receiving slit #2 0.3mm 

 

c. Hasil Analisis kuantitatif 

Phase name Formula Figure of 
merit 

Phase reg. detail DB card 
number 

Silver Ag 0.393 ICDD (PDF-2/Release 2011 
RDB) 

01-071-4613 

 

Phase 

name 

Formula Space 

group 

Phase reg. detail DB card 

number 

Silver Ag 225 : Fm-

3m 

ICDD (PDF-2/Release 2011 

RDB) 

01-071-4613 
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Phase name Content(%) 

Silver 100.0(6) 

 

d. List peak 

No. 2-theta(deg) d(ang.) Height(cps) FWHM(d
eg) 

Int. I(cps 
deg) 

Int. 
W(deg) 

Asym. 
factor 

1 20.5(2) 4.34(4) 161(23) 7.3(2) 1375(42
) 

8.5(15) 0.65(9) 

2 38.036(10) 2.3638(
6) 

3149(102) 0.660(13
) 

3422(20
) 

1.09(4) 0.86(6) 

3 44.19(3) 2.0479(
12) 

707(49) 1.24(4) 1379(19
) 

1.95(16
) 

1.12(13
) 4 64.40(2) 1.4455(

5) 
652(47) 0.71(3) 806(10) 1.24(10

) 
0.89(15
) 5 77.37(3) 1.2324(

4) 
598(45) 1.07(4) 1112(12

) 
1.86(16
) 

1.14(18
) 6 81.50(7) 1.1800(

9) 
185(25) 0.86(11) 276(9) 1.5(2) 1.4(6) 
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Lampiran 6. Hasil analisis EDX 
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Lampiran 7. Hasil uji aktivitas antibakteri 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20. Penentuan (konsentrasi hambat minimum terhadap bakteri, a. 
Staphlococcus aureus, b. Eschericia coli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 21. Penentuan KBM, a. AgNP 1,5% bakteri E.coli, b. AgNP 0,75% 

bakteri E.coli, c. AgNP 1,5% bakteri S.Aureus, d. AgNp 0,75% 
bakteri S.aureus AgNp 0,75% bakteri S.Aureus. 

 

a b 

a b 

c d 
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Lampiran 8. Surat hasil determinasi sampel 
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Lampiran 9. Dokumentasi kegiatan penelitian  

  

Ekstraksi dengan pelarut etanol 70% Ekstraksi dengan pelarut aquadest 

  

Proses evaporasi Proses penyaringan dengan vakum 

  

Ekstrak etanol Proses penimbangan Ag 
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Proses pengecekan pH Sebelum dan setelah pengaturan pH 

pada ekstrak 

  

Proses sintesis dengan Hot plate Campuran pada proses sintesis setelah 

1 jam 

  

Optimasi variasi konsentrasi Ag dan 

Ekstrak 

Optimasi waktu cuplik berdasarkan 

panjang gelombang 
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Proses sentriugasi Hasil sintesis setelah sentrifugasi 

  

Hasil sentrifugasi yang telah 

dikumpulkan 

Serbuk nanopartikel perak esktrak 40 

ml dan Ag 2 mM 

  

Proses pembuatan suspensi bakteri Proses penentuan nilai KHM dan KBM 
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Proses inkubasi tabung untuk 

penentuan KHM 

Sampel daun serai yang telah 

dikumpulkan 

Gambar 22. Dokumentasi penelitian sintesis hijau nanopartikel perak 


