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Lampiran 1.1 Administrasi Penelitian 
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1.2 Rekomendasi Persetujuan Etik 
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1.3 Surat izin penelitian  
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 LAMPIRAN 1.4 HASIL PENELITIAN  
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LAMPIRAN 1.5 PROSEDUR PEMBUATAN  

 

DEMINERALISASI 

1. Penimbangan sampel 

 

 

 

2. Penambahan HCL 1 M 
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3. Pemanasan selama 1 jam pada suhu 75°C 

 

 

4. Pencucian sampel sampai pH normal 

 

5. Penyaringan sampel 
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6. Pengeringan sampel 

 

7. Penimbangan kembali sampel 
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Deprotoinasi 

1. Penambahan NaOH 3% 

 

 

2. Pemanasan selama 2 jam pada suhu 80°C 

 

3. Pencucian sampel sampai pH normal 
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4. Penyaringan sampel 

 

5. Pengeringan sampel 
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6. Penimbangan kembali sampel 

 

 

 

Transformasi kitin menjadi kitosan 

1. Penambahan NaOH 50% kemudian Pemanasan selama 2 jam pada suhu 

75°C 

 

2. Pencucian sampel sampai pH normal 
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3. Penyaringan sampel 

 

4. Pengeringan sampel 
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5. Penimbangan kembali sampel 

 

 

 

 


