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UJI KETAHANAN AIR 

 

Lampiran 1. Hasil perhitungan uji ketahanan terhadap pelarut bioplastik 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Variasi 

konsentrasi TiO2 
massa awal (gr) 

massa setelah 

perendaman (gr) 

Penyerapan Air 

(%) 

0 gr  0,165 0,193 16,96 

0,1 gr 0,172 0,199 15,69 

0,3 gr 0,163 0,187 14,72 

0,5 gr 0,188 0,213 13,29 

=
0,193 − 0,165

0,165
 𝑥 100% =

0,028

0,165
 𝑥 100% = 16,96 % 

1. Konsentrasi 0 gr TiO2 

Dik : W0 = 0,165 

  W  = 0, 193 

Dit : air yang diserap (%)....? 

Penyelesaian : 

Air yang di serap (%) =
w − w0

w0
 𝑥 100% 

=
0,199 − 0,172

0,172
 𝑥 100% 

=
0,027

0,172
 𝑥 100% = 15,69 % 

2. Konsentrasi 0,1 gr TiO2 

Dik : W0 = 0, 172 

  W  = 0, 199 

Dit : air yang diserap (%)....? 

Penyelesaian : 

Air yang di serap (%) =
w − w0

w0
 𝑥 100% 

=
0,187 − 0,163

0,163
 𝑥 100% =

0,024

0,163
 𝑥 100% = 14,72 % 

3. Konsentrasi 0,3 gr TiO2 

Dik : W0 = 0, 163 

  W  = 0, 187 

Dit : air yang diserap (%)....? 

Penyelesaian : 

Air yang di serap (%) =
w − w0

w0
 𝑥 100% 
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=
0,213 − 0,188

0,188
 𝑥 100% =

0,025

0,188
 𝑥 100% = 14,72 % 

4. Konsentrasi 0,5 gr TiO2 

Dik : W0 = 0, 188 

  W  = 0, 213 

Dit : air yang diserap (%)....? 

Penyelesaian : 

Air yang di serap (%) =
w − w0

w0
 𝑥 100% 
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UJI BIODEGRADASI 

Lampiran II. Hasil perhitungan persentase kehilangan massa sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsentrasi  

TiO2 (gr) 

Kehilangan massa sampel (%) 

3 hari 7 hari 14 hari 28 hari 

0 36,30  54,45 56,68 97,11 

0,1 29,89 53,66 54,39 75,09 

0,3 25,00 50,82 51,76 72,58 

0,5 14,90 49,67 50,62 69,18 

=
0,292 − 0,186

0,292
 𝑥 100% =

0,106

0,292
 𝑥 100% = 36,30 % 

1. Konsentrasi 0 gr TiO2 

a. Durasi waktu 3 hari 

Dik : W0 = 0,292 

  W  = 0, 186 

Dit : air yang diserap (%)....? 

Penyelesaian : 

Air yang di serap (%) =
w0 − w

w0
 𝑥 100% 

 

=
0,314 − 0,143

0,314
 𝑥 100% =

0,171

0,314
 𝑥 100% = 54,45 % 

b. Durasi waktu 7  hari 

Dik : W0  = 0, 314 

  W  = 0, 143 

Dit : air yang diserap (%)....? 

Penyelesaian : 

Air yang di serap (%) =
w0 − w

w0
 𝑥 100% 

=
0,217 − 0,094

0,217
 𝑥 100% =

0,123

0,217
 𝑥 100% = 56,68 % 

c. Durasi waktu 14 hari 

Dik : W0 = 0,217 

  W  = 0, 094 

Dit : air yang diserap (%)....? 

Penyelesaian : 

Air yang di serap (%) =
w0 − w

w0
 𝑥 100% 
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=
0,277 − 0,008

0,277
 𝑥 100% =

0,269

0,277
 𝑥 100% = 97,11 % 

d. Durasi waktu 28 hari 

Dik : W0 = 0, 277 

  W  = 0, 008 

Dit : air yang diserap (%)....? 

Penyelesaian : 

Air yang di serap (%) =
w0 − w

w0
 𝑥 100% 

 

=
0,184 − 0,129

0,184
 𝑥 100% =

0,055

0,184
 𝑥 100% = 28,89 % 

2. Konsentrasi 0,1 gr TiO2 

a. Durasi waktu 3 hari 

Dik : W0 = 0, 184 

          W  = 0, 129 

Dit : air yang diserap (%)....? 

Penyelesaian : 

Air yang di serap (%) =
w0 − w

w0
 𝑥 100% 

=
0,218 − 0,101

0,218
 𝑥 100% =

0,117

0,218
 𝑥 100% = 53,66 % 

b. Durasi waktu 7 hari 

Dik : W0 = 0,218 

  W  = 0, 101 

Dit : air yang diserap (%)....? 

Penyelesaian : 

Air yang di serap (%) =
w0 − w

w0
 𝑥 100% 
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=
0,239 − 0,109

0,239
 𝑥 100% =

0,130

0,239
 𝑥 100% = 54,39 % 

c. Durai waktu 14 hari 

Dik : W0 = 0,239 

         W  = 0, 109 

Dit : air yang diserap (%)....? 

Penyelesaian : 

Air yang di serap (%) =
w0 − w

w0
 𝑥 100% 

=
0,257 − 0,064

0,257
 𝑥 100% =

0,193

0,257
 𝑥 100% = 75,09 % 

d. Durasi waktu 28 hari 

Dik : W0 = 0,257 

  W  = 0, 064 

Dit : air yang diserap (%)....? 

Penyelesaian : 

Air yang di serap (%) =
w0 − w

w0
 𝑥 100% 

 

=
0,220 − 0,165

0,220
 𝑥 100% =

0,055

0,220
 𝑥 100% = 25,00 % 

3. Konsentrasi 0,3 gr TiO2 

a. Durasi waktu 3 hari 

Dik : W0 = 0,220 

  W  = 0, 165 

Dit : air yang diserap (%)....? 

Penyelesaian : 

Air yang di serap (%) =
w0 − w

w0
 𝑥 100% 
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=
0,242 − 0,119

0,242
 𝑥 100% =

0,123

0,242
 𝑥 100% = 50,82 % 

b. Durasi waktu 7 hari 

Dik : W0 = 0,242 

  W  = 0, 119 

Dit : air yang diserap (%)....? 

Penyelesaian : 

Air yang di serap (%) =
w0 − w

w0
 𝑥 100% 

=
0,255 − 0,123

0,255
 𝑥 100% =

0,132

0,255
 𝑥 100% = 51,76 % 

c. Durasi waktu 14 hari 

Dik : W0 = 0,255 

  W  = 0, 123 

Dit : air yang diserap (%)....? 

Penyelesaian : 

Air yang di serap (%) =
w0 − w

w0
 𝑥 100% 

=
0,259 − 0,071

0,259
 𝑥 100% =

0,188

0,259
 𝑥 100% = 72,58 % 

d. Durasi waktu 28 hari 

Dik : W0 = 0,259 

  W  = 0, 071 

Dit : air yang diserap (%)....? 

Penyelesaian : 

Air yang di serap (%) =
w0 − w

w0
 𝑥 100% 
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=
0,255 − 0,217

0,255
 𝑥 100% =

0,038

0,255
 𝑥 100% = 14,90 % 

4. Konsentrasi 0,5 gr TiO2 

a. Durasi waktu 3 hari 

Dik : W0 = 0,255 

  W  = 0,217 

Dit : air yang diserap (%)....? 

Penyelesaian : 

Air yang di serap (%) =
w0 − w

w0
 𝑥 100% 

=
0,304 − 0,153

0,304
 𝑥 100% =

0,151

0,304
 𝑥 100% = 49,67 % 

b. Durasi waktu 7 hari 

Dik : W0 = 0,304 

  W  = 0,153 

Dit : air yang diserap (%)....? 

Penyelesaian : 

Air yang di serap (%) =
w0 − w

w0
 𝑥 100% 

=
0,322 − 0,159

0,322
 𝑥 100% =

0,163

0,322
 𝑥 100% = 50,62 % 

c. Durasi waktu 14 hari 

Dik : W0 = 0,322 

  W  = 0,159 

Dit : air yang diserap (%)....? 

Penyelesaian : 

Air yang di serap (%) =
w0 − w

w0
 𝑥 100% 
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=
0,331 − 0,159

0,331
 𝑥 100% =

0,172

0,331
 𝑥 100% = 69,18 % 

d. Durasi waktu 28 hari 

Dik : W0 = 0,331 

  W  = 0, 159 

Dit : air yang diserap (%)....? 

Penyelesaian : 

Air yang di serap (%) =
w0 − w

w0
 𝑥 100% 
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Lampiran 3 Hasil uji kuat tarik pada bioplastik 
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1. Alat Penelitian 

 

Titanium dioksida (TiO2) Pati singkong Gliserol 

2. Bahan Penelitian  

Neraca analitik Gunting Penggaris 

Oven digital Hot plate stirrer Magnetic bar Spatula kaca 

Pipet tetes Spatula besi Gelas ukur 50 ml Gelas ukur 500 ml 

Lampiran 4 Gambar penelitian 
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Asam asetat Aluminium foil Aquades 


